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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 
ctr – próba kontrolna 
DMF – dimetyloformamid 
DMSO – dimetylosulfotlenek 
DSC – rónicowa kalorymetria skaningowa 
EDTA – sól sodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego 
FT-Raman – spektroskopia ramanowska 
FTIR – spektroskopia w podczerwieni 
HAp – hydroksyapatyt 
HDPE – niskocinieniowy polietylen o duej gstoci 
LDPE – wysokocinieniowy polietylen o niskiej gstoci 
LLDPE – niskocinieniowy liniowy polietylen o niskiej gstoci 
MG-63 – linia komórkowa osteoblastów 
MMT – montmorylonit 
MTT – test ywotnoci komórek okrelajcy aktywno enzymów mitochondrialnych 
N-MP – N-metylopirolidon 
NMR – spektroskopia jdrowego rezonansu magnetycznego 
PAN – poliakrylonitryl 
PBS – płyn fizjologiczny buforowany buforem fosforanowym 
PCL – poli-   -kaprolakton 
PDS – polidioksanon 
PE – polietylen 
PET – politereftalan etylenu 
PGA – poliglikolid 
PLA – polilaktyd 
PP – polipropylen 
PTFE – politetrafluoroetylen 
PU – poliuretan 
SBF – płyn fizjologiczny o składzie zblionym do składu osocza krwi  
SEC/GPC – chromatografia elowa 
SEM – skaningowa mikroskopia elektronowa 
TCP – ß-trójfosforan wapnia 
TCPS – polistyren modyfikowany plazm tlenow 
TNF , Il-6, Il-1 – interleukiny 










Wykorzystanie nanotechnologii w wytwarzaniu włókien alginianowych 
umoliwiło nadanie im unikatowych właciwoci osteokonduktywnych i osteoin-
duktywnych wynikajcych z rodzaju ceramicznego nanododatku wprowadzonego 
do tworzywa. Włókna te s przeznaczone do wytwarzania biokompozytów z udziałem 
trudniej resorbowalnego polimeru poli-   -kaprolaktonu (PCL). Zgodnie z podanym 
w pracy modelem kompozytu polimerowo-włóknistym obecno w nim łatwiej 
resorbowalnego składnika włóknistego bdzie powodowa wytworzenie w mate-
riale implantacyjnym systemu porów ułatwiajcego proliferacj komórek. 
Wynikiem realizacji pracy w dwóch obszarach tematycznych, dotyczcych 
wytwarzania włókien nanokompozytowych oraz biokompozytów z ich udziałem, 
było opracowanie warunków wytwarzania włókien z alginianu wapniowego  
zawierajcych nanododatki HAp, TCP, SiO2, bioszkło i MMT. Okrelono ich 
struktur nadmolekularn, porowato, właciwoci sorpcyjne i wytrzymałociowe. 
Wytworzone na bazie tych włókien biokompozyty oceniano pod ktem ich wła-
ciwoci mechanicznych, fizykochemicznych oraz stymulujcego działania na 
procesy wzrostu komórkowego. 
W oparciu o przeprowadzon analiz w układzie: charakterystyka polimeru, 
charakterystyka stosowanych nanododatków, właciwoci reologiczne roztworów 
przdzalniczych, warunki procesu formowania włókien, struktura i właciwoci 
włókien alginianowych, sprecyzowano ogóln zasad wytwarzania nanokompozy-
towych włókien z alginianu wapniowego przeznaczonych do otrzymywania  
kompozytów polimerowo-włóknistych. Stwierdzono, i dla uzyskanych nanokom-
pozytowych włókien z alginianu wapnia zawierajcych ceramiczne nanododatki  
o zdefiniowanej budowie chemicznej (z wyjtkiem bioszkła) korzystne ze wzgldu na 
uzyskiwanie wytrzymałoci właciwej na poziomie 22-24 cN/tex jest realizowanie 
procesu formowania przy dodatniej wartoci wycigu filierowego +70% i maksymal-
nej moliwej do uzyskania dla danego typu włókien deformacji w etapie rozcigu. 
Udowodniono przyjt w pracy hipotez, i o właciwociach nanokompozy-
towych włókien z alginianu wapnia decyduje nie tylko wielko rozcigu całkowite-
go, ale take deformacja jeszcze płynnej strugi oraz warto napre, pod wpływem 
których realizowane s procesy deformacyjne (zestalanie i rozciganie) w po-
szczególnych etapach wytwarzania. Podstaw do udowodnienia przyjtej hipotezy 
stanowiły analizy porównawcze wpływu wycigu filierowego i deformacji w etapie 
rozcigu na struktur i właciwoci włókien alginianowych zawierajcych rónego 
rodzaju nanododatki ceramiczne. 
Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie prawdopodobnego  
mechanizmu procesu zestalania i opis procesu rozcigu nanokompozytowych włókien 
alginianowych. O przebiegu zestalania włókien alginianowych decyduj szybkoci 
i wzajemna relacja trzech procesów: dyfuzji jonowej, elowania i rozdziału fazo-
wego. Na ich przebieg i kształtowanie si struktury w tym etapie wpływa fakt, i 
zachodz one w polu napre zwizanych z wystpowaniem podłunego gradientu 
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prdkoci, uzalenionego od wartoci wycigu filierowego i zwizanego z sił 
odbioru włókna. 
W drugim obszarze tematycznym, dotyczcym wytwarzania biokompozytów, 
udowodniono hipotez polegajc na załoeniu, i uzyskane kompozyty polimerowo-
włókniste wykazuj cechy kompozytu wielofunkcyjnego, o dobrych właciwociach 
mechanicznych. Wykazano, i kompozyty polimerowo-włókniste wytworzone na 
bazie poli-   -kaprolaktonu oraz nanokompozytowych włókien z alginianu wapnia 
stanowi interesujcy biomateriał, ze wzgldu na moliwo projektowania cech 
materiałowych w zalenoci od udziału wagowego fazy włóknistej oraz od charakteru 
zastosowanego nanododatku. W ramach tego obszaru zostało sprawdzone stymu-
lujce działanie nanododatków (obecnych w tworzywie włókien alginianowych) 
na proces wzrostu komórkowego, z zastosowaniem linii komórkowej osteoblastów. 
Jednoczenie przeprowadzone badania poziomu interleukin (IL6, IL10, THN-),  
bdcych markerami stanu zapalnego, wykazały spadek wydzielania tych interleukin 
















Alginiany jako polimery biodegradowalne oraz antybakteryjne nale obecnie do 
jednych z najczciej stosowanych w medycynie polimerów naturalnych. Uywa-
ne s one w wielu postaciach, m.in. w formie rónego rodzaju hydroeli,  
włókien i innych materiałów włókienniczych. Pocztek prac nad tym polimerem 
siga koca XIX i pocztku XX wieku. Wtedy to włanie odkryto moliwo  
pozyskiwania kwasu alginowego i jego pochodnych z alg morskich. Jednake, 
gwałtowny rozwój zarówno technologii wyodrbniania tego polimeru, jak i wy-
twarzania wyrobów z jego udziałem, przypada na lata 90. ubiegłego stulecia,  
co było zwizane z pocztkiem trendu wykorzystywania naturalnych surowców  
w medycynie.  
Jednoczenie, gwałtowny rozwój nanotechnologii przypadajcy na koniec 
XX wieku otworzył nowe perspektywy w wielu gałziach przemysłu, midzy  
innymi we włókiennictwie. Stworzyło to moliwoci przekwalifikowania si duych 
zakładów produkujcych włókna sztuczne (przewanie dla celów tekstylnych),  
w mniejsze zakłady o niskotonaowej produkcji, wyspecjalizowane w produkcji 
włókien i materiałów do innowacyjnych zastosowa, przy wykorzystaniu klasycznych 
metod formowania włókien.  
Przykładem prac, majcych na celu wykorzystanie klasycznej metody formo-
wania włókien z roztworu na mokro w nanotechnologii, s prace prowadzone  
w Zespole Formowania Włókien i Biomateriałów Katedry Włókien Sztucznych  
Politechniki Łódzkiej. Jednym z efektów tych prac dotyczcych rónych tworzyw 
włóknotwórczych było opracowanie warunków wytwarzania prekursorowych 
włókien poliakrylonitrylowych stosowanych do otrzymywania włókien wglowych 
przeznaczonych do zastosowa medycznych. Ich właciwoci biologiczne zostały 
zmodyfikowane w wyniku wprowadzenia do tworzywa włókien prekursorowych 
bioaktywnych nanododatków, takich jak hydroksyapatyt, krzemionka czy 
montmorylonit. 
Niniejsza praca przedstawia nowe moliwoci zastosowania surowca − algi-
nianu sodowego zarówno w nanotechnologii, jak i w medycynie regeneracyjnej. 
W pracy przedstawiono analiz wpływu podstawowych parametrów procesu tech-
nologicznego otrzymywania nanokompozytowych włókien alginianowych na ich 
struktur nadmolekularn, porowat, właciwoci sorpcyjne i wytrzymałociowe. 
Dodatkowym elementem poznawczym i aplikacyjnym pracy jest prezentacja mo-
liwoci wykorzystania włókien alginianowych do wytwarzania biomateriałów 
przeznaczonych do regeneracji tkanki kostnej. Tak wic cało przedstawionych  
w pracy bada, jak równie opracowana technologia wytwarzania nanokompozy-
towych włókien alginianowych moe przyczyni si do uruchomienia w Polsce 
wyspecjalizowanych zakładów produkujcych alginianowe włókna do zastosowa  
w medycynie regeneracyjnej. 
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2. PODSTAWY TEORETYCZNE 
2.1. Alginian jako polimer do zastosowa w medycynie i farmacji 
Badania budowy chemicznej alginianów zostały zapocztkowane w latach 60. 
XX wieku przez takich naukowców, jak Haug, Larsen i Smidsrød [1,2]. Ich prace 
zapocztkowały dyskusj nad budow chemiczn tego naturalnego polimeru pozy-
skiwanego z alg morskich. Wyniki tych, jak równie póniejszych prac [3-6],  
pozwoliły ustali, e alginiany s naturalnym polisacharydem o liniowej budowie 
makroczsteczek, w których przy atomach wgla 1-4 wystpuj nastpujce po 
sobie bloki pochodzce od kwasu -D mannuronowego (M) i kwasu -L guluro-
nowego (G), o zmieniajcym si w szerokim zakresie składzie i sekwencji  
poszczególnych bloków [2]. Jednoczenie, jak to wykazano w pracach [4, 5], oprócz 
charakterystycznych połcze typu GG i MM, w makroczsteczkach wystpuj 
take bloki typu MG (rysunek 2.1).  
  
 
Rysunek 2.1. Konformacja bloków pochodzcych od reszt kwasu -D mannuronowego 
(M) i kwasu -L guluronowego (G) 
Stwierdzono take, e usytuowanie grupy kwasowej na wierzchołku trójkta 
wgiel/wgiel/tlen w kwasie -L-guluronowym powoduje jej zwikszon aktywno 
w porównaniu do grupy karboksylowej obecnej w kwasie -D-mannuronowym. 
Rozpatrujc reakcj pomidzy ssiadujcymi grupami karboksylowymi kwasu  
-L-guluronowego z jonem metalu dwuwartociowego (np. jonem wapnia), mona 
zauway, e moliwe jest zamknicie tego jonu w przestrzeni pomidzy ssiednimi 
jednostkami merycznymi (rysunek 2.2), w wyniku czego zostaje wykształcona  
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struktura nazwana „egg-box” [7]. Struktura typu "egg-box" powstaje midzy 
dwoma równoległymi do siebie blokami guluronowymi nalecymi do dwóch 
rónych makroczsteczek. Jest to moliwe dziki charakterystycznej zygzakowatej 
konformacji bloku guluronowego. 
 
Rysunek 2.2. Schemat tworzenia si struktury typu egg-box 
Struktura taka utrudnia proces wymiany jonów wapnia na jony sodu. ele 
powstałe z włókien otrzymanych z alginianu o przewadze bloków kwasu guluro-
nowego s okrelone jako ele twarde. W przypadku gdy w alginianie wystpuje 
przewaga bloków kwasu mannurowego, łatwo przejcia w posta elu jest 
znacznie wiksza. Powstajce ele, ze wzgldu na zwikszon chłonno wody  
i łatwo wymiany jonów, s elami mikkimi. Parametrem, który odzwierciedla 
sztywno i rozcignicie łacucha polimeru, jest wykładnik w równaniu Marka – 
Houwinka – Sakurady: 
 [] = k · M                                                       (1) 
gdzie: M – masa czsteczkowa polimeru, 
  – lepko istotna,  
k,  – zmienne parametry uzalenione od rodzaju i liniowej budowy  




Z przeprowadzonych przez kilku badaczy pomiarów [8, 9] wynika, i para-
metr „” mieci si w przedziale od 0,73 do 1,31 i zaley od charakteru jonowego  
i składu alginianu. Moe i inni wykazali w swoich badaniach [10], e niskie i wy-
sokie wartoci „” odpowiadaj duym udziałom frakcji gitkich bloków MG 
bd wzgldnie sztywnym i rozcignitym blokom typu G. Tak wic zakładajc, 
i budowa alginianów jest bardzo podobna do budowy kopolimerów blokowych, 
mona przypuszcza, e właciwoci fizyczne zwizane s głównie z sekwencj 
poszczególnych rodzajów bloków. Analiz budowy sekwencji alginianów przed-
stawiono w pracach [11-13], wykorzystujc badania metod spektroskopii jdrowego 
rezonansu magnetycznego NMR 1H i 13C. Dziki tej metodzie moliwe jest okre-
lenie udziałów frakcji FM i FG oraz czterech najbliszych sekwencji typu FGG, FMG, 
FGM, FMM, tzw. diad, jak równie omiu najbliszych potrójnych sekwencji, tzw. 
triad. Przy wykorzystaniu poniszego wzoru moliwe jest obliczenie redniej długoci 
bloku N(G>1), która zgodna jest ze zdolnoci rónego typu alginianów do elowania. 
N(G>1)= (FG – FMGM)/FGGM                                                                    (2) 
Wystpujce rónice pomidzy budow i właciwociami poszczególnych  
alginianów s zwizane przede wszystkim z rodzajem alg i obszarem ich wyst-
powania. 
Właciwoci alginianów, podobnie jak innych polisacharydów, s uzalenione 
równie od ich masy czsteczkowej i polidyspersyjnoci. Indeks polidyspersyjnoci 
okrelony stosunkiem Mw/Mn zawiera si pomidzy 1,4 a 6,0 w zalenoci od  
rodzaju alginianu i udziału w nim sekwencji poszczególnych bloków [8].  
Alginiany wykazuj szereg korzystnych z punktu widzenia medycyny i farmacji 
właciwoci. Przede wszystkim s resorbowalne, nietoksyczne, nierakotwórcze, 
nie powoduj odczynu alergicznego oraz wykazuj właciwoci hemostatyczne.  
Jednym z pierwszych zastosowa tego polimeru w medycynie było jego  
wykorzystanie do konstrukcji i wytwarzania materiałów opatrunkowych (banday, 
rónego rodzaju gaz, sczków) bdcych alternatyw dla opatrunków bawełnianych  
i wiskozowych. Istotn zalet stosowania opatrunków opartych na alginianie  
sodowym bd wapniowym jest wyeliminowanie przywierania opatrunku do rany. 
Podczas kontaktu z ran cz opatrunku alginianowego przechodzi w posta elu, 
co zapobiega wysuszeniu powierzchni rany, a tym samym stwarza moliwo 
wytworzenia korzystnego, wilgotnego, rodowiska w obrbie uszkodzenia skóry. 
Jednoczenie wspomniane wczeniej właciwoci hemostatyczne skutkuj szyb-
szym procesem leczenia si ran oraz pozwalaj na lepsze z kosmetycznego punktu 
widzenia zablinienie si rany. Z punktu widzenia pacjentów zalet tych opatrunków 
jest równie zmniejszenie bólu podczas wymiany opatrunku. Materiały opatrun-
kowe oparte na włóknach oraz hydroelach z alginianu, które s przedmiotem wielu 
patentów [14-19], wytwarza wiele koncernów. Do najwaniejszych produktów 
komercyjnych nale: Algisite® (Smith and Nephew); Kaltostat®, Kaltogel®, 
Kaltocarb® (wszystkie ConvaTec); Seasorb® (Coloplast); Sorbalgon® (Hartman); 
Sorbsan® (Maersk); Algosteril® (Beiersdorf). 
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Masy alginianowe znalazły równie szerokie zastosowanie w farmacji i kosmeto-
logii jako bogate ródło takich substancji, jak: agar, kwas alginowy, polifenole, 
sorbitol, fikoerytryna, kwas foliowy, nienasycone kwasy tłuszczowe, mikroele-
menty oraz witaminy. Wykorzystywane s one take m.in. jako noniki do kontro-
lowanego uwalniania leków [20-23].  
Innym kierunkiem zastosowa alginianów, obecnie szeroko rozwijanym, jest 
wykorzystanie tego polimeru do konstrukcji nowych rodzajów biosensorów, czyli 
bezporednich, precyzyjnych analizatorów biologicznych i chemicznych, stoso-
wanych w wielu gałziach medycyny [24, 25]. W wielu orodkach badawczych, 
prowadzone s badania nad wykorzystaniem tego biodegradowalnego polimeru  
w inynierii tkankowej [26]. Naley tu wymieni przykłady zastosowania alginianów 
w badaniach nad regeneracj skóry [27], chrzstki [28, 29], tkanki kostnej [30],  
wtroby [31], a nawet tkanki minia sercowego [32].  
2.2. Przegld polimerów włóknotwórczych stosowanych w medycynie 
regeneracyjnej 
Oprócz alginianu oraz włókien otrzymanych na bazie tego polimeru, omówio-
nych w poprzednim rozdziale, dzisiejsza medycyna regeneracyjna wykorzystuje 
wiele innych tworzyw włóknotwórczych opartych zarówno na polimerach natural-
nych, jak i syntetycznych (rysunek 2.3).  
 
Rysunek 2.3. Rodzaje włókien wykorzystywanych w medycynie regeneracyjnej 
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Pierwsz grup stanowi włókna oraz struktury tekstylne otrzymane na bazie 
polimerów naturalnych: 
Celuloza − stosowanie klasycznych włókien z tego polimeru w warunkach in vivo 
jest niestety ograniczone ze wzgldu na wywoływane przez te włókna reakcje 
zapalne w obrbie wszczepu [33]. Jednake wytwarzane przez firm Ethicon Inc. 
gazy o nazwie Surgicel® [34] s powszechnie stosowane podczas zabiegów ope-
racyjnych jako materiały resorbowalne zatrzymujce krwawienie (hemostaz). 
Materiał ten pozostawiony na ranie wchłania si w cigu 7-14 dni [35]. Nowym 
kierunkiem zastosowa tego polimeru moe by otrzymywanie nanowłókien prze-
znaczonych do wytwarzania 3-D scaffoldów i rónego rodzaju membran [36, 37].  
Fibroina jedwabiu − ze wzgldu na wysok biozgodno tego polimeru zbudowa-
nego głównie z aminokwasów, takich jak: alanina, glicyna, seryna i tyrozyna,  
w wielu orodkach badawczych prowadzone s obecnie prace majce na celu  
wykorzystanie zarówno włókien, jak i innych postaci tego polimeru w inynierii 
tkankowej. Przede wszystkim do konstrukcji rusztowa majcych na celu proces 
regeneracji tkanki kostnej, wizadeł i tkanki chrzstnej [38-40]. 
Kolagen − włókna kolagenowe, otrzymane z jelita zwierzt, o nazwie "Catgut" 
były stosowane w chirurgii jako pierwsze włókna bioresorbowalne [33]. Specy-
ficzne właciwoci kolagenu, a mianowicie regulacja funkcji i aktywnoci komórek, 
przyczyniły si do wykorzystania tego naturalnego polimeru do otrzymywania róne-
go rodzaju kompozytów dla inynierii tkankowej. Stosowane s one midzy innymi  
w leczeniu schorze łkotki i cigien, a w wielu orodkach prowadzone s prace 
nad wytwarzaniem 3-D skaffoldów na bazie nanowłókien kolagenowych [41-46]. 
Pochodne Chityny − due znaczenie w tej grupie odgrywa chitozan, czyli polimer 
uzyskany w wyniku deacetylizacji chityny, posiadajcy specyficzne właciwoci 
biologiczne, a mianowicie działanie antybakteryjne, biozgodno, nietoksyczno. 
Włókna otrzymane z tego polimeru, przewanie wykorzystywane s jako materia-
ły do regeneracji skóry [47-49]. Podobne właciwoci posiada równie estrowa 
pochodna chityny, a mianowicie dibutyrylochityna otrzymana w Katedrze Chemii 
Fizycznej Polimerów, Politechniki Łódzkiej. Jej zalet w porównaniu do chitozanu 
jest fakt, i jest to polimer łatwo rozpuszczalny w wielu rozpuszczalnikach, takich 
jak DMSO, DMF, N-MP czy alkohol etylowy. Stosowana jest głownie do regene-
racji urazów skóry, spowodowanych działaniem bakterii bd ran wywołanych 
rónego typu oparzeniami [50, 51]. Obecnie prowadzone s prace nad wykorzy-
staniem zarówno włókien otrzymywanych metod z roztworu na mokro, jak rów-
nie nanowłókien w leczeniu ubytków tkanki kostnej.  
 
Wród grupy syntetycznych polimerów włóknotwórczych naley wymieni 
midzy innymi: 
Polietylen (PE) − polimer słucy do otrzymywania wielu rodzajów materiałów 
włókienniczych. Wystpuje w kilku odmianach: HDPE, LDPE, LLDPE oraz 
UHMWPE. W medycynie regeneracyjnej wykorzystywany jest przede wszystkim 
w formie usieciowanej, ostatni z przedstawionych rodzajów polietylenu, czyli 
polimer o ultrawysokiej masie czsteczkowej (UHMWPE). Znalazł on zastosowanie 
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w rekonstrukcji stawu kolanowego, biodrowego oraz krgosłupa [52, 53]. Przy-
kładem produktu handlowego, który jest wykorzystywany w medycynie, s włók-
na o nazwie Dyneema Purity® [54].  
Polipropylen (PP) − drugi z polimerów poliolefinowych, stosowany w medycynie 
w formie monofilametu wytworzonego metod ze stopu lub w formie włókniny 
otrzymanej metod melt blown. Jest on wykorzystywany w medycynie regenera-
cyjnej głównie do leczenia rozległych przepuklin pachwinowych [55,56].  
Poli(tetra fluoro etylen) (PTFE) − syntetyczny fluoropolimer do zastosowa  
medycznych, znany m.in. pod nazw handlow Profilen® (Lenzing) [57]. Włókna  
i kompozyty z tego polimeru s wykorzystywane w medycynie regeneracyjnej, 
głównie w rekonstrukcji wizadeł, sztucznych naczy krwiononych, jak równie 
w rekonstrukcjach skóry [33, 58-62].  
Poli(tereftalan etylenu) (PET) − biostabilny polimer posiadajcy wiele zastosowa 
w medycynie regeneracyjnej. Otrzymane na bazie tego polimeru włókna o nazwie 
handlowej Dacron® znalazły zastosowanie midzy innymi w regeneracji naczy 
krwiononych, cigien czy wizadeł [33, 63-65]  
Poliglikolid (PGA) − resorbowalny polimer z grupy alifatycznych poliestrów. 
Jego czas resorbcji w organizmie wynosi około 6 miesicy od implantacji, a pro-
duktem jego degradacji jest kwas glikolowy, który wchodzi w cykl przemian  
metabolicznych [66]. W formie włókien o nazwie handlowej Dexon® jest uywany 
m.in. w stomatologii jako nici do łczenia tkanek. Obecnie w wielu orodkach 
prowadzone s prace nad wykorzystaniem tego polimeru, w połczeniu z innymi 
polimerami, do zastosowa w inynierii tkankowej [67-69].  
Polilaktyd (PLA) − podobnie jak PGA jest polimerem resorbowalnym. Wystpuje 
w trzech optycznie czynnych odmianach izomerycznych, a mianowicie jako  
L-laktyd, D-laktyd, L/D-laktyd oraz w postaci D/L optycznie nieczynnej odmianie, 
bdcej mieszanin tych trzech izomerów [66]. Charakteryzuje si znacznie dłuszym 
czasem resorbcji w porównaniu do poliglikolidu, a produktem degradacji jest kwas 
mlekowy, wystpujcy w organizmie człowieka. Włókna z tego polimeru obecnie 
s stosowane w wytwarzaniu rónego typu biokompozytów przeznaczonych do 
regeneracji tkanek [70-74]  
Poli--kaprolakton (PCL) − jest równie biodegradowalnym polimerem z grupy 
poliestrów alifatycznych. Ulega on procesowi biodegradacji w cigu około dwóch lat, 
w wyniku hydrolizy wiza estrowych. Zarówno włókna, jak i kompozyty  
z jego udziałem znalazły szerokie zastosowanie w dzisiejszej implantologii [75-80].  
Polidioksanon (PDS lub PPDO) − kolejny polimer z grupy poliestrów alifatycznych 
posiadajcy dobre właciwoci fizyczne i wykazujcy wysok biokompatybilno. 
Oprócz wykorzystania włókien z tego polimeru na specjalistyczne nici chirurgiczne 
stosowany jest równie w formie pinów i klamer łczcych w medycynie regene-
racyjnej [33, 81-83].  
Poliuretan (PU) − naley do grupy syntetycznych elastomerów. Prowadzone 
przez wielu naukowców prace doprowadziły do otrzymania polimeru charaktery-
zujcego si dobrymi właciwociami mechanicznymi i wysok biozgodnoci. 
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Wykorzystywany jest on w implantologii, głównie do wytwarzania implantów 
naczy krwiononych. Jednake obecnie prowadzonych jest wiele prac nad wyko-
rzystaniem zarówno włókien, jak i kompozytów na bazie tego polimeru w inynierii 
regeneracyjnej [84-88] 
*Poliakrylonitryl (PAN) − polimer ten nie jest stosowany w medycynie regenera-
cyjnej, jednake prekursorowe włókna PAN wykorzystywane s do otrzymywania 
włókien wglowych, stanowicych składnik wielu biokompozytów. W medycynie 
regeneracyjnej włókna wglowe znalazły zastosowanie m.in. w ortopedii oraz 
chirurgii twarzowo-szczkowej [53]. 
2.3. Kompozyty polimerowo-włókniste w medycynie regeneracyjnej 
koci i ortopedii 
Materiały włókniste zarówno w formie monofilamentu, multifilamentu, mate-
riałów tkanych, jak i dzianych s szeroko stosowane w dzisiejszej medycynie [33, 89]. 
Nowym kierunkiem w wykorzystaniu materiałów włókienniczych w medycynie, 
moe by ich uycie do konstrukcji rónego typu kompozytów polimerowo-
włóknistych. 
Kompozyty polimerowo-włókniste stanowi jedn z głównych grup materiałów 
przeznaczonych dla medycyny regeneracyjnej tkanki kostnej i ortopedii. Maj one 
znacznie wikszy potencjał uytkowy ni obecnie stosowane implanty metaliczne 
bd ceramiczne. Jest to zwizane przede wszystkim z podobiestwem, jakie  
wystpuje pomidzy naturaln koci a materiałami kompozytowymi (biomime-
tyzm). Zalet materiałów kompozytowych jest równie moliwo otrzymania 
przestrzennych, wielokierunkowych podłoy do regeneracji tkanki kostnej. Materiały 
kompozytowe z udziałem włókien mona podzieli według schematu przedsta-
wionego na rysunku 2.4 [33]. 
Przy konstruowaniu włóknistych układów kompozytowych naley pamita, 
i na jego właciwoci mechaniczne, fizykochemiczne i biologiczne wpływa  
szereg czynników. O właciwociach mechanicznych decyduje udział i rodzaj 
włókien, adhezja na granicy faz włókna-matryca oraz orientacja włókien wykorzy-
stanych do wytwarzania kompozytu. Rodzaje orientacji włókien w matrycy poli-
merowej zostały przedstawione na rysunku 2.5 [90]. Obecno fazy włóknistej 
modeluje równie powierzchni kompozytu, nadajc jej odpowiedni chropowato, 
modyfikujc zwilalno i energi powierzchniow materiału. Natomiast o za-
chowaniu biologicznym decyduje rodzaj matrycy polimerowej, tworzywo włókien 
oraz adhezja komórek na powierzchni kompozytu [90]. Tak wic w przypadku 
projektowania materiałów stosowanych do regeneracji tkanki kostnej naley 
zwróci szczególn uwag, aby wytworzony kompozyt wykazywał zblione  




Rysunek 2.4. Rodzaje kompozytów polimerowych wzmacnianych faz włóknist 
 
 
Rysunek 2.5. Rodzaje kompozytów ze wzgldu na orientacj fazy włóknistej:  
a) typ 1D; b) typ 2D; c) typ 3D; d) typ MD [90] 
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Obecnie prowadzone s liczne prace nad zastosowaniem rónych rodzajów 
włókien i materiałów włókienniczych do wytwarzania kompozytów stosowanych 
w ortopedii, a take w regeneracji tkanki kostnej. Pierwszym przykładem włókien 
stosowanych do wytwarzania kompozytów s włókna wglowe wykorzystywane 
w leczeniu ubytków kostnych, zespalania koci, rekonstrukcji wizadeł i cigien 
[90, 91-94]. Do wytwarzania kompozytów polimerowo-włóknistych, stosowanych 
w ortopedii i regeneracji tkanki kostnej, uywane s równie włókna z innych 
polimerów, wymienione w poprzednim rozdziale, a mianowicie: polietylen, poliester, 
polilaktyd i poliglikolid oraz ich kopolimery, jak równie włókna aramidowe 
(Kevlar® i Nomex® oraz Twaron®) [33].  
Oprócz stricte mechanicznego działania włókien w kompozytach naley pod-
kreli, i stosujc włókna lub materiały włókiennicze, mona wpływa równie 
na topografi powierzchni kompozytu i porowato biomateriału. Jest równie 
moliwo stosowania ich jako noników substancji bioaktywnych bd leków. 
Przykładem takiej modyfikacji kompozytów mog by prace prowadzone w Katedrze 
Biomateriałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [95]. 
2.4. Inynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna 
Inynieria tkankowa stała si obecnie głównym czynnikiem rozwoju medycyny 
regeneracyjnej (z ang. reparative medicine), której celem jest wspomaganie procesów 
gojenia i naprawy tkanek [96, 97]. Ta interdyscyplinarna dziedzina medycyny 
wykorzystuje zarówno nauki techniczne, biotechnologiczne, jak równie moliwo-
ci hodowli rónych typów komórek w warunkach in vitro, na przygotowanych 
wczeniej trójwymiarowych rusztowaniach materiałowych [98, 99]. Jednoczenie 
poprzez odpowiednie sterowanie procesem wytwarzania biomateriałów dla iny-
nierii tkankowej moliwe jest wykorzystanie komórek własnych pacjenta (auto-
grafów) w procesie regeneracji tkanek w warunkach in vivo. 
Główn ide inynierii tkankowej jest wytworzenie biomateriału, na którym 
zostan osadzone i hodowane komórki w warunkach in vitro. Nastpnie zachodzi 
ich namnaanie i aktywacja na tym materiale, a kocowym etapem tak wytworzo-
nego rusztowania (scaffoldu) jest dokonanie implantacji w miejsce anatomiczne 
[100, 101].  
Ze wzgldu na budow chemiczn oraz właciwoci biologiczne materiały 
przeznaczone na rusztowania dla komórek mona podzieli na trzy zasadnicze 
grupy [26]: 
bioinertne − charakteryzujce si dobrymi właciwociami mechanicznymi i dobr 
odpornoci chemiczn. Wad tych materiałów jest ich powierzchnia odznaczajca 
si nisk zdolnoci do adhezji komórek. W zwizku z tym implant z takiego  
materiału zostaje "otoczony" przez tkank włóknist, przy braku trwałego poł-
czenia na styku implant-tkanka. Do najbardziej popularnych materiałów bioinertnych 
nale: ceramika korundowa, ceramika cyrkonowa, jak równie polietylen o wy-
sokiej gstoci; 
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resorbowalne − ulegaj biodegradacji pod wpływem płynów fizjologicznych,  
a produkty ich rozpadu s wydalane poza organizm podczas procesów metabolicz-
nych. Do najbardziej biokompatybilnych, a zarazem resorbowalnych materiałów  
nale niektóre polimery, przede wszystkim poliglikolid i polilaktyd. 
bioaktywne − wród tej grupy naley wymieni materiały o właciwociach oste-
okonduktywnych (stanowicych rusztowanie dla nowo powstajcej koci), oste-
oindukcyjnych (dostarczajce czynników wzrostu stymulujcych migracj i zró-
nicowanie komórek kostnych), osteoproduktywnych (pobudzajce wzrost tkanki 
na powierzchni midzyfazowej). 
W przypadku projektowania "idealnych" biomimetycznych implantów naley 
zwróci uwag na liczne kryteria dotyczce zarówno składników i konstrukcji 
materiału implantacyjnego, jak równie jego właciwoci. Wytworzony materiał 
implantacyjny powinien w duym stopniu przypomina naturaln tkank, któr ma 
regenerowa. Obecnie zakłada si, i "idealne" podłoe typu 3-D powinno by 
wytworzone z resorbowalnego polimeru, aby po spełnieniu swojej roli w warunkach 
in vivo, uległo ono kontrolowanym procesom degradacji, a powstajce produkty 
rozpadu mogły uczestniczy w procesach metabolicznych ywego organizmu. 
Wany element podczas etapu konstruowania biomimetycznego materiału im-
plantacyjnego stanowi struktura porowata na poziomie mikrometrycznym.  
Zakłada si, i materiał taki powinien charakteryzowa si porowatoci zapew-
nion przez system połczonych porów o rednicy powyej 100 µm, umoliwiajc 
w ten sposób migracj komórek wewntrz materiału implantacyjnego. Równoczenie 
istotnym elementem jest topografia powierzchni scaffoldu i porowato na poziomie 
nanometrycznym. Wiadomo bowiem [66], i zwikszona chropowato powierzchni  
i porowato na poziomie kilkudziesiciu nanometrów wpływaj korzystnie na 
wzrost aktywnoci niektórych komórek. Konstruowany materiał powinien wyka-
zywa równie odpowiednie właciwoci wytrzymałociowe, typowe dla tkanek, 
które bdzie regenerował. Oprócz właciwoci wynikajcych z konstrukcji scaffoldu, 
a mianowicie porowatoci, chropowatoci powierzchni oraz właciwoci wytrzy-
małociowych, stosowany w inynierii tkankowej materiał implantacyjny powinien 
cechowa si właciwociami osteokonduktywnymi osteoproduktywnymi bd 
osteoinduktywnymi.  
Wród głównych zastosowa inynierii tkankowej mona wymieni prace 
majce na celu doprowadzenie do regeneracji: układu nerwowego [102-105], rogówki 
[106-110], skóry [111-114], wtroby [115-117], trzustki [118-120], chrzstki  
stawowej [121, 122], koci [123-125] oraz mini [126-129].  
Obecnie na rynku wystpuje jedynie kilka produktów opartych o załoenia  
inynierii tkankowej. S to głównie produkty do regeneracji skóry ApliGraf®  
i Dermagraft® [130, 131]. Dopuszczony do obrotu jest równie preparat do leczenia 





2.5. Nanotechnologia a perspektywy jej zastosowania w medycynie  
regeneracyjnej 
Rozwój technologiczny stwarza nowe moliwoci w wielu dziedzinach nauki 
i gospodarki. Obecnie wród wielu sposobów otrzymywania kompozytów prze-
znaczonych dla medycyny regeneracyjnej du rol zaczyna odgrywa nanotech-
nologia. Technologia ta, wykorzystujca struktury, w których jeden z wymiarów 
mieci si w granicach od 1 do 100 nm, umoliwia otrzymywanie nanokompozytów 
odznaczajcych si lepszymi właciwociami mechanicznymi, termicznymi, elek-
trycznymi bd biologicznymi w porównaniu do kompozytów otrzymanych  
klasycznymi metodami [133]. Otrzymane w ten sposób modyfikowane materiały 
kompozytowe mog odegra znaczc rol w dzisiejszej medycynie regeneracyj-
nej, implantologii, transplantologii.  
Ze wzgldu na fakt, i nanotechnologia jest pojciem bardzo szerokim, w 
rozdziale tym przedstawione zostały moliwoci wykorzystania w medycynie 
regeneracyjnej zarówno czstek o rozmiarach nanometrycznych (nanododatków), 
stosowanych do modyfikacji kompozytów, jak równie nanostruktur, np. nano-
włókien. 
Wród nanododatków stosowanych w inynierii tkankowej mona wyróni 
metale oraz ich zwizki; przede wszystkim srebro, tlenek tytanu, nietoksyczne 
ferromagnetyki (np. Fe3O4). Prowadzone w wielu orodkach badania wykazały, i 
srebro posiada bardzo dobre właciwoci antybakteryjne, które mog by wyko-
rzystywane przy wytwarzaniu materiałów opatrunkowych do regeneracji skóry 
[134-139]. W przypadku nano-TiO2, prowadzone s prace nad wykorzystaniem 
jego właciwoci w regeneracji tkanki kostnej [140-142]. Obecnie due znaczenie 
w nanotechnolgii stosowanej w inynierii tkankowej posiadaj równie ferroma-
gnetyki. Stosowane s jako substancje słuce do transportu leków na zasadzie 
lokalnej terapii magnetycznej [143], substancje słuce do diagnozowania i leczenia 
nowotworów przy uyciu hipertermii magnetycznej [144-146] bd jako substancje 
wykorzystywane do wzmocnienia kontrastu w obrazowaniu tkanek za pomoc 
rezonansu magnetycznego (MRI) [147, 148]. Inny rodzaj stosowanych w medycynie 
regeneracyjnej nanododatków stanowi nanorurki wglowe. Wykorzystywane s 
one w inynierii tkankowej m.in. do otrzymywania kompozytów z udziałem poli-
merów biodegradowalnych (polilaktyd, chitozan, kolagen), przeznaczonych do 
wytwarzania scaffoldów odznaczajcych si dobrymi właciwociami mechanicznymi 
i biologicznymi [149-151]. Kolejn grup nanododatków stanowi zwizki cera-
miczne, a przede wszystkim hydroksyapatyt (HAp), ortofosforan wapnia (TCP), 
krzemionka (SiO2), montmorylonit (MMT), bioszkło (Bioglass®) oraz ceramika 
korundowa. Zarówno HAp, jak i TCP posiadaj obecnie najszersze zastosowanie 
w medycynie regeneracyjnej. Stosowane s m.in. w stomatologii, w chirurgii szcz-
kowo-twarzowej, w ortopedii, jako noniki leków oraz w wytwarzaniu bioaktywnych 
podłoy do hodowli komórek (scaffoldów) [152-159]. Znane s równie prace,  
w których hydroksyapatyt był nanoszony na warstwy metalicznego (inertnego) 
implantu [160-162]. Obecno zarówno HAp, jak i TCP powoduje szybsze pobu-
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dzanie wzrostu tkanki kostnej, dobre wizanie z macierzystymi tkankami kostny-
mi oraz przyczynia si do poprawy midzywarstwowej adhezji [163]. Rozpatrujc 
zastosowania w medycynie regeneracyjnej krzemionki oraz bioszkła, naley zwróci 
uwag na szczególn rol krzemu w tworzeniu si struktur koci, procesu ich 
wapnienia i regeneracji po złamaniach [164]. Obecnie, rónego rodzaju szkła  
i kompozyty z jego udziałem wykorzystuje si w leczeniu ubytków koci biodrowej, 
stawu kolanowego oraz krgosłupa [165-169]. Montmorylonit w inynierii tkan-
kowej jest stosowany głównie w celu poprawy właciwoci mechanicznych i po-
rowatoci kompozytu. Jego obecno umoliwia równie kontrolowanie czasu 
biodegradacji kompozytu [170, 171]. Wiele prac z dziedziny medycyny regeneracyj-
nej, a przede wszystkim ortopedii, dotyczy wykorzystywania ceramiki korundowej 
[33, 90, 172, 173]. Natomiast stosowanie tej ceramiki w postaci nano- ma na celu 
poprawienie m.in. biozgodnoci materiału implantacyjnego [174].  
Inn grup materiałów stosowanych w medycynie regeneracyjnej, wyko-
rzystujc nanotechnologi, stanowi materiały o zmodyfikowanej nanome-
trycznie powierzchni oraz nanowłókna. Prowadzone w wielu orodkach  
badawczych prace wykazały, i w przypadku inynierii tkankowej modyfikacja 
powierzchni na poziomie poniej 100 nm wpływa korzystnie na adhezj osteoblastów 
i przyspiesza tworzenie nowej tkanki kostnej. Natomiast stosowanie nanowłókien 
otrzymanych metod elektroprzdzenia pozwala na otrzymanie trójwymiarowych 
struktur nanometrycznych. Sterowanie podstawowymi parametrami proceso-
wymi formowania, takimi jak: napicie, stenie polimeru i lepko płynu 
przdzalniczego, umoliwia uzyskanie podłoy o załoonej rednicy włókien 
lub porowatoci, a tym samym pozwala na wytworzenie scaffoldów przeznaczo-
nych do odpowiednich zastosowa w inynierii tkankowej. Obecnie nanowłókna s 
wykorzystywane przez wielu naukowców opracowujcych nowe rodzaje biomate-
riałów. Stosowane s one w regeneracji m.in.: tkanki kostnej [175-177], chrzstki 
stawowej [178-180], tkanki miniowej [181-182], wizadeł [183], skóry [184, 
185], jak równie w kardiochirurgii [186]. 
Patrzc w przyszło, wielu naukowców uwaa, i dalszy rozwój nanotechno-
logii ukierunkowany na jej zastosowanie w medycynie (nanomedycynie) pozwoli 
na uzyskanie nanostruktur, czy nawet "nanorobotów" umoliwiajcych walk  
z wieloma szczepami wirusów i bakterii. Pozwoli równie na leczenie wielu nie-
uleczalnych obecnie schorze bd urazów. Przykładem tego s prace prowadzone 
w warunkach in vivo nad łczeniem neuronów przy uyciu nanorurek wglowych 
bd prace dotyczce leczenia nowotworów. Jednake z rozwojem nanotechnologii 
mog wiza si równie niebezpieczestwa. W chwili obecnej nie jestemy  
w stanie powiedzie, czy np. struktury w formie „nano” po kilku bd kilkunastu 
latach nie bd powodowa mutacji wirusów bd rozwoju innych chorób. Dlatego, 
biorc pod uwag perspektywiczne wizje rozwoju zastosowania nanotechnologii 
w medycynie, naley zwróci uwag na pojawiajce si prace krytyczne dotyczce 
ryzyka stosowania tej dziedziny nauki w medycynie.  
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3. CZ DOWIADCZALNA 
3.1. Cel pracy, jej hipoteza i program bada 
Nanotechnologia stanowi dziedzin wiedzy dynamicznie rozwijajc si  
w ostatnich latach. Jej wykorzystanie w wytwarzaniu włókien chemicznych stwarza 
nie tylko szerokie moliwoci modyfikacji ich właciwoci, ale take umoliwia 
nadanie im szeregu nowych cech, niespotykanych dotychczas u włókien klasycznych. 
Rozproszenie czstek o wymiarach nanometrycznych (przewanie do 100 nm) 
w tworzywie włókien (stanowicym odpowiednik matrycy typowych kompozytów) 
upowania do okrelenia takich włókien mianem nanokompozytowych. Zastoso-
wanie ich w inynierii tkankowej, a w szczególnoci w wytwarzaniu rónego typu 
biokompozytów, stanowi take o rozwoju tej dziedziny nauk medycznych. 
Wykorzystanie dwóch rodzajów biokompatybilnych materiałów, np. resorbo-
walnego polimeru i innego bioaktywnego materiału, stwarza moliwo otrzymania 
wrcz „idealnego” biokompozytu przeznaczonego do regeneracji uszkodzonej tkanki.  
W zwizku z powyszym powstała koncepcja otrzymania kompozytu typu 
MD na bazie nanokompozytowych włókien z alginianu wapnia (zawierajcych 
rozproszone w tworzywie rónego typu ceramiczne nanododatki, takie jak:  
hydroksyapatyt, trójfosforan wapnia, montmorylonit, krzemionka, bioszkło) i innego 
resorbowalnego polimeru poli-   -kaprolaktonu (PCL). Wprowadzenie do włókien 
nanododatku ma na celu jego stopniowe uwalnianie, przed nastpujc znacznie 
wolniej degradacj matrycy polimerowej. Stwarza to moliwo "szybszego" działa-
nia osteokonduktywnego bd osteoinduktywnego wprowadzonych nanododatków. 
Idea tak proponowanego kompozytu została przedstawiona na rysunku 3.1. 
Wiadomo, i rónego rodzaju bioaktywne zwizki ceramiczne oraz kompozyty  
z ich udziałem posiadaj due znaczenie w dzisiejszej implantologii. Uwarunkowane 
jest to szczególn rol, jak odgrywaj takie pierwiastki, jak: wap, krzem, fosfor 
czy magnez w tworzeniu si struktur koci, procesu ich wapnienia i regeneracji po 
złamaniach [33, 90]. Obecnie kompozyty z udziałem przedstawionych nanododatków 
wykorzystuje si m.in. w leczeniu ubytków kostnych koci biodrowej, okolicy 
stawu kolanowego oraz krgosłupa [33, 165-171]. 
Wytworzenie biokompozytów na bazie nanokompozytowych włókien z algi-
nianu wapnia wymaga, aby oprócz podstawowych właciwoci biologicznych 
włókna te wykazywały odpowiedni do przerobu wytrzymało, przy jednoczenie 
podwyszonej porowatoci. Oba te wskaniki s bezporednio uzalenione od 
struktury wytworzonej podczas procesu zestalania i rozcigu. Formowanie włókien 
metod z roztworu na mokro umoliwia takie sterowanie parametrami procesowymi, 
aby uzyska zamierzone właciwoci. Wprowadzenie tych włókien do matrycy 
polimerowej z PCL umoliwi otrzymanie biokompozytu wykazujcego anizotropi 
właciwoci, charakterystyczn dla naturalnych tkanek, jak równie „dwuzakresow” 
porowato. Z jednej strony bdzie to porowato pochodzca od włókien nano-
kompozytowych rzdu od 3 do 1000 nm, a z drugiej strony porowato kompozytu 
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powyej 10 m (powstała w wyniku wczeniejszej resorbcji składnika włóknistego 
oraz zastosowania rodka porotwórczego). Drugi zakres porowatoci jest odpo-
wiedni ze wzgldu na osadzanie i wzrost komórek na wytworzonym rusztowaniu. 
Natomiast porowato włókien alginianowych jest konieczna do łatwiejszego wni-
kania płynów ustrojowych do ich struktury i przyspieszenia czasu ich resorbcji.  
 
 
Rysunek 3.1. Proponowana idea kompozytu przeznaczonego dla inynierii tkankowej  
do leczenia ubytków tkanki kostnej 
Podstawowym celem aplikacyjnym pracy było opracowanie warunków wytwa-
rzania nanokompozytowych włókien z alginianu wapnia oraz wytwarzanie na ich 
bazie biokompozytów (typu MD) o działaniu osteokonduktywnym, zwizanym  
z obecnoci w tworzywie włókien nanododatków ceramicznych. 
Celem poznawczym pracy było sprecyzowanie ogólnych prawidłowoci doty-
czcych wytwarzania tego typu nanokompozytowych włókien alginianowych. 
Zostanie take okrelona (nieopisana dotd w literaturze przedmiotu) współzaleno 
w układzie: charakterystyka stosowanego polimeru – właciwoci reologiczne 
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roztworów przdzalniczych zawierajcych rónego typu nanododatki – warunki 
procesu formowania – struktura nadmolekularna i makroskopowa włókien – wła-
ciwoci włókien nanokompozytowych. 
Hipoteza pracy polega na załoeniu, i przy sztywnej budowie makrocz-
steczki tworzywa o właciwociach wytrzymałociowych nanokompozytowych 
włókien z alginianu wapnia decyduje nie tylko wielko rozcigu całkowitego, ale 
głównie deformacja jeszcze płynnej strugi (zachodzca w wyniku działania  
podłunego gradientu prdkoci) oraz wartoci napre, pod wpływem których 
ma miejsce kształtowanie si struktury zestalajcych si włókien. 
Realizacja celu pracy oraz udowodnienie powyszej hipotezy wymagało  
wykonania bada w dwóch obszarach tematycznych dotyczcych: 
− wytwarzania nanokompozytowych włókien alginianowych; 
− wytwarzania biokompozytów na bazie włókien alginianowych jako osnowy  
i trudniej resorbowalnego polimeru PCL – jako matrycy biokompozytu. 
W pierwszym obszarze tematycznym, kluczowe znaczenie miało okrelenie 
wpływu wielkoci wycigu filierowego i zwizanej z tym deformacji w etapie 
rozcigu na struktur nadmolekularn, porowato, właciwoci sorpcyjne i wy-
trzymałociowe nanokompozytowych włókien alginianowych. Załoeniem było 
uzyskanie włókien o wytrzymałoci powyej 20 cN/tex, przy jednoczenie pod-
wyszonej porowatoci materiału włóknistego. Wytrzymało włókien stanowicych 
osnow w biokompozycie, z udziałem PCL jako matrycy, jest istotna, bowiem 
bdzie wpływa na wytrzymało całego porowatego materiału implantacyjnego. 
Natomiast z podwyszon porowatoci materiału włóknistego (utworzonego 
z włókien alginianowych) zwizane jest pochłanianie płynów fizjologicznych, co 
warunkuje ich przejcie w posta elu. W wyniku stopniowej, wczeniejszej  
resorbcji składnika włóknistego, połczonej z uwalnianiem wprowadzonego do 
włókien nanododatku, dochodzi bdzie do wytworzenia w materiale implantacyjnym 
dodatkowego systemu porów. Obecno w tych pustych przestrzeniach nanodo-
datków oraz mikrometryczne rozmiary porów sprzyja bd procesom wzrostu 
komórkowego. 
Porównanie struktury i właciwoci włókien zawierajcych róne iloci i rodzaje 
nanododatków (hydroksyapatyt, trójfosforan wapnia, montmorylonit, krzemionka, 
bioszkło) do włókien niezawierajcych nanododatku miało na celu okrelenie roli, 
jak spełnia ich obecno w roztworze przdzalniczym na przebieg procesu zestalania, 
oraz podatno wytworzonej po tym etapie struktury na dalsze procesy deforma-
cyjne w trakcie rozcigu. W celu okrelenia wpływu budowy chemicznej tworzywa 
włókien alginianowych na ich struktur i właciwoci w dokonanej analizie po-
równawczej wykorzystano włókna z alginianu cynku i alginianu sodu. Włókna te 
zostały wytworzone w ramach realizowanego projektu rozwojowego i zamawianego 
nr R 0804303 i PBZ-MNiSW-01/II/2007, których autor niniejszej pracy jest jednym  
z wykonawców. 
W drugim obszarze tematycznym (dotyczcym wytwarzania biokompozytu) 
zamierzono wykaza, i uzyskane kompozyty polimerowo-włókniste o budowie  
i działaniu zgodnym z przyjtym i przedstawionym na rysunku 3.1 modelem  
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wykazuj cechy kompozytu wielofunkcyjnego. W ramach tego obszaru sprawdzono 
stymulujce działanie nanododatków (obecnych w tworzywie włókien alginiano-
wych) na proces wzrostu komórkowego. Badania in vitro przeprowadzono z zasto-
sowaniem linii komórkowej osteoblastów.  
3.2. Metody i aparatura badawcza 
3.2.1. Metody bada polimerów, nanododatków i roztworów przdzalniczych 
Charakterystyk molekularn polimeru okrelono w oparciu o badania chro-
matografii elowej (SEC/GPC), uywajc nastpujcych parametrów analizy 
chromatograficznej, stosowanych w pracach [8, 187]; 
Parametry analizy SEC/GPC dla alginianów: 
• rozpuszczalnik (faza ruchoma): 0,1mol/dm3 NaCl, przed zastosowaniem faza 
ruchoma jest filtrowana i odgazowana (Sartorius, filtry z PTFE,0.45 µm) 
• zestaw kolumn: 2 x TSKgelTMColumn GMPWXL, 30 cm x 7,8 mm (TOSO 
HAAS) 
• temperatura kolumn: 30oC, 
• szybko przepływu: 0,5 ml/min, 
• objto nastrzyku: 100 µl, 
• standardy kalibracyjne: pullulany o ciarach czsteczkowych od 22900 do 
1520000 i polidyspersji od 1,07 do 1,13 (Polygen). 
Parametry analizy SEC/GPC dla poli-	-kaprolaktonu: 
• rozpuszczalnik (faza ruchoma): chloroform, 
• temperatura kolumn: 35oC, 
• szybko przepływu: 0,7 ml/min, 
• objto nastrzyku: 100 µl, 
• standardy kalibracyjne: polistyreny o ciarach czsteczkowych od 580 do 
3040000 i polidyspersji od 1,04 do 1,14 (Polymer Laboratories). 
Charakterystyk nadczsteczkow polimeru i stosowanych nanododatków 
okrelono w oparciu o badania spektrofotometryczne w podczerwieni (FTIR). 
Wykorzystano aparat Nicolet 380 w zakresie od 400 do 4000 cm-1, a próbki zostały 
przygotowane klasyczn technik pastylek KBr. 
Charakterystyka nanododatków polegała na pomiarze rozwinicia powierzchni 
metod adsorpcji gazów, ustaleniu wielkoci czstek oraz ich obserwacji mikro-
skopowej (SEM). Pomiary powierzchni właciwej wykonano przy uyciu aparatu 
Nova 1200e firmy Quantachrome Inst., wykorzystujc metod izotermy adsorpcji 
BET. Wielkoci czstek były badane przy uyciu aparatu Zetasizer Nano-ZS firmy 
Malvern Inc. wykorzystujcego do tego celu technik dynamicznego rozpraszania 
wiatła laserowego (Dynamic Light Scattering). 
Przed wprowadzeniem do roztworu przdzalniczego zawiesiny nanododatków 
w wodzie były poddawane działaniu ultradwików, przy uyciu sondy ultradwi-
kowej Sonopuls 2200 o mocy wyjciowej 100 W, przez 15 min. 
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Charakterystyk roztworu przdzalniczego okrelono, wykorzystujc reometr 
rotacyjny Anton Paar. Pomiary przeprowadzono w zakresie szybkoci cinania 
0,2-100 s-1 oraz w zakresie napre cinajcych 12-1200 N/m2 w temperaturze 
20°C. Parametry reologiczne n i k wyznaczono na podstawie krzywych płynicia. 
3.2.2. Metody bada struktury i właciwoci włókien alginianowych  
Badania struktury czsteczkowej tworzywa włókien przeprowadzono, stosujc 
metod spektroskopii w podczerwieni (FTIR). Wykorzystano aparat Nicolet 380  
w zakresie od 400 do 4000 cm-1, a próbki zostały przygotowane klasyczn technik 
pastylek KBr. 
Drug technik wykorzystywan w tych badaniach była spektrofotometria rama-
nowska. Zastosowany został spektrofotometr FTS6000 zaopatrzony w detektor Ge. 
Porowato włókien oznaczono metod porozymetrii rtciowej, stosujc  
porozymetr Carlo-Erba sprzony z systemem komputerowym, umoliwiajcy 
oznaczenie całkowitej objtoci por, udziału procentowego porów o rozmiarach  
z zakresu 3-7500 nm oraz całkowitej powierzchni wewntrznej porów. 
Stopie krystalicznoci włókien i rozmiary obszarów krystalicznych wyzna-
czono metod szerokoktowej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (WAXS). 
Badania wykonano za pomoc dyfraktometru URD 6 firmy Seifert (Niemcy) wyposa-
onego w lamp miedziow emitujc promieniowanie o długoci fali  = 0,154 nm 
przy parametrach zasilania U = 40 kV i I = 30 mA. Promieniowanie było monochro-
matyzowane przy pomocy monochromatyzatora krystalicznego. Krzywe dyfrakcyjne 
rejestrowano, stosujc metod odbiciow i tryb skokowy pomiaru. Zakres ktowy 
rejestracji wynosił od 2 = 2o do 60o ze skokiem 0,1o. Czas rejestracji był równy 30 s 
na jeden skok. Badane włókna były proszkowane przy pomocy mikrotomu w celu 
zlikwidowania tekstury, a nastpnie prasowane w tabletki o rednicy ok. 2 cm i grubo-
ci 1mm. Krzywe dyfrakcyjne WAXS włókien alginianowych były analizowane za 
pomoc programu komputerowego WAXSFIT [188, 189]. W pierwszym etapie od 
krzywych było odejmowane liniowe tło wyznaczane na podstawie poziomu natenia 
promieniowania w zakresie małych i duych któw rozpraszania. Ponadto dyfrakto-
gramy były normalizowane do jednakowego poziomu integralnego natenia promie-
niowania w całym zakresie pomiarowym. Nastpnie eksperymentalne krzywe dyfrak-
cyjne były aproksymowane przez krzyw teoretyczn bdc sum funkcji 
reprezentujcych poszczególne piki krystaliczne i składow amorficzn. Procedur 
dopasowania krzywych realizowano, stosujc optymalizacj wielokryterialn oraz 
system hybrydowy łczcy algorytm genetyczny z klasyczn metod optymalizacyjn 
Powella [190]. W procedurze tej zarówno piki krystaliczne, jak i maksima amorficzne 
były reprezentowane przez funkcj bdc kombinacj liniow funkcji Gaussa i Lo-
rentza. Składow amorficzn aproksymowano za pomoc dwóch szerokich maksimów. 
Jedno z nich wystpuje przy kcie rozpraszania 2  21o, a drugie przy 2  40o. Stopie 
krystalicznoci został obliczony jako stosunek integralnego natenia zawartego w ob-
rbie pików krystalicznych do integralnego natenia promieniowania rozproszonego 
przez próbk w całym zakresie pomiarowym (po odjciu promieniowania tła). 
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Orientacj obszarów krystalicznych włókien z alginianu wapniowego wyzna-
czono w oparciu o dwuwymiarowe dyfraktogramy. Były one rejestrowane za po-
moc dyfraktometru wyposaonego w punktowy system kolimacyjny FOX2D Cu 
firmy XENOCS, zapewniajcy jednoczesn kolimacj oraz monochromatyzacj 
promieniowania oraz lamp miedziow, pracujc przy tych samych parametrach 
zasilania jak w pomiarach stopnia krystalicznoci. W badaniach tych włókna były 
nawijane równolegle do siebie na ramk, która była nastpnie montowana  
w uchwycie w ten sposób, aby wizka pierwotna promieniowania padała prosto-
padle do kierunku włókien. Dwuwymiarowe dyfraktogramy były rejestrowane na 
płytach typu Imaging Plate (Kodak) i odczytywane za pomoc skanera firmy  
Molecular Dynamics i programu komputerowego Image Quant.  
Do bada struktury makroskopowej wykorzystano skaningowy mikroskop 
elektronowy SEM JSM 5400 JEOL. 
Zawarto wapnia we włóknach z alginianu wapniowego oznaczono za po-
moc analizy ilociowej. Metoda ta polegała na spalaniu włókien z kwasem siar-
kowym, a nastpnie miareczkowaniu jonów wapnia roztworem EDTA (sól sodowa 
kwasu etylenodiaminotetraoctowego) w obecnoci kalcesu jako wskanika. 









X                                            (3) 
gdzie: V − objto EDTA uyta do miareczkowania [dm3], 
MCa − masa atomowa, 
    r − współczynnik współmiernoci kolby z pipet r = 5, 
  mn – masa próbki włókien [g], 
    c – stenie EDTA [g/dm3]; c = 0,05 g/dm3. 
Właciwoci sorpcyjne włókien zostały oznaczone w warunkach 65% i 100% 
wilgotnoci wzgldnej powietrza, zgodnie z Polsk Norm PN-P-04601:1991  
Retencj wody oznaczano, wykorzystujc wirówk laboratoryjn, co umoliwiło 
mechaniczne usunicie wody z włókien w procesie odwirowania, z przyspieszeniem 
10 tys. m/s2. Warto retencji została wyznaczona jako stosunek masy wody pozo-
stałej we włóknie po odwirowaniu do masy włókna całkowicie wysuszonego.  
Wytrzymało właciw włókien wyznaczono przy uyciu zrywarki typu 
INSTRON z oprogramowaniem komputerowym serii IX, zgodnie z norm PN-EN 
ISO 5079:1999. 
Naprenia rozcigajce wyznaczono w oparciu o maksymaln sił odbioru 
w poszczególnych etapach procesu formowania (odczytan przy uyciu tensometru 
MESDAN-lab ETB500) odniesion do masy liniowej włókna po tym etapie procesu.  
Badania termiczne włókien były prowadzone za pomoc aparatu SDT 2960 TA 
Instruments, który umoliwia jednoczesny pomiar zmiany masy próbki (krzywa TG) 
oraz rejestracj efektów cieplnych (krzywa DTA) towarzyszcych tym zmianom. 
Próbki o masie około 5 mg umieszczono w cylindrycznych tyglach platynowych 
(pomiary dla próbek z alginianem wapnia) lub alundowych (pomiary dla próbek  
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z alginianem sodu*) i ogrzewano z szybkoci 10°C min-1. Pomiary były prowadzone 
w atmosferze utleniajcej (powietrze, zawarto wody <15ppm), przy przepływie 
100 cm3min-1. 
Do analizy gazowych produktów rozkładu wykorzystano spektrometr maso-
wy QMD 300 ThermoStar (Bazlers) wyposaony w działo jonowe (70eV). Spek-
trometr połczony był bezporednio z aparatur SDT za pomoc grzanej kapilary 
kwarcowej (do 200°C). Połczenie to umoliwia rejestracj gazowych produktów 
rozkładu w momencie ich powstawania. Pomiary wykonano w systemie scan, 
czyli rejestrowano prdy jonowe dla wartoci M/z. 
* platyna jest wyjtkowo wraliwa na alkalia, dlatego te pomiary dla alginianu 
sodu prowadzono w tyglach alundowych. 
Rozmieszczenie nanododatków we włóknach oceniono na podstawie obrazów 
wykonanych za pomoc mikroskopu skaningowego SEM firmy JSM 5400 z anali-
zatorem dyspersji energii charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego 
EDX LINK ISIS firmy OXFORD INSTRUMENTS. Wyniki analiz EDX przed-
stawiono w postaci widma EDX oraz map rozkładu wybranych pierwiastków  
w analizowanym obszarze. 
Badania powierzchni włókien wykonano przy uyciu mikroskopu sił atomowych 
(AFM), wykorzystujc System MultiView 1000TM. 
3.2.3. Metody bada właciwoci biokompozytów  
Badania mechaniczne folii kompozytowych polimerowo-włóknistych zostały 
przeprowadzone na uniwersalnej maszynie wytrzymałociowej ZWICK typu 
1435. Próbki w postaci pasków poddano testowi rozcigania w nastpujcych 
warunkach: szybko rozcigania wynosiła 40 mm/min, baza pracujca 40 mm. 
Mierzony zakres modułu Younga 5-15 MPa 
Badania fizykochemiczne powierzchni folii kompozytowych oparto o nastpu-
jce oznaczenia: profilu chropowatoci, zwilalnoci powierzchni oraz mikro-
struktury otrzymanych materiałów kompozytowych.  
Chropowato powierzchni folii kompozytowych badano przy uyciu profilo-
metru T-500 firmy Hommelwerke (Niemcy). Wynikiem pomiarów było podanie 
podstawowych parametrów chropowatoci Ra , Rt, Rz. 
Ir 
− 
długo odcinka (odcinek elementarny), na którym definiuje si para-
metry chropowatoci; 
Ra [µm] – rednia arytmetyczna odchylenia profilu. Ra odnosi si do całego od-
cinka elementarnego Ir. Reprezentatywno Ra jest bardzo ograniczona. 
Pojedyncze wierzchołki minimalnie wpływaj na warto parametru Ra;  
Rt [µm] – maksymalna wysoko pomidzy najwyszym szczytem a najnisz 
dolin. Jest to parametr przedstawiajcy pionow odległo pomidzy 
najwyszym a najniszym punktem przefiltrowanego sygnału chropo-
watoci w zakresie odcinka pomiarowego (obliczeniowego); 
Rz [µm] – wysoko profilu chropowatoci według 10 punktów. Parametr, który 
przedstawia główny poziom bezwzgldnych wartoci piciu najwyszych
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szczytów i piciu najniszych dolin w zakresie odcinka pomiarowego 
(obliczeniowego).  
Kt zwilania powierzchni wszystkich próbek okrelono metod pomiarów 
bezporednich. Stosowan do pomiarów ciecz była woda o ultrawysokiej czystoci 
(UHQ). Pomiaru dokonano przy uyciu aparatu DSA (Drop Shape Analysis). 
Wyniki pomiarów kta zwilania stanowiły rednie z 15 pomiarów, przy poziomie 
istotnoci  = 0,05. 
Badania mikrostruktury powierzchni oparto o obserwacj mikrostruktury  
materiałów kompozytowych przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elek-
tronowego (SEM) JMS-5400 firmy JEOL (Japonia). Próbki przed badaniem  
pokryto przewodzc warstw wgla.  
Właciwoci biologiczne folii kompozytowych, jak równie stopie ich degra-
dacji oceniano podczas inkubacji w wodzie destylowanej. Próbki przetrzymywano 
w cieplarce w temperaturze 37°C przez okres 16 tygodni. Degradacj monitorowano 
poprzez zmiany przewodnoci jonowej wody i pH płynu immersyjnego (wody),  
w którym przetrzymywane były materiały kompozytowe.  
Kinetyk uwalniania bioaktywnych czstek, a wic czstek, które przeszły  
w postaci jonów do roztworu, okrelano metod atomowej spektroskopii emisyjnej 
ze wzbudzeniem plazmowym (ASA-ICP), za pomoc spektrometru ICP HP 4500. 
Oznaczeniu poddano jony charakterystyczne dla danego modyfikatora, np. HAp – 
jony PO43- i Ca2+.  
3.2.4. Metody bada komórkowych 
Badania komórkowe kompozytów polimerowo-włóknistych przeprowadzono 
na krkach wykonanych z PCL modyfikowanego nanokompozytowymi włóknami 
alginianowymi zawierajcymi nanododatki (HAp, SiO2, MMT, bioszkło). Interakcje 
biomateriał/komórka przeprowadzono na hodowli ludzkich komórek osteoblasto-
podobnych MG-63. 
Hodowla komórkowa. Komórki hodowano w plastikowych butelkach (Nunclon, 
Dania) o pojemnoci 75 ml w poywce hodowlanej MEM (PAA, Austria), z do-
datkiem 10% płodowej surowicy cielcej (PAA, Austria) oraz 5% roztworu anty-
biotyków: penicyliny − 10 UI/ml i streptomycyny – 10 mg/ml (Sigma, Niemcy),  
w atmosferze 5% CO2 i temperaturze 37oC. Zawiesin komórek uzyskano przez 
dodanie 5% trypsyny z EDTA (PAA, Austria). Po przepłukaniu i odwirowaniu, 
komórki doprowadzano do stenia 3 x 104 komórek/ml, po czym 1 ml zawiesiny 
komórek umieszczano w studzienkach 24-dołkowej płytki hodowlanej (Nunclon, 
Dania), zawierajcych sterylne krki badanych materiałów. Kontrol pozytywn 
stanowił polistyren dna dołków płytki hodowlanej (TCPS). Inkubacj komórek 
MG-63, w obecnoci krków z PCL zawierajcych nanokompozytowe włókna 
alginianowe prowadzono przez 3 i 7 dni, w inkubatorze, w atmosferze 5% CO2,  
w temperaturze 37°C. Po upływie wyznaczonego czasu, zebrano i zamroono nadscz 
znad hodowli komórek z biomateriałmi, w celu póniejszego przeprowadzenia  
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oznaczenia poziomu cytokin. Komórki rosnce na powierzchni próbek poddano 
testowi przylegania (CV) i ywotnoci (MTT). 
W celu oznaczenia liczebnoci komórek, nadscz znad komórek zlano i za-
mroono do wykorzystania w dalszych oznaczeniach, komórki natomiast przepłukano 
PBS i zalano 5% roztworem trypsyny z EDTA. Po 10 min. oderwane od podłoa 
komórki liczono w komorze Bürkera. 
Zdolno komórek do przylegania badano wykorzystujc test wchłaniania  
fioletu krystalicznego. Komórki przylegajce do podłoa utrwalano w 2% para-
formaldehydzie przez 1 h, a nastpnie przez 5 min. barwiono fioletem krystalicznym 
(CV; 0,5% w 20% metanolu). Po upływie tego czasu krki z przylegajcymi  
komórkami przepłukiwano wod biec, przenoszono do nowej 24-dołkowej 
płytki hodowlanej i w niej, po wyschniciu, ekstrahowano zaabsorbowany barwnik, 
dodajc do kadego dołka 1 ml 100% metanolu. Nastpnie mierzono gsto 
optyczn (O.D) dla długoci fali 570 nm, za pomoc spektrofotometru Expert Plus 
(Asys Hitach, Austria). 
Cytotoksyczno materiału badano przy uyciu kolorymetrycznego testu  
ywotnoci MTT (3-4,5 dimethyl triazole 2-yl) 2,5-diphenyltetrazoliumbromide. 
Barwnik MTT ulega w ywych komórkach redukcji (aktywno oksydoredukcyjna 
mitochondriów) do barwnych, purpurowych kryształów formazanu. Oznaczanie 
aktywnoci komórek z zastosowaniem barwnika MTT opiera si na załoeniu, e 
tylko ywe komórki redukuj MTT do kryształów formazanu. 
Poziom cytokin w nadsczu z hodowli komórkowej oznaczono za pomoc  
cytometrii przepływowej. Zastosowano Human Inflammation Kit (Cytometric  
Bead Array, BD Biosciences, USA), który pozwala na równoczesne oznaczenie 
poziomu 6 cytokin: interleukiny 1 (IL-1), interleukiny 6 (IL-6), interleukiny 8 (IL-8), 
interleukiny 10 (IL-10), interleukiny 12 (IL-12) oraz czynnika martwicy nowotworu 
(TNF), istotnych dla przebiegu stanu zapalnego. Metoda ta opiera si na wykorzy-
staniu kuleczek wykazujcych fluorescencj mierzon przez laser FL-3 cytometru 
przepływowego (FACSCalibur, BD Biosciences, USA), opłaszczonych przeciw-
ciałami specyficznie wicymi dan cytokin. W celu jednoczesnego wykrycia 
obecnoci wszystkich 6 cytokin w jednej próbce stosuje si mieszanin 6 typów 
kuleczek, a rónice w intensywnoci fluorescencji kadego typu kuleczki, pozwalaj 
na zidentyfikowanie danej cytokiny. W celu okrelenia stenia danej cytokiny 
stosuje si dodatkowo przeciwciała sprzone z fikoerytryn, specyficznie wice 
dan cytokin. Obecno danej cytokiny w próbce stwierdzono na podstawie  
podwójnego sygnału dla FL-3 i FL-2.  
Aktywno cytokin jest zwizana ze wzrostem poziomu NO, bdcego czynni-
kiem stymulujcym układ immunologiczny, który w wysokim steniu moe  
wywiera działania cytotoksyczne na komórki. Stenie tlenku azotu oznaczano 
metod spektrofotometryczn, uywajc odczynnika Griessa. Do studzienek 96 
dołkowej płytki przeniesiono po 100 µl badanych próbek, a nastpnie do kadego 
dołka dodawano po 100 µl odczynnika Griessa (0,1% dichlorowodorek naftyleno-
diaminy w H2O i 1% sulfanilamidu w 5% H3PO4 w stosunku 1:1). Płytk inkubowano 
w temperaturze pokojowej przez 10 min. Po tym czasie oznaczano absorbancj na  
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czytniku Expert Plus (Asys Hitach, Austria), przy długoci fali 540 nm. Stenie 
tlenku azotu obliczano, korzystajc z krzywej standardowej NaNO2, sporzdzonej 
w steniach od 1 do 100 µM/ml. 
Poziom białka w nadsczach znad hodowli komórek mierzono metod kolo-
rymetryczn BCA. Sporzdzono mieszanin CS (II) (siarczan miedzi II; Sigma-
Aldrich, Niemcy) i BCA (kwas bis-cynchoninowy; Sigma-Aldrich, Niemcy)  
w stosunku 1:50. Do studzienek 96 dołkowej płytki przeniesiono po 10 µl badanych 
próbek, a nastpnie do kadego dołka dodano po 200 µl przygotowanej mieszaniny 
CS/BCA. Płytki inkubowano w ciemnoci przez 30 minut. Po tym czasie mierzono 
absorbancj przy długoci fali 570 nm przy uyciu spektrofotometru Expert Plus 
(Asys Hitach, Austria). 
Obserwacje morfologii komórek wykonano przy uyciu fluorescyjnego  
mikroskopu optycznego. Cz badanych próbek (po dwie z kadej serii) przezna-
czono do obserwacji morfologii hodowanych na nich komórek. Komórki barwiono 
fluorochromem – oranem akrydyny przez 5 min, nastpnie płukano PBS (płyn 
fizjologiczny buforowany buforem fosforanowym) i obserwowano w mikroskopie 
fluorescencyjnym. 
3.3. Charakterystyka materiałów wykorzystanych  
do wytworzenia włókien 
3.3.1. Charakterystyka fizyko-chemiczna polimerów zastosowanych  
do wytworzenia włókien 
Charakterystyka fizyko-chemiczna polimeru jest istotna nie tylko ze wzgldu 
na przerobowo na włókna uzyskanych z niego roztworów przdzalniczych, ale 
rzutuje take w podstawowy sposób na właciwoci wytrzymałociowe włókien. 
Stosowanie polimeru o podwyszonych masach czsteczkowych sprzyja uzyski-
waniu wysokich właciwoci wytrzymałociowych włókien. Wie si z tym jednak 
wzrost lepkoci dynamicznej roztworu przdzalniczego i konieczno skompen-
sowania tego zjawiska poprzez obnienie jego stenia. Z kolei wpływa to niekorzyst-
nie na właciwoci wytrzymałociowe uzyskiwanych włókien. Oprócz optymalnej 
masy czsteczkowej polimer powinien charakteryzowa si take odpowiednim 
rozkładem mas czsteczkowych. Duy rozrzut mas czsteczkowych jest nieko-
rzystny. Zbyt duy udział frakcji o niskiej masie czsteczkowej (pomimo ich pla-
styfikujcego działania w etapie rozcigania włókien) jest niewskazany, ze wzgldu 
na ich niewłóknotwórczy charakter. Z podwyszonym udziałem frakcji o wysokich 
masach czsteczkowych zwizany jest natomiast wzrost lepkoci dynamicznej 
roztworów przdzalniczych otrzymanych z polimeru o takiej charakterystyce. 
Wszystkie te ogólne prawidłowoci zostały uwzgldnione przy wyborze polimeru 
– alginianu sodowego, stosowanego do otrzymywania włókien nanokompozytowych. 
Wytypowano alginian wysokomannuronowy Protanal LF 10/60LS. Dono  
bowiem do uzyskania włókien o wytrzymałoci właciwej powyej 20 cN/tex, 
odpowiedniej do ich zastosowa w wytwarzaniu biokompozytów. Podstaw do  
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wytypowania alginianu wysokomannuronowego był fakt, i przewaga w łacuchu 
makroczsteczki bloków pochodzcych od kwasu mannuronowego powinna ko-
rzystnie wpływa na podatno tworzywa włókien na deformacje w etapie rozcigu,  
a w konsekwencji na ich właciwoci wytrzymałociowe. Zwikszony udział ta-
kich fragmentów, wobec „usztywniajcego” działania struktury typu „egg-box” 
(typowej dla bloków pochodzcych od kwasu guluronowego), powinien sprzyja 
uzyskiwaniu wyszych stopni rozcigu w porównaniu do włókien otrzymanych  
z alginianu wysokoguluronowego. Wiadomo take [191], i włókna, których two-
rzywem jest alginian wysokomannuronowy, łatwiej przechodz w posta elu, 
a otrzymane ele nosz miano tzw. eli „mikkich”. Cecha ta jest korzystna ze 
wzgldu na łatwiejszy i szybszy proces resorbcji składnika włóknistego w bio-
kompozycie wytworzonym z udziałem takich włókien nanokompozytowych.  
W przypadku rozpuszczalnych w wodzie i płynach fizjologicznych włókien  
z alginianu sodowego stosowanie do ich wytwarzania alginianu wysokomannuro-
nowego okazało si niemoliwe. Ze wzgldu na charakter powstajcych w wyniku 
wymiany masy włókien "elowych" dochodziło do zakłóce procesu zestalania. 
Objawiało si to wystpowaniem zjawiska „sklejania” si włókien elementarnych 
oraz trudnociami w przebiegu procesu rozcigania. Konieczne wic było stoso-
wanie do ich otrzymywania alginianu wysokoguluronowego Protanal LF 10/60.  
W zwizku z powyszym charakterystyk polimeru przeprowadzono dla obu  
typów alginianu (wysokomannuronowego i wysokoguluronowego). Charakterystyk 
obu rodzajów stosowanego alginianu sodowego podano w tabeli 3.1. 
 



























LS 0,250 3,16 20-70 6-8 55-65% negatywne 
LF 10/60 0,250 4,63 20-70 6-8 25-35% negatywne 
 
*Lepko dynamiczna 1% wodnego roztworu oznaczono w temp. 200C – oznaczona przez producenta. 
**Testy biologiczne wyznaczano na zawarto bakterii Escherichia Coli oraz Salmonelli. – oznaczone przez 
producenta. 
***Ilo bloków MM − oznaczona przez producenta. 
 
Przy jednakowej wielkoci ziaren i lepkoci dynamicznej 1% wodnych roz-
tworów oba alginiany róni si wartoci lepkoci istotnej, oraz iloci bloków 
mannuronowych bd guluronowych. Nisz warto lepkoci istotnej, wynoszc 
3,16 dl/g, przy jednoczenie wikszej iloci bloków pochodzcych od kwasu man-
nuronowego (w zakresie 55-65%) wykazuje alginian wysokomannuronowy Protanal 
LF 10/60LS. Przewaga bloków pochodzcych od kwasu guluronowego w alginianie 
wysokoguluronowym Protanal LF 10/60 jest bardziej znaczca i dochodzi do  
 33 
65-75%, a jego lepko istotna wynosi 4,63 dl/g. Istotna rónica wystpuje take 
w stopniu polidyspersyjnoci obu analizowanych alginianów.  
Do charakterystyki molekularnej polimeru alginianu sodowego obejmujcej 
okrelenie liczbowo redniej masy czsteczkowej Mn, wagowo redniej masy  
czsteczkowej Mw oraz stopnia polidyspersyjnoci Mw/Mn wykorzystano metod 
chromatografii elowej (SEC/GPC). Uzyskane wyniki zebrano w tabeli 3.2.  
Odpowiednie krzywe rozkładu ciarów czsteczkowych przedstawiono na rysun-
kach 3.2 i 3.3.  
 
Tabela 3.2. Wyniki analizy GPC 
Badany polimer Liczbowo rednia 
masa czsteczkowa 
Mn 




[g/mol wg polistyrenu] 




LF 10/60 LS 135431 916924 6,8 1,7 
LF 10/60 237332 831704 3,5 2,9 
 
Rysunek 3.2. Krzywa GPC alginianu sodu Protanal LF 10/60LS 
Alginian wysokomannuronowy charakteryzował si nisz wartoci liczbowo 
redniej masy czsteczkowej (Mn), przy jednoczenie wyszej wartoci wagowo 
redniej masy czsteczkowej (Mw). Zwizany z tym był prawie dwukrotnie wyszy 
stopie polidyspersyjnoci alginianu wysokomannuronowego (6,8) w porównaniu 
do stopnia polidyspersyjnoci alginianu wysokoguluronowego (3,5). Wartoci te 
mieszcz si jednak w zakresie polidyspersyjnoci podawanej dla polisacharydów 
[192]. Stosowanie alginianów wysokoguluronowych o polidyspersyjnoci z tego 
zakresu, prowadzi do uzyskiwania włókien o dobrych właciwociach wytrzyma-
łociowych i sorpcyjnych, co zostało wykazane w pracach [193, 194]. 
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Rysunek 3.3. Krzywa GPC alginianu sodu Protanal LF 10/60 
Z porównania krzywych rozkładów mas czsteczkowych rysunek 3.4 obu  
alginianów wynika, i przy zblionym udziale frakcji o najwyszych masach  
czsteczkowych rónice wystpuj w wysokoci krzywych oraz ich szerokoci. 
Zwikszony udział frakcji niskich, wystpujcy w alginianie wysokomannuronowym, 
okazał si jednak korzystny, ze wzgldu na ich plastyfikujce działanie w etapie 
rozcigania włókien. Zostało to szczegółowo przeanalizowane w dalszej czci pracy.  
 
 
Rysunek 3.4. Porównanie krzywych GPC alginianu sodu Protanal LF 10/60LS  
i Protanal LF 10/60 
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3.3.2. Charakterystyka nanododatków wprowadzanych do włókien 
Charakterystyka nanododatków jest istotna zarówno ze wzgldu na ich od-
działywanie z polimerem i rozpuszczalnikiem, wystpujce w roztworze przdzal-
niczym, jak i wpływ na przebieg procesu formowania włókien oraz oddziaływania 
wystpujce w finalnym włóknie. W pracy zastosowano róne pod wzgldem 
budowy chemicznej, jak i wielkoci ziaren nanododatki ceramiczne: 
• krzemionk SiO2 produkt handlowy firmy Sigma Aldrich; 
• hydroksyapatyt (HAp) Ca10(PO4)6(OH)2 otrzymany w AGH Kraków według 
patentu [195]; 
• -trójfosforan wapnia (TCP) Ca3(PO4)2 produkt handlowy firmy Chempur Polska; 
• montmorylonit sodowy (MMT) otrzymany w AGH Kraków z bentonitu ze złoa 
Jelesovy Potok;  
• bioszkło otrzymane w AGH Kraków i charakteryzujce si nastpujcym składem 
tlenkowym: CaO-16%mol, SiO2-80%mol, P2O5-4%mol; 
Charakterystyka stosowanych nanododatków obejmowała oznaczenie ich  
budowy chemicznej metod FTIR, wielkoci czstek oraz ich udziałów liczbowych  
i objtociowych metod dynamicznego rozpraszania wiatła laserowego oraz  
analiz zdj z mikroskopu elektronowego (SEM). 
Widma FTIR poszczególnych nanododatków obrazuj charakterystyczne 
pasma obecne dla poszczegolnych nanododatków: 
Widmo FTIR nanokrzemionki (SiO2), przedstawione na rysunku 3.5, cechuje 
si pasmami pochodzcymi od: drga rozcigajcych grupy O-H czsteczek wody 
zaadsorbowanej, słabego sygnału drga rozcigajcych grupy C-H przy maksi-
mum 2907 cm-1 oraz szerokiego sygnału drga rozcigajcych grupy O-CH2-,  
z maksimum przy 1633 cm-1, pochodzcych od uwizionych wewntrz kryształów 
czsteczek etanolu, uywanego w trakcie syntezy czstek nanokrzemionki. Jedno-
czenie w widmie obserwuje si szeroki sygnał asymetrycznych drga rozcigajcych 
grupy Si-O-Si z maksimum przy 1060 cm-1 oraz słaby sygnał przy 804 cm-1, od-
powiadajcy symetrycznym drganiom rozcigajcym grupy Si-O-Si. Widoczne s 
równie pasma drga grupy Si-OH przy maksimum 957 cm-1 oraz drga zginajcych 
grupy Si-O przy maksimum 469 cm-1. 
Widmo FTIR nanohydroksyapatytu (HAp), przedstawione na rysunku 3.6, 
charakteryzuje si obecnoci pasma pochodzcego od drga rozcigajcych gru-
py hydroksylowej z maksimum przy 3448 cm-1. Widoczne s równie zespoły 
pasm pochodzcych od asymetrycznych drga grupy CO32- połoone przy maksi-
mach 1637, 1458 i 1419 cm-1 i zginajcych drga grupy C-O, przy 873 cm-1. Dla 
tego nanododatku charakterystyczne s pasma zwizane z drganiami grupy PO43- 
połoone przy maksimum 1092 cm-1 i 1043 cm-1, asymetrycznymi drganiami roz-
cigajcymi P-O przy 962 cm-1, symetrycznymi drganiami rozcigajcymi grupy 
P-O, zespołem trzech sygnałów drga wahadłowych grupy P-O przy maksimum 
630, 603 i 566 cm-1 oraz słabym sygnałem przy 470 cm-1, zwizanym z drganiami 




Rysunek 3.5. Widmo FTIR nanokrzemionki 
 
Rysunek 3.6. Widmo FTIR hydroksyapatytu 
Widmo FTIR nano ß-trójfosforanu wapnia (TCP), przedstawione na rysunku 3.7, 
charakteryzuje si pasmami podobnymi do pasm hydroksyapatytu. Wystpuj 
jedynie niewielkie rónice w długociach fali, np. drgania wiza grupy PO43- 
wystpuj w tym przypadku przy maksimum 1094 cm-1 i 1046 cm-1, natomiast  
w przypadku hydroksyapatytu były to wartoci odpowiednio 1092 cm-1 i 1043 cm-1. 
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Rysunek 3.7. Widmo FTIR ß-trójfosforanu wapnia 
Widmo FTIR montmorylonitu (MMT), zostało przedstawione na rysunku 3.8. 
Widmo to charakteryzuje si obecnoci pasm pochodzcych od: drga rozciga-
jcych grupy hydroksylowej w ugrupowaniu Al-OH-Al przy 3634 cm-1, szerokiego 
pasma przy 3493 cm-1 zwizanego z obecnoci czsteczek wody, drga rozciga-
jcych grupy H-O-H w czsteczce wody przy 1635 cm-1. Widoczne s równie szero-
kie sygnały od drga rozcigajcych grupy Si-O przy maksimum 1048 cm-1, zespół 
trzech sygnałów przy 920, 890 i 845 cm-1 odpowiadajcy drganiom zginajcym  
w grupach Al-OH- Al, Fe-OH-Al i Mg-OH-Al, pasmo od drga zginajcych w cz-
steczce wody krystalizacyjnej przy 626 cm-1, pasmo od drgania zginajcego grupy  
Al-O-H przy 522 cm-1 oraz pasmo od drga zginajcych grupy Si-O przy 470 cm-1. 
Widmo FTIR bioszkła, przedstawione na rysunku 3.9, obrazuje obecno na-
stpujcych pasm pochodzcych od: drga rozcigajcych O-H czsteczek wody 
zaadsorbowanej, przy 3450 cm-1, słabego sygnału drga rozcigajcych grupy C-H 
przy maksimum 2925 cm-1 oraz szerokiego sygnału drga rozcigajcych grupy 
O-CH2- przy maksimum 1637 cm-1, pochodzcych od uwizionych wewntrz 
kryształów czsteczek etanolu uywanego w trakcie syntezy czstek. Obecne  
w widmie s równie sygnały pochodzce od drga rozcigajcych grupy C-O 
przy 1450 i 870 cm-1, drga rozcigajcych grupy Si-O-Si przy maksimum 1050 cm-1, 
drga grupy Si-OH przy maksimum 950 cm-1, drga zginajcych grupy Si-O przy 
maksimum 450 cm-1 oraz nakładajcych si sygnałów drga rozcigajcych grupy 




Rysunek 3.8. Widmo FTIR montmorylonitu 
 
 
Rysunek 3.9. Widmo FTIR bioszkła 
Oprócz analizy spektroskopowej w celu uzyskania pełniejszej charakterystyki 
przeprowadzono badania stopnia rozwinicia powierzchni ziaren nanododatków 
metod adsorpcji gazów (BET), okrelono wielkoci ziaren technik dynamicznego 
 39 
rozpraszania wiatła (DLS) oraz przeprowadzono ich obserwacj mikroskopow 
(SEM). Wyniki zestawiono w tabeli 3.3 oraz na rysunkach 3.10-3.14.  
 










piku udziału  
liczbowego 
[nm] 
HAp 73,6 100-1000 825 
TCP 570,9   80-110 80 
SiO2 563,5   60-100 80 
bioszkło 220,2 100-200 190 
MMT -----   20-1000 100 
 
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 3.3, najwiksz powierzchni właci-
w charakteryzuje si nanododatek TCP, SiO2 oraz bioszkło, z czym zwizany jest 
najmniejszy redni przedział wielkoci czstek, a połoenie maksimum piku 
udziałów liczbowych jest na poziomie 80 nm (w przypadku TCP i SiO2). Najwiksze 
rozmiary ziaren nanododatku zostały zaobserwowane w przypadku hydroksyapatytu 
oraz montmorylonitu. redni wymiar czstek HAp mieci si w do szerokim 
przedziale 100-1000 nm, a połoenie maksimum piku udziałów liczbowych wynosi 
825 nm. Dla MMT, przedział redniego wymiaru czstek jest szerszy ni w przy-
padku HAp i wynosi od 20 do 1000 nm. Jednake, maksimum piku udziału licz-
bowego wystpuje przy znacznie mniejszym wymiarze czstek i wynosi 100 nm.  
Połoenie pików udziałów objtociowych czstek moe wiadczy, o ich skłon-
noci do aglomeryzacji. Zagadnienie to jest szczegółowo analizowane w rozdziale 
3.3.3 pracy w powizaniu z właciwociami reologicznymi roztworów przdzalni-




Rysunek 3.10. Charakterystyka udziałów objtociowych i liczbowych  




Rysunek 3.11. Charakterystyka udziałów objtociowych i liczbowych  





Rysunek 3.12. Charakterystyka udziałów objtociowych i liczbowych  




Rysunek 3.13. Charakterystyka udziałów objtociowych i liczbowych  
oraz zdjcie SEM dla nanododatku bioszkło 
 
 
Rysunek 3.14. Charakterystyka udziałów objtociowych i liczbowych  
oraz zdjcie SEM dla nanododatku MMT 
3.3.3. Właciwoci reologiczne roztworów przdzalniczych  
Wynikajce z warunków procesu formowania właciwoci nanokompozytowych 
włókien alginianowych s take uzalenione od charakterystyki roztworu prz-
dzalniczego. Stenie roztworu musi by tak dobrane, aby lepko dynamiczna 
pozorna była na poziomie zapewniajcym jego przerobowo metod z roztworu 
na mokro, stabilno procesu formowania oraz brak zrywów włókien elementarnych 
przy filierze. Ograniczeniem stosowania zbyt wysokich ste roztworu przdzalni-
czego (korzystnych ze wzgldu na właciwoci wytrzymałociowe włókien) jest towa-
rzyszcy temu wzrost lepkoci dynamicznej pozornej. Doln jej warto stanowi 
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wystpowanie zjawiska niecigłoci strugi [196] uzalenione take od wartoci 
siły odbioru włókien. 
Właciwoci reologiczne płynu przdzalniczego decyduj take o rozkładzie 
prdkoci podczas przepływu płynu przdzalniczego w kanaliku filiery (gradient 
poprzeczny) oraz zmianach podłunego gradientu prdkoci wzdłu drogi formowa-
nia. Od jego wartoci uzaleniona jest orientacja elementów strukturalnych w kierun-
ku osi włókna i właciwoci wytrzymałociowe gotowych włókien. W przypadku 
włókien alginianowych o do sztywnej budowie makroczsteczki tworzywa, wła-
ciwoci te (jak to wykazały badania) [197] w znaczcym stopniu zale od wartoci 
wycigu filierowego i wielkoci napre, pod wpływem których zachodzi kształ-
towanie si struktury podczas zestalania oraz jej przekształcanie podczas procesów 
deformacyjnych, w dalszych etapach wytwarzania włókien. Wszystkie te czynniki 
s cile powizane z charakterystyk roztworów przdzalniczych stosowanych do 
wytwarzania włókien. Obecno w tych roztworach rónego rodzaju nanododatków 
rzutuje zarówno na ich właciwoci reologiczne, jak i skutkuje obnieniem 
podatnoci na procesy deformacyjne, a w konsekwencji wpływa na właciwoci  
wytrzymałociowe włókien. 
Celem tej czci bada podjtych w niniejszej pracy było okrelenie wpływu 
iloci i rodzaju ceramicznych nanododatków na właciwoci reologiczne roztworów 
przdzalniczych alginianu sodowego. Przeprowadzenie analizy porównawczej 
wpływu obecnoci w roztworze przdzalniczym rónej iloci i rodzaju nanododat-
ków ceramicznych, moe przyczyni si take do wyjanienia rónic we właci-
wociach wytrzymałociowych włókien uzyskanych z takich roztworów. 
Do sporzdzania roztworów przdzalniczych stosowany był alginian sodowy 
firmy FMC Biopolimer (Norwegia) o nazwie handlowej Protanal LF 10/60LS o 
charakterystyce podanej w rozdziale 3.3.1 pracy. W badaniach wykorzystano na-
stpujce nanododatki: 
• hydroksyapatyt (HAp) Ca10(PO4)6(OH)2, 
• -trójfosforan wapnia (TCP) Ca3(PO4)2, 
• krzemionk SiO2, 
• bioszkło, 
• montmorylonit sodowy (MMT). 
Charakterystyk nanododatków przeprowadzono w rozdziale 3.3.2 niniejszej 
pracy. Przed wprowadzeniem do roztworu przdzalniczego zawiesiny nanododat-
ków w wodzie były w czasie 15 min poddawane działaniu ultradwików przy 
uyciu sondy ultradwikowej o mocy wyjciowej 100 W. 
Nanododatki w iloci 1%, 3% bd 5% w stosunku do masy polimeru wpro-
wadzano do roztworu przdzalniczego alginianu sodowego w wodzie, w trakcie 
jego sporzdzania. Stenie polimeru w roztworze wynosiło 7,4%. 
Wiadomo [198], i o właciwociach reologicznych roztworów przdzalniczych 
decyduj wzajemne oddziaływania pomidzy polimerem a rozpuszczalnikiem. 
Wprowadzenie ceramicznego nanododatku rozszerza zakres tych wzajemnych 
oddziaływa. Bd one uzalenione nie tylko od budowy chemicznej nanododatku, 
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ale take od wielkoci czstek (ziaren), powierzchni wewntrznej oraz jego skłon-
noci do aglomeryzacji. 
Rónice w budowie chemicznej poszczególnych nanododatków s przyczyn 
ich rónych oddziaływa z makroczsteczkami polimeru oraz czsteczkami roz-
puszczalnika. Decyduje to o moliwoci wytworzenia wiza drugorzdowych  
w rozpatrywanym układzie. 
Z analizy właciwoci reologicznych wszystkich badanych roztworów wynika, 
i niezalenie od iloci i rodzaju wprowadzonego nanododatku s one cieczami 
nienewtonowskimi rozrzedzonymi cinaniem (n < 1), bez granicy płynicia. Napre-
nie styczne wzrasta mniej ni proporcjonalnie wraz ze wzrostem szybkoci cinania,  
a krzywe płynicia przechodz przez pocztek układu współrzdnych. Przykładowo 
zobrazowano to na rysunku 3.15 i 3.16 dla 3% zawartoci poszczególnych nano-
dodatków w roztworze. Zgodnie z wczeniejszymi spostrzeeniami (dotyczcymi 
take roztworów innych polimerów włóknotwórczych [199, 200]) obecno nano-
dodatków nie spowodowała zmiany charakteru reologicznego płynu, wpłynła 
natomiast na warto parametrów reologicznych n i k w równaniu Ostwalda  
























Alginian sodu z krzemink
Alginian sodu z TCP
Alginian sodu bez nanododatku
 
Rysunek 3.15. Zaleno naprenia cinajcego od szybkoci cinania  
dla roztworów alginianu sodu LF 10/60/LS, o steniu 7,4% z 3% zawartoci krzemionki  
i TCP oraz dla roztworu bez nanododatku 
 

























Alginian sodu z bioszkłem
Alginian sodu z MMT
Alginian sodu z HAp
 
Rysunek 3.16. Zaleno naprenia cinajcego od szybkoci cinania  
dla roztworów alginianu sodu LF 10/60/LS, o steniu 7,4% z 3% zawartoci MMT,  
HAp i bioszkła  
Tabela 3.4. Charakterystyka reologiczna roztworów przdzalniczych 7,4%  












Alginian sodu  
bez nanododatku ---- 0,72 36,35 
1 0,65 40,88 
3 0,64 43,78 Alginian sodu  
z HAp 
5 0,66 43,96 
1 0,70 33,94 
3 0,67 36,02 Alginian sodu  
z SiO2 5 0,68 38,77 
1 0,65 44,71 
3 0,68 35,36 Alginian sodu  
z TCP 
5 0,72 33,30 
1 0,67 41,72 
3 0,64 45,18 Alginian sodu  
z MMT 
5 0,62 54,30 
1 0,62 46,75 
3 0,55 68,30 Alginian sodu  
z bioszkłem 
5 0,55 70,25 
*warto parametru reologicznego k odpowiada wartoci lepkoci dynamicznej pozornej przy szybkoci cinania s-1 
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Analizujc zmiany parametru reologicznego n, uzalenione od rodzaju wpro-
wadzonego nanododatku mona stwierdzi, i charakter roztworu najbardziej od-
biega od newtonowskiego w przypadku zawartoci w nim bioszkła. Prawidłowo ta 
dotyczy wszystkich stosowanych jego zawartoci w roztworze. Blisze cieczy 
newtonowskiej s roztwory zawierajce TCP bd SiO2 z tym, i dla 1% roztworu, 
wysz warto parametru reologicznego n wykazuje roztwór zawierajcy SiO2. 
Według malejcej wartoci parametru reologicznego n dla 3-procentowej zawartoci 
poszczególnych nanododatków, badane roztwory mona uszeregowa nastpujco: 
TCP > SiO2 > MMT > HAp > bioszkło  
Charakterystyczne jest, e uszeregowanie to jest zgodne z wielkoci czstek 
nanododatków (rozdział 3.3.2). Zawieraj si one w dwóch grupach: od 60-110 nm 
dla TCP i SiO2 oraz w drugiej grupie obejmujcej MMT, HAp i bioszkło dla której 
wielko czstek dochodzi do 1000 nm. Pomimo i przewaajca wielko czstek 
bioszkła jest mniejsza i zawiera si w granicach 100-200 nm, charakter jego roz-
tworów jest najbardziej odbiegajcy od newtonowskiego, co moe by zwizane  
z duym zaglomeryzowaniem tego nanododatku. Przemawiaj za tym najwysze 
(w porównaniu z roztworami zawierajcymi inne nanododatki) wartoci parametru 
reologicznego k, bdcego miar konsystencji roztworów. Jednoczenie dla tego 
nanododatku warto parametru k przyjmuje najwysze wartoci dla wszystkich 
zawartoci bioszkła w roztworze, a dla 5% zawarto osiga warto k = 70,25. 
Oznacza to, i lepko dynamiczna pozorna jest prawie dwukrotnie wysza  
w porównaniu do roztworów o analogicznej zawartoci TCP bd SiO2 (tabela 3.4). 
Wartoci parametru reologicznego k dla poszczególnych nanododatków przy 
3-procentowej ich zawartoci w roztworze mona uszeregowa w nastpujcej 
kolejnoci: 
bioszkło > MMT > HAp > SiO2 > TCP 
Kolejno ta jest generalnie odwrotna ni dla wartoci parametru reologicznego n. 
Zmiany lepkoci dynamicznej pozornej w funkcji szybkoci cinania przedstawiono 
przykładowo dla 3% zawartoci poszczególnych nanododatków na rysunku 3.17 i 3.18. 
Najbardziej polimerowy charakter (najnisz warto parametru reologiczne-
go n) wykazuje roztwór zawierajcy bioszkło, co moe by zwizane nie tylko ze 
skłonnoci do aglomeryzacji tego nanododatku, ale take prawdopodobnie z po-
wstawaniem wiza drugorzdowych z grupami -OH makroczsteczek polimeru. 
Najmniej polimerowy charakter wykazuj roztwory zawierajce SiO2 oraz TCP 
(tabela 3.4).  
Z analizy wpływu iloci poszczególnych nanododatków na zmiany parametru 
reologicznego n wynika, i ze zwikszeniem ich zawartoci w roztworze z 1 do 
5% zwizane jest pogłbienie nienewtonowskiego charakteru płynu. Wyjtek sta-
nowi roztwory zawierajce nanododatek TCP, dla których najwysz warto 


































Alginian sodu z krzemionk
Alginian sodu z TCP
Alginian sodu bez nanododatku
 
Rysunek 3.17. Zaleno lepkoci dynamicznej pozornej od szybkoci cinania  
dla roztworów alginianu sodu LF 10/60/LS, o steniu 7,4% z 3% zawartoci nanododatku 
































Alginian sodu z bioszkłem
Alginian sodu z MMT
Alginian sodu z HAp
 
Rysunek 3.18. Zaleno lepkoci dynamicznej pozornej od szybkoci cinania  
dla roztworów alginianu sodu LF 10/60/LS, o steniu 7,4%  
z 3% zawartoci nanododatku HAp, MMT i bioszkła  
 47 
Odpowiada temu take odmienny charakter zmian parametru reologicznego k, który 
przyjmuje najnisz warto dla roztworu o 5% zawartoci tego nanododatku. Charak-
terystyczne jest, i parametr reologiczny k roztworu o 3% zawartoci TCP jest 
zbliony do wartoci dla roztworu niezawierajcego nanododatku. Podobn war-
to parametru reologicznego k wykazuje take 3% roztwór zawierajcy nanododatek 
SiO2. Jednak w tym przypadku ze zwikszeniem jego udziału w roztworze zwi-
zany jest wzrost konsystencji roztworu. Odmienne zachowanie roztworów zawie-
rajcych TCP jest w wietle powyszych faktów trudne do wyjanienia.  
Zmiany parametru reologicznego k dla roztworów zawierajcych pozostałe 
nanododatki kształtuj si odwrotnie do zmian parametru reologicznego n. Zwik-
szenie udziału tych nanododatków w roztworze z 1 do 5% powoduje wzrost  
konsystencji roztworu. Jest on najbardziej znaczcy w przypadku roztworów za-
wierajcych bioszkło, dla których wystpuje około 1,5 krotny wzrost tego parame-
tru. Róne wartoci parametrów reologicznych n i k mog by zwizane nie tylko 
ze zrónicowan wielkoci czstek stosowanych nanododatków, ale take  
z ich skłonnoci do aglomeryzacji oraz charakterem rozkładów liczbowych  
i objtociowych w funkcji rednicy zastpczej czstek (rozdział 3.2). Wystpowanie 
na krzywej rozkładów objtociowych wysokiego maksimum, w zakresie najwy-
szych rednic zastpczych rzdu 10 000 nm, mona bowiem interpretowa jako 
znaczc skłonno do aglomeryzacji takiego nanododatku. 
Z analizy krzywych udziałów liczbowych i objtociowych poszczególnych 
nanododatków wynika, i podobne usytuowanie nanododatku TCP i SiO2 w rozpa-
trywanym szeregu zmian parametru reologicznego n i k pozostaje w zgodnoci nie 
tylko z wielkoci ich czstek, ale take z charakterem rozkładów objtociowych 
i liczbowych ich rednic zastpczych. 
Rozkład udziałów liczbowych jest analogiczny dla SiO2 i TCP. Wykazuje on 
charakter jednomodalny z wystpowaniem maksimum w zakresie rednic zastpczych 
około 80-100 nm. Przy dwumodalnym charakterze rozkładu objtociowego ogra-
niczony jest udział czstek o rozmiarach do 7000 nm. wiadczy to o skłonnoci do 
aglomeryzacji tych nanododatków. Jest ona znacznie wysza w przypadku hy-
droksyapatytu, dla którego wysoko maksimum w zakresie do 10 000 nm prze-
kracza 32%. Jednoczenie rozmiary czstek HAp s znacznie wiksze i zawieraj 
si w granicach 100-800 nm, przy czym maksimum tych rozmiarów przypada na 
około 800 nm. Podobn, wysok skłonnoci do aglomeryzacji charakteryzuje si 
bioszkło, z tym i przewaajc ilo stanowi tu znaczco mniejsze czstki  
o wielkoci rzdu 200 nm. Przy odmiennej, warstwowej budowie udział liczbowy 
wielkoci ziaren MMT wykazuje maksimum przy rednicy zastpczej nieco powy-
ej 100 nm. Jednoczenie znaczco nisza jest skłonno MMT do aglomeryzacji,  
o czym wiadczy połoenie maksimum udziałów objtociowych na poziomie  
1000 nm. Tłumaczy to jego porednie połoenie w uszeregowanych wartociach 
parametrów reologicznych n i k rozpatrywanych nanododatków. Rónice zarówno 
w wielkoci czstek, jak i ich skłonnociach do aglomeryzacji, wpływaj bowiem na 
reologiczne zachowanie si płynu podczas cinania. Zgodnie ze znanym wyjanieniem 
mechanizmu rozrzedzania cinaniem [202] w nieruchomym płynie wystpuje znaczne 
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spltanie makroczsteczek z unieruchomion pomidzy nimi faz cigł (rozpusz-
czalnikiem). Przykładowo, obecno w tym układzie nanododatku HAp o stosun-
kowo duych rozmiarach prowadzi do zwikszenia efektywnych rozmiarów takich 
skupisk. Podczas cinania zachodzi prostowanie i rozpltywanie makroczsteczek 
wraz ze wzrostem szybkoci cinania. Prowadzi to do zmniejszenia tarcia we-
wntrznego układu, w wyniku rozpadu tych skupisk, szczególnie wówczas, gdy s 
one due (wysoka skłonno do aglomeryzacji nanododatku HAp, jak równie 
bioszkła). Wie si z tym wzrost parametru reologicznego k. Potrzebna jest bo-
wiem w tym przypadku wiksza warto naprenia, powodujcego wywołanie 
tego efektu. Jednoczenie, charakter płynu bardziej odbiega od newtonowskiego,  
o czym wiadczy spadek wartoci parametru reologicznego n w porównaniu np. 
do płynu bez nanododatku. W przypadku roztworów o 3% zawartoci nanododat-
ku, gdy jego ziarna maj rozmiary z zakresu 10-100 nm (nano SiO2 i TCP), napr-
enie potrzebne do rozprostowywania łacuchów jest nisze, bowiem rozmiary 
skupisk s mniejsze, warto parametru reologicznego k jest nisza i zbliona do 
wartoci dla płynu niezawierajcego nanododatku. Jednoczenie parametr reolo-
giczny n przybiera wysze wartoci, ale wci s one na niszym poziomie w porów-
naniu do płynu niezawierajcego nanododatku. 
Rozmiary nanododatków oraz ich skłonno do aglomeryzacji wpływaj take 
na mechanizm rozrzedzenia cinaniem, zwizany ze zjawiskiem solwatacji. Polega 
on na przyłczeniu czsteczek fazy cigłej (rozpuszczalnika) przez zdyspergowane 
makroczsteczki polimeru bd czsteczki ciała stałego (nanododatki). Stopniowe 
zdzieranie otoczki solwatacyjnej takiego układu (w miar wzrostu szybkoci  
cinania) jest uzalenione nie tylko od oddziaływa makroczsteczek polimeru  
z rozpuszczalnikiem, ale take w znaczcy sposób od oddziaływa z obecnymi  
w układzie nanododatkami. Intensywno zdzierania otoczki solwatacyjnej zalena 
bdzie od rozmiarów nanododatków, wielkoci ich czstek oraz skłonnoci do 
aglomeryzacji. W efekcie dochodzi take do zmniejszenia tarcia wewntrznego 
układu, w stopniu uzalenionym od rodzaju nanododatku, jego iloci oraz oddzia-
ływa z polimerem i rozpuszczalnikiem. 
Właciwoci reologiczne roztworów przdzalniczych decyduj nie tylko o ich 
przerobowoci i stabilnoci procesu formowania. Od właciwoci tych uzaleniona 
jest take warto napre, pod wpływem których zachodzi kształtowanie si 
struktury w etapie zestalania oraz jej przebudowa w dalszych etapach procesów 
deformacyjnych, a w konsekwencji właciwoci wytrzymałociowe włókien 
(co bdzie przedmiotem szczegółowej analizy w rozdziale 4.3.2). 
Analiza współzalenoci w układzie: charakterystyka reologiczna roztworów 
przdzalniczych (zawierajcych róne nanododatki w iloci 3%) – przebieg proce-
su formowania – właciwoci wytrzymałociowe nanokompozytowych włókien 
alginianowych była przedmiotem pracy [198].  
Wszystkie badane roztwory przechowywane w temp. otoczenia wykazywały 




Niezalenie od iloci i rodzaju wprowadzonego nanododatku ceramicznego 
wodne roztwory przdzalnicze alginianu sodowego s cieczami nienewtonowskimi 
rozrzedzonymi cinaniem bez granicy płynicia. 
Ze zwikszeniem udziału poszczególnych nanododatków (z wyjtkiem TCP) 
w roztworze przdzalniczym z 1% do 5% zwizane jest pogłbienie nienewtonow-
skiego charakteru płynu, w stopniu uzalenionym od wielkoci ich czstek, skłonnoci 
do aglomeryzacji oraz wzajemnych oddziaływa z rozpuszczalnikiem i polimerem. 
Uzaleniona od rodzaju nanododatku oraz stopnia jego rozdrobnienia i skłonno-
ci do aglomeryzacji charakterystyka reologiczna płynu moe warunkowa przebieg 
procesu formowania. W konsekwencji wpływa to na rónice we właciwo-
ciach wytrzymałociowych nanokompozytowych włókien z alginianu wapniowego. 
3.4. Sposób wytworzenia włókien alginianowych 
3.4.1. Formowanie włókien  
Włókna alginianowe formowano metod z roztworu na mokro przy uyciu  
jako rozpuszczalnika wody destylowanej. Stosowano przdzark wielkolaboratoryjn, 
której konstrukcja umoliwiła stabilizacj parametrów technologicznych na zało-
onym poziomie, cigł ich kontrol oraz dawała moliwo zmian parametrów 
procesowych w szerokim zakresie. Zastosowane układy rozcigajce umoliwiały 
płynn regulacj prdkoci oraz jej stabilizacj na danym poziomie (moliwy do 
uzyskania zakres zmian prdkoci liniowej wynosił od 0,5 do 33 m/min). Stopie 
rozcigu kontrolowano poprzez cigły pomiar prdkoci obrotowej punktów roz-
cigajcych, przy zastosowaniu cyfrowego miernika czstotliwoci.  
Kpiele, zestalajca i plastyfikujca, znajdowały si w cigłym obiegu, przy 
czym kpiel koagulacyjna była doprowadzana współprdowo do biegu zestalane-
go włókna, natomiast kpiel plastyfikujca była doprowadzana przeciwprdowo. 
Stenia kpieli utrzymywane były na stałym poziomie, poprzez korekt zmian 
składu w zbiornikach porednich, do których za pomoc mikropomp dozowano 
odpowiedni ilo czynnika zestalajcego. Obieg kpieli zapewniały pompy,  
a krotno wymiany wanny wynosiła około 25 razy na godzin. Temperatury kpieli 
przdzalniczych utrzymywano na danym poziomie z dokładnoci ± 0,5°C, przy 
czym termostatowane były zarówno wanny, jak i porednie zbiorniki kpieli. 
Odpowietrzony roztwór przdzalniczy, pod cinieniem około 3 atm, był  
podawany do pompki zbatej o wydajnoci 0,6 cm3/obrót. Pompka przetłaczała go 
dalej, przez filtr z okryw z tkaniny bawełnianej i fajk przdzalnicz, do filiery 
zanurzonej w kpieli zestalajcej. Włókna formowano przy zastosowaniu dyszy 





Proces zestalania włókien z alginianu wapniowego prowadzono w kpielach 
zawierajcych 3% wodny roztwór CaCl2 z dodatkiem niewielkiej iloci kwasu 
solnego (0,03% HCl), o temperaturze 40°C. Wycig filierowy zmieniano w szerokim 
zakresie od +50% do +120%. Rozcig włókien prowadzono dwuetapowo. Pierwszy 
etap procesu rozcigu realizowano w kpieli plastyfikujcej, o identycznym składzie 
jak kpiel zestalajca i temperaturze 67°C. Drugi etap procesu rozcigu był pro-
wadzony w rodowisku przegrzanej pary wodnej o temp. 135-140°C. Po procesie 
rozcigu i płukania włókna były suszone w temp. 25°C w warunkach izometrycznych. 
Schemat układu do formowania włókien z alginianu wapnia został przedstawiony 
na rysunku 3.19. Dobór temperatur i ste kpieli został omówiony w punkcie 
3.4.2 niniejszej pracy. 
W przypadku włókien z alginianu sodu proces zestalania włókien prowadzono 
w kpielach zawierajcych 85% wodny roztwór C2H5OH o temperaturze 12°C. 
Wycig filierowy zmieniano w szerokim zakresie od +30% do +90%. Rozcig 
włókien prowadzono jednoetapowo, w kpieli plastyfikujcej, o 90-procentowym 
udziale C2H5OH w temp. 12°C. Po procesie rozcigu, włókna odbierano w sposób 
cigły, w postaci nawoju na szpuli. Dla włókien tych zastosowano dodatkowo 
obróbk odwadniajc, polegajc na przetrzymywaniu nawoju w 95-procentowym 
alkoholu etylowym przez 24 godziny. Nastpnie włókna zostały poddane suszeniu 
w temperaturze około 250C w warunkach izometrycznych. Schemat układu do 
formowania włókien z alginianu sodu został przedstawiony na rysunku 3.20. 
 
 
Rysunek 3.19. Schemat formowania włókien z alginianu wapnia 
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Rysunek 3.20. Schemat formowania włókien z alginianu sodu 
3.4.2. Dobór temperatury i stenia kpieli zestalajcej i plastyfikujcej  
   w procesie formowania włókien z alginianu wapnia 
Zawarto chlorku wapnia w kpieli zestalajcej jest jednym z parametrów 
wpływajcych na wymian jonów sodowych na jony wapnia w alginianie, stano-
wicym tworzywo włókien. Na szybko tego procesu moe take wywiera wpływ 
temperatura kpieli zestalajcej. W celu doboru wartoci temperatury i stenia 
CaCl2 w kpieli zestalajcej i plastyfikacyjnej zrealizowano cztery róne warianty 
formowania włókien z alginianu wapnia. Kolejne etapy procesu formowania oraz 
charakteryzujce je parametry, dla wszystkich wariantów, s przedstawione  
w tabeli 3.5 oraz w pracy [197]. 
 
Tabela 3.5. Warianty procesu formowania włókien z alginianu wapnia 
Zestalanie Rozciganie I etap Rozciganie II etap 
















AP 1 20 3 70 3 135 
AP 2 40 3 70 3 135 
AP 3 20 5 70 7 135 




Warunki formowania włókien dobierano w oparciu o nastpujce dwa kryteria: 
• maksymaln zawarto wapnia we włóknie, 
• najwysze właciwoci wytrzymałociowe włókien. 
Charakterystyk włókien otrzymanych w poszczególnych wariantach przedstawiono 
w tabeli 3.6.  
 
Tabela 3.6. Właciwoci włókien z alginianu wapnia formowanych przy rónym 






















AP 1 +70 63,10 3,0988 20,63 8,38 8,15 
AP 2 +70 93,83 3,6827 23,48 9,45 9,22 
AP 3 +70 96,63 3,7360 26,71 8,58 8,59 
AP 4 +70 81,34 3,4454 25,70 9,07 7,66 
 
Z analizy przeprowadzonych bada wynika, i najwysze wartoci wytrzyma-
łoci właciwej uzyskuje si stosujc podwyszone stenia CaCl2, zarówno  
w kpieli zestalajcej, jak równie w kpieli plastyfikujcej. Natomiast najwysz 
zawartoci wapnia, przy jednoczenie relatywnie wysokiej wytrzymałoci właciwej 
(powyej 23 cN/tex), charakteryzuj si włókna formowane do kpieli o 3-procento- 
wym steniu CaCl2 i temperaturze 40°C. Biorc pod uwag zastosowanie tych 
włókien do wytwarzania implantów wspierajcych i pobudzajcych proces odbu-
dowy koci, dua zawarto wapnia jest niezmiernie podana. Nisza zawarto 
wapnia we włóknach zestalanych i poddawanych procesowi rozcigu w kpielach 
o wyszej zawartoci CaCl2 moe by spowodowana zbyt du „sił wytrcajc”, 
a tym samym wytworzeniem na granicy faz sztywnej błonki zestalonego polimeru. 
Jej obecno utrudnia podstawienie jonów sodu wystpujcych w alginianie sodu 
jonami wapnia pochodzcymi z kpieli koagulacyjnej. Zjawisko to moe pogłbia 
si jeszcze bardziej w wyniku wprowadzenia do roztworu przdzalniczego nano-
dodatków, które mog powodowa spowolnienie tych procesów. Podobny wpływ 
nanododatków został zaobserwowany w przypadku innego tworzywa włókno-
twórczego [199, 203]. Tak wic najbardziej korzystne wydaje si prowadzenie 
procesu formowania do kpieli zestalajcej o 3% steniu CaCl2 i temperaturze 
40°C. W pierwszym etapie proces rozcigu powinien by prowadzony w kpieli  
o tym samym udziale chlorku wapnia w temp. 70°C. Drugi etap rozcigu powinien 
by realizowany w rodowisku przegrzanej pary wodnej o temp. 135°C. Uzyskane 
w tych warunkach włókna charakteryzuj si wysok zawartoci wapnia, na po-
ziomie 9,22% (przy maksymalnym teoretycznym udziale 10,27%, obliczonym  




3.5. Struktura i właciwoci wytworzonych włókien z alginianu wapnia 
3.5.1. Struktura czsteczkowa tworzywa włókien 
W celu potwierdzenia budowy chemicznej oraz obecnoci w nich rónego  
rodzaju nanododatków ceramicznych wytworzone włókna z alginianu wapniowego 
poddano analizie z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni (FTIR) oraz 
spektroskopii ramanowskiej FT-Raman. 
Widmo FTIR włókien z alginianu wapnia przedstawione na rysunku 3.21  
charakteryzuje si obecnoci nastpujcych pasm:  
• pasmo połoone przy 3460 cm-1, pochodzce od drga rozcigajcych grupy O-H, 
• dwa sygnały odpowiadajce drganiom rozcigajcym grupy C-H, połoone 
przy 2930 i 2750 cm-1, 
• pasma pochodzce od drga asymetrycznych (przy 1610 cm-1) i symetrycz-
nych (przy 1424 cm-1) drga rozcigajcych grupy COO-.  
To ostatnie pasmo jest nieznacznie przesunite dla alginianu sodowego i wy-
nosi 1412 cm-1 [204].  
 
 
Rysunek 3.21. Widmo FTIR włókien z alginianu wapnia 
Ponadto w widmie włókien z alginianu wapnia wystpuj pasma odpowiadajce 
nastpujcym drganiom: sygnał z maksimum przy 1300 cm-1 drga rozcigajcych 
grupy C-O, nakładajce si sygnały w zakresie 1250-1000 cm-1 odpowiadajce 
drganiom rozcigajcym grupy C-O, C-C i C-C-C z maksimum przy 1176 cm-1, 
drgania rozcigajce grupy C-C i C-O przy 1126 cm-1, drgania rozcigajce wizania 
C-O, C-O-O przy 1085 cm-1 oraz drgania zginajce wizanie O-H przy 1300 cm-1.  
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W zakresie poniej 1000 cm-1 obserwuje si pasma drga rozcigajcych grupy  
C-O i C-C-H przy długoci fali 958 cm-1, nałoone na siebie pasma drga rozci-
gajcych grupy C-C i drgania zginajce grupy C-C-H i C-O przy maksimum 890 cm-1, 
jak równie nałoone sygnały drga zginajcych grupy C-C-O i C-C-H i drga 
obrotowych grupy C-O w zakresie 850-400 cm-1. W przypadku widm ramanow-
skich, przedstawionych na rysunku 3.22, charakterystyczne jest wystpowanie 
rónic dla włókien z alginianu sodowego i wapniowego pomidzy połoeniem 
pasm od asymetrycznych i symetrycznych drga rozcigajcych w grupie COO- 
(podobnie jak to ju stwierdzono przy opisie widma FTIR, rysunek 3.21). 
 
Rysunek 3.22. Widmo FT-Raman a) alginianu sodowego; b) włókien z alginianu wapnia 
Na rysunku 3.23 przedstawione s widma FTIR włókien z alginianu wapnia 
(a) oraz włókien alginianu wapnia z nanokrzemionk (b). Widma te charakteryzuj 
si identycznymi sygnałami charakterystycznych drga dla włókien z alginianu 
wapnia połoonymi przy tych samych długociach fali. W przypadku widma włókien 
z alginianu wapnia zawierajcego 3% nanokrzemionki wystpuje charakterystyczne 
dla wizania Si-O nanokrzemionki słabe pasmo przy długoci fali 470 cm-1.  
Dla włókien zawierajcych nanohydroksyapatyt, w widmie FTIR, w porównaniu 
z widmem włókien z alginianu wapnia, pojawiaj si sygnały pochodzce od drga 
wahadłowych grupy P-O połoone przy 603 i 566 cm-1, pasma te potwierdzaj obec-
no czstek hydroksyapatytu w tworzywie włókna (rysunek 3.24).  
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Rysunek 3.23. Widmo FTIR a) włókien z alginianu wapnia;  
b) włókien z alginianu wapnia zawierajcych 3% nanokrzemionki 
 
 
Rysunek 3.24. Widmo FTIR a) nanohydroksyapatytu; b) włókien z alginianu wapnia;  
c) włókien z alginianu wapnia zawierajcych 3% nanohydroksyapatytu 
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Jednoczenie, w przypadku widm włókien zawierajcych HAp, w obrbie 
pasm drgania szkieletowego C-C (1 = 816 cm-1), drgania rozcigajcego C-O  
(2 = 890 cm-1) oraz drga C-C-H i C-C-O (3 = 958 cm-1), nastpuje wzrost inten-
sywnoci pasm 816 cm-1 i 890 cm-1 w porównaniu do widm włókien z alginianu 
wapnia bez nanododatku oraz zawierajcego nanokrzemionk. W przypadku włó-
kien zawierajcych HAp stosunek intensywnoci tych pasm 1:2:3 mona przed-
stawi jako 4:3:2, a w przypadku alginianu wapnia bez i z nanokrzemionk jako 
1:1:1 (rysunek 3.25).  
Podobnie jak dla włókien z alginianu wapnia zawierajcego HAp w widmie 
FTIR włókien z dodatkiem TCP pojawiaj si sygnały pochodzce od drga  
wahadłowych grupy P-O, połoone przy 603 i 566 cm-1 (rysunek 3.26).  
Dla włókien zawierajcych montmorylonit (rysunek 3.27) charakterystyczne 
jest wystpowanie pasm pochodzcych od wprowadzonego do tworzywa włókien 
montmorylonitu, a mianowicie pasma odpowiadajcego drganiom zginajcym 
grupy Al-O-H przy 518 cm-1 oraz pasma drga zginajcych grupy Si-O przy 470 cm-1. 
Natomiast w przypadku włókien zawierajcych bioszkło widmo FTIR (rysunek 3.28) 
charakteryzuje si sygnałami drga charakterystycznych dla alginianu wapnia 
połoonymi przy tych samych długociach fali, brak jest natomiast wyodrbnionych 
sygnałów pochodzcych od wiza charakterystycznych tylko dla bioszkła.  
A zatem na podstawie widm FTIR trudne staje si potwierdzenie obecnoci biosz-
kła we włóknach z alginianu wapnia zawierajcych ten nanododatek.  
 
 
Rysunek 3.25. Widmo FT-Raman włókien z alginianu wapnia (− kolor zielony),  
włókien z alginianu wapnia zawierajcych 3% nanokrzemionki (-- kolor czerwony)  




Rysunek 3.26. Widmo FTIR a) TCP; b) włókien z alginianu wapnia;  
c) włókien z alginianu wapnia zawierajcych 3% TCP 
 
 
Rysunek 3.27. Widmo FTIR a) MMT; b) włókien z alginianu wapnia;  




Rysunek 3.28. Widmo FTIR a) bioszkła; b) włókien z alginianu wapnia;  
c) włókien z alginianu wapnia zawierajcych 3% bioszkła 
Podsumowanie 
W oparciu o wyniki bada, wykonanych metodami spektroskopii w podczerwieni 
FTIR oraz spektroskopii ramanowskiej, potwierdzono obecno w tworzywie 
włókien z alginianu wapniowego nanododatków ceramicznych, wprowadzonych 
do roztworu przdzalniczego alginianu sodowego w wodzie (z wyjtkiem bioszkła). 
Mona wic uzna, i w zalenoci od rodzaju wprowadzonego nanododatku tworzy-
wo poszczególnych typów włókien stanowi kompozyt: alginian wapnia-nanododatek 
ceramiczny, a otrzymane włókna ze wzgldu na nanometryczne rozmiary tych 
ceramicznych nanododatków mona okreli mianem nanokompozytowych. 
3.5.2. Struktura porowata i właciwoci sorpcyjne  
   nanokompozytowych włókien z alginianu wapnia 
Analiz porównawcz struktury porowatej i właciwoci sorpcyjnych rónego 
typu nanokompozytowych włókien z alginianu wapniowego przeprowadzono  
w oparciu o wyniki bada dotyczcych włókien zawierajcych 3-procentowy 
udział TCP, MMT oraz bioszkła, bdce efektem niniejszej pracy i przedstawione 
w publikacjach [205,206]. W analizie uwzgldniono take wyniki bada uzyskane 
w ramach realizacji Grantu Rozwojowego nr R0804303, którego autor rozprawy 
był głównym wykonawc oraz autorem i współautorem publikacji. Dotyczyły one 
wytwarzania włókien alginianowych o 3-procentowej zawartoci nanododatków 
HAp oraz SiO2. 
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Przedmiotem analizy były włókna otrzymane przy rónym wycigu filierowym  
i zwizanej z tym rón wielkoci deformacji w etapie rozcigu. Okrelono 
wpływ tych parametrów na struktur porowat i właciwoci sorpcyjne rónego 
typu nanokompozytowych włókien z alginianu wapniowego. 
Odniesienie uzyskanych wyników do struktury porowatej i właciwoci sorp-
cyjnych włókien niezawierajcych nanododatku umoliwiło okrelenie wpływu, 
jaki wywiera obecno nanododatku w tworzywie włókien na zmiany tych wskani-
ków. Od właciwoci sorpcyjnych włókien alginianowych uzalenione jest  
bowiem pochłanianie płynów fizjologicznych przez składnik włóknisty biokom-
pozytu, zdolno do przechodzenia włókien w posta elu oraz ich resorbcja poł-
czona z uwalnianiem nanododatku, a wic procesy decydujce o powstawaniu 
dodatkowej porowatoci i działaniu całego biokompozytu. 
Wiadomo, i porowato włókien jest wypadkow warunków formowania oraz 
zachowania si roztworu polimeru po wyjciu z kanalika filiery. W przypadku 
włókien z alginianów metali dwuwartociowych przyjmuje si, e procesowi wy-
miany jonów podczas zestalania towarzyszy etap powstawania elu. ele takie 
ulegaj synerezie, w trakcie której dochodzi do zagszczenia ich struktury. Rodzaj 
powstajcego elu jest uzaleniony od budowy tworzywa włókna. Gdy tworzy-
wem jest alginian wysokoguluronowy, powstaj tzw. ele twarde ("sztywne"), 
ulegajce w znacznym stopniu synerezie, co prowadzi do uzyskania włókien  
o niszej porowatoci [194]. W przypadku gdy w łacuchu makroczsteczki prze-
waaj bloki pochodzce od kwasu mannuronowego (co wystpuje dla analizowa-
nych włókien nanokompozytowych), powstajce ele s tzw. elami mikkimi. 
Uzyskanie włókien o znaczco wyszej porowatoci (tabele 3.7 i 3.8) w porównaniu 
do włókien, których tworzywem był alginian wysokoguluronowy, sugeruje, i 
powstałe w tym przypadku ele w mniejszym stopniu ulegaj zjawisku synerezy. 
W wyniku tego struktura zestalajcego si włókna ulega mniejszemu zagszcze-
niu. wiadczy o tym moe równie przekrój poprzeczny włókien, którego kształt 
jest bardzo zbliony do okrgłego (co opisano w rozdziale 3.5.4 niniejszej pracy). 
Natomiast włókna uzyskane z alginianu wysokoguluronowego wykazywały 
przekrój spłaszczony, zbliony do ziarna fasoli [194].  
 
Tabela 3.7. Struktura porowata włókien z alginianu wapnia zawierajcych  
























AC 1 +50 101,78 0,102 0,066 10,51 
AC 2 +70 120,40 0,376 0,296 50,71 
AC 3 +90 109,18 0,203 0,089 14,00 




+120 97,00 0,303 0,197 31,13 
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Tabela 3.7 (cd.) 
AH 1 +50 110,66 0,139 0,063 4,93 
AH 2 +70 103,58 0,222 0,140 11,90 
AH 3 +90 97,90 0,245 0,125 21,15 
AH 4 +110 99,72 0,220 0,077 4,67 
AH 5 
HAp 
+120 76,92 0,213 0,107 3,02 
AT 1 +50 90,14 0,286 0,196 35,40 
AT 2 +70 89,27 0,163 0,078 11,27 
AT 3 +90 92,69 0,320 0,244 36,58 
AT 4 +110 82,39 0,318 0,214 42,13 
AT 5 
TCP 
+120 76,45 0,260 0,137 20,36 
 
Tabela 3.8. Struktura porowata włókien z alginianu wapnia zawierajcych  






















AS 1 +50 91,67 0,170 0,093 8,17 
AS 2 +70 88,09 0,172 0,077 8,44 
AS 3 +90 88,10 0,216 0,106 11,80 
AS 4 +110 73,11 0,259 0,143 20,84 
AS 5 
SiO2 
+120 73,10 0,211 0,098 12,06 
AB 1 +50 89,44 0,176 0,093 10,94 
AB 2 +70 91,60 0,143 0,059 6,53 
AB 3 +90 85,39 0,239 0,126 20,03 
AB 4 +110 79,06 0,213 0,102 10,16 
AB 5 
Bioszkło 
+120 61,02 0,203 0,100 15,64 
AM 1 +50 93,22 0,184 0,127 12,48 
AM 2 +70 100,66 0,171 0,091 14,95 
AM 3 +90 93,30 0,157 0,089 6,72 
AM 4 +110 95,62 0,252 0,140 19,81 
AM 5 
MMT 
+120 55,63 0,256 0,172 28,58 
 
Z analizy charakteru struktury porowatej (rysunki 3.29-3.34) wynika, i nieza-
lenie od stosowanej wartoci wycigu filierowego, wszystkie typy analizowanych 
włókien odznaczaj si podobnym charakterem krzywych rozkładu rozmiarów 
porów. We wszystkich przypadkach obserwuje si wystpowanie pierwszego  
niskiego maksimum w obrbie porów o najmniejszych rozmiarach. W zakresie 
porów o najwikszych promieniach wystpuje charakterystyczne wysokie maksi-
mum. Wysokoci obu tych maksimów s zrónicowane i uzalenione od wartoci 
wycigu filierowego stosowanego przy wytwarzaniu tych włókien. Jednak rónice 
w charakterze struktury porowatej oraz wartociach całkowitej objtoci porów 
wystpujce dla rónego typu nanokompozytowych włókien alginianowych 
(formowanych przy rónej wartoci wycigu filierowego) tylko w ograniczonym 
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stopniu przekładaj si na ich właciwoci sorpcyjne. Z analizy właciwoci sorp-
cyjnych włókien z alginianu wapnia zawierajcych nanododatki HAp, TCP, MMT, 
SiO2 i bioszkło oraz włókien bez nanododatku wynika, i zwikszenie wartoci 
wycigu filierowego nie powoduje istotnych zmian tych właciwoci. Prawidłowo 
ta wystpuje pomimo rónic w całkowitej objtoci porów badanego materiału 
włóknistego. Dla wszystkich typów włókien zawierajcych wszystkie stosowane 
nanododatki całkowita objto porów zawiera si w granicach 0,14-0,32 cm3/g. 
Natomiast dla włókien niezawierajcych nanododatku zakres ten jest szerszy  
i wynosi 0,1-0,38 cm3/g. Od wartoci wycigu filierowego i deformacji w etapie 
rozcigu zale zmiany całkowitej objtoci porów w funkcji obu tych parametrów 
procesowych, co zostało przedstawione na wykresach (rysunek 3.35 i 3.36). Zaleno 
ta wykazuje maksimum, którego połoenie dla włókien zawierajcych dany nano-
dodatek uzalenione jest od wartoci wycigu filierowego.  
Generalnie mona zaobserwowa, i dla wszystkich włókien zawierajcych 
stosowane nanododatki wysze wartoci całkowitej objtoci porów uzyskuje si 
stosujc podczas ich formowania wycig filierowy powyej 90%. W przypadku 
włókien bez nanododatku najwysz warto całkowitej objtoci porów wykazuj 
włókna formowane przy wycigu +70%. Jednoczenie porowato włókien nano-
kompozytowych w zakresie do 1000 nm (P1) jest niska i zawiera si w granicach 
(0,059-0,172 cm3/g). Całkowita objto porów materiału włóknistego (P) obej-
muje zarówno porowato samych włókien (P1), jak i porowato wynikajc ze 
zdefektowania powierzchni włókien oraz przestrzeni pomidzy monofilamentami 
(P2). Na podstawie analizy przekrojów poprzecznych włókien i ich widoków 
wzdłunych oraz w oparciu o badania Nagy i innych [207] przyjto, i za porowato 
włókien odpowiadaj pory, których promie jest z zakresu 3-1000 nm. Natomiast 
drugi zakres porowatoci (P2) obejmuje pory z zakresu od 1000 do 7500 nm.  
 
 
Rysunek 3.29. Rozkład rozmiarów porów w funkcji ich promienia  





















Rysunek 3.30. Rozkład rozmiarów porów w funkcji ich promienia  
dla włókien zawierajcych nanododatek hydroksyapatytu (HAp) 
 
Rysunek 3.31. Rozkład rozmiarów porów w funkcji ich promienia  








































Rysunek 3.32. Rozkład rozmiarów porów w funkcji ich promienia  
dla włókien zawierajcych nanododatek krzemionki (SiO2) 
 
 
Rysunek 3.33. Rozkład rozmiarów porów w funkcji ich promienia  








































Rysunek 3.34. Rozkład rozmiarów porów w funkcji ich promienia  











Rysunek 3.35. Zaleno całkowitej objtoci porów od wycigu filierowego i rozcigu 
calkowitego, dla włókien zawierajcych nanododatek hydroksyapatytu (HAp)  































Rysunek 3.36. Zaleno całkowitej objtoci porów od wycigu filierowego  
i rozcigu calkowitego, dla włókien zawierajcych nanododatek krzemionki (SiO2), 
bioszkła oraz montmorylonitu (MMT)  
Z porównania właciwoci sorpcyjnych wszystkich typów nanokompozytowych 
włókien wynika, i podobnie jak dla włókien bez nanododatku zarówno sorpcja 
wilgoci w 65% RH, jak i 100% RH jest zdeterminowana hydrofilowym charakterem 
tworzywa. Sorpcja wilgoci w 65% RH wszystkich typów włókien zawiera si  
w granicach 23,19-25,66%. Natomiast sorpcja wilgoci w 100% RH (w zalenoci 
od wycigu filierowego) zawiera si w granicach 44,03-48,83% dla włókien za-
wierajcych HAp, TCP i MMT (tabela 3.9 i 3.10). Dla włókien zawierajcych 
SiO2 oraz bioszkło zakres ten obejmuje nieco nisze wartoci i wynosi 42,37-
48,34% (tabela 3.10). Włókna niezawierajce nanododatku charakteryzuj si 
(niezalenie od wartoci wycigu filerowego, przy którym były formowane) zbli-
on sorpcj wilgoci w 100% RH, na poziomie 47,25-47,98% (tabela 3.9).  
Na warto tego wskanika wpływa take objto porów w zakresie do 1000 nm 
oraz charakter wytworzonej struktury porowatej. Jednak w przypadku hydrofilo-
wego tworzywa wpływ ten jest ograniczony. Nie tylko porowato analizowanych 
typów włókien nanokompozytowych w zakresie do 1000 nm (P1) jest na niskim 
poziomie, ale równie rodzaj struktury porowatej w tym zakresie ulega niewielkim 
zmianom. wiadczy o tym charakter krzywych obrazujcych udziały procentowe 
porów w funkcji ich promienia (rysunki 3.29-3.34). Za sorpcj wilgoci w 100% RH 
odpowiedzialne s bowiem pory zdolne do pochłaniania wilgoci na zasadzie 
zjawiska kondensacji kapilarnej (odpowiadaj temu pierwsze maksima na rysun-




Tabela 3.9. Właciwoci sorpcyjne włókien z alginianu wapnia zawierajcych 























w 100% RH 
[%] 
Retencja 
wody   
 
[%] 
AC 1 +50 101,78 8,66 24,63 47,98 101,46 
AC 2 +70 120,40 8,85 24,14 47,59 83,00 
AC 3 +90 109,18 9,00 24,49 47,56 86,23 




+120 97,00 9,13 24,41 47,27 84,98 
AH 1 +50 110,66 8,96 25,39 48,23 94,74 
AH 2 +70 103,58 9,46 24,21 44,03 90,15 
AH 3 +90 97,90 9,08 24,38 44,57 84,50 
AH 4 +110 99,72 9,80 24,07 46,81 83,86 
AH 5 
HAp 
+120 76,92 9,84 24,50 46,44 95,98 
AT 1 +50 90,14 9,58 23,19 46,68 97,61 
AT 2 +70 89,27 9,42 25,47 47,85 92,99 
AT 3 +90 92,69 9,40 23,77 45,55 85,62 
AT 4 +110 82,39 10,11 23,50 45,17 86,30 
AT 5 
TCP 
+120 76,45 10,20 23,66 48,83 102,16 
 
Tabela 3.10. Struktury porowata włókien z alginianu wapnia zawierajcych  





























AS 1 +50 91,67 7,82 23,98 45,97 99,75 
AS 2 +70 88,09 8,59 24,01 45,81 95,22 
AS 3 +90 88,10 8,33 24,80 45,71 89,11 
AS 4 +110 73,11 8,91 25,66 45,76 91,70 
AS 5 
SiO2 
+120 73,10 8,27 24,00 42,37 86,58 
AB 1 +50 89,44 8,77 23,21 42,34 106,33 
AB 2 +70 91,60 8,62 24,13 45,87 95,86 
AB 3 +90 85,39 8,72 24,50 46,02 102,36 
AB 4 +110 79,06 8,50 24,37 45,68 104,65 
AB 5 
Bioszkło 
+120 61,02 8,51 24,86 48,34 118,40 
AM 1 +50 93,22 7,61 25,65 46,65 107,46 
AM 2 +70 100,66 8,54 24,73 45,85 98,16 
AM 3 +90 93,30 8,32 24,79 45,63 101,25 
AM 4 +110 95,62 8,28 25,46 46,63 96,49 
AM 5 
MMT 
+120 55,63 8,38 25,59 45,76 118,70 
 
Natomiast wysokie maksima w zakresie porów bardzo duych o rozmiarach 
do 7500 nm (P2) dotycz (jak to ju wspomniano) pustych przestrzeni pomidzy 
włóknami, jak równie mog wynika ze zdefektowania powierzchni. Ich udział 
jest jednak istotny, poniewa pory te (obecne równie w materiale kompozytowym) 
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sprzyja bd wnikaniu płynów ustrojowych oraz adhezji nowo powstałych komórek. 
Tego typu porowato materiału włóknistego moe wpływa take na warto 
retencji wody. Wytłumaczenie wysokich wartoci retencji wody włókien alginia-
nowych, moe by nastpujce: zgodnie z podawan przez licznych autorów zło-
on struktur wody [208] wystpuje w niej, w wyniku licznych oddziaływa 
prowadzcych do powstawania wiza wodorowych, uporzdkowana struktura 
przestrzenna. Czsteczki wody nie przylegaj cile jedna do drugiej, a pomidzy 
nimi wystpuj znaczne wolne przestrzenie. Przyczyn tego jest kształt czsteczki 
wody oraz ukierunkowanie wiza wodorowych. Stopniowe przyłczanie si  
kolejnych czsteczek prowadzi do powstawania policzsteczkowego uporzdko-
wanego asocjatu, tzw. klasteru. Klastery posiadaj wzgldnie du powierzchni. 
Wizania wodorowe wewntrz klasteru s bardziej stabilne ni wizania wodorowe 
wystpujce na jego powierzchni. Klastery takie oddzielone s od siebie jedn lub 
dwiema warstwami pojedynczych czsteczek. Maj one take zdolno do rozpadu  
i cigłego powstawania nowych asocjatów. W przypadku włókien alginianowych, 
silnie hydrofilowych, moe doj do przyłczenia takich asocjatów do powierzchni 
wewntrznej kapilary o duych rozmiarach i znacznego jej wypełnienia. Moe 
dochodzi take do połczenia polimorficznych klasterów wody za pomoc mostków 
wodorowych z niepodstawionymi grupami –OH tworzywa włókien, co warunkuje 
ich wiksz trwało Prowadzi to bdzie do zatrzymywania wody zarówno  
wewntrz kapilar, jak i na powierzchni włókien, a w szczególnoci w defektach 
ich powierzchni. Warto retencji wody rozpatrywanych włókien bdzie zwizana 
nie tylko z porowatym charakterem ich struktury, ale take z moliwoci wnikania 
wody do obszarów amorficznych tworzywa oraz jej zatrzymywania w typowej dla 
włókien z alginianu metali dwuwartociowych strukturze typu "egg-box" Towa-
rzyszy temu znane dla hydrofilowego tworzywa zjawisko zwikszenia wymiarów 
poprzecznych włókien (pcznienie). Natomiast w przypadku hydrofobowego two-
rzywa zjawisko pcznienia nie wystpuje, a za warto retencji odpowiadaj 
głównie pory tzw. due, z zakresu (75-750 nm) [201]. Warto retencji wody włó-
kien z alginianu wapnia zawierajcych HAp i bez nanododatku, w zalenoci od 
stosowanego wycigu filierowego, zawiera si w granicach od 83 do 101%. 
Włókna zawierajce SiO2 oraz TCP wykazuj warto retencji wody na poziomie 
85-102%. Natomiast włókna zawierajce MMT i bioszkło wykazuj wysze war-
toci retencji wody, w zakresie od 95-118%. Rónice w wartoci retencji wody 
analizowanych rodzajów włókien mog w pewnym stopniu wynika take z rónej 
budowy chemicznej wprowadzanych nanododatków i ich aglomeryzacji. Jest ona 
bardziej widoczna (rysunki 3.10-3.14, rozdział 3.3.2) w przypadku nanododatku 
bioszkła i MMT w porównaniu do pozostałych nanododatków. W takiej sytuacji 
wpływ zmiennych parametrów procesu formowania wycigu filierowego i rozcigu 
całkowitego na warto retencji wody wszystkich typów rozpatrywanych włókien 
jest trudny do zdefiniowania. 
Z porównania właciwoci sorpcyjnych wszystkich typów włókien formowanych 
przy stałej wartoci wycigu filierowego +70% (korzystnej ze wzgldu na  
ich właciwoci wytrzymałociowe – analizowane w rozdziale 3.5.3) wynika, i  
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rodzaj nanododatku, a take jego budowa chemiczna praktycznie nie wpływaj na 
ich właciwoci sorpcyjne. Warto sorpcji wilgoci w 65% RH wszystkich włó-
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Rysunek 3.37. Porównanie sorpcji wilgoci w 65% RH i 100% RH oraz retencji wody  
dla włókien alginianowych formowanych przy wycigu filierowym +70%  
Równie wartoci sorpcji wilgoci w 100% RH s zblione i wynosz od 44 do 
45,8% w przypadku wszystkich rodzajów włókien zawierajcych stosowane nano-
dodatki, z wyjtkiem TCP. Sorpcja wilgoci w 100% RH włókien zawierajcych 
ten nanododatek, podobnie jak włókien bez nanododatku, jest nieznacznie wysza 
i wynosi około 47,8% (rysunek 3.37). wiadczy to o tym, i przy hydrofilowym 
charakterze tworzywa, obecno w nim nanododatków, pomimo ich rónej budowy 
chemicznej, nie powoduje istotnych zmian we właciwociach sorpcyjnych włókien. 
Nieco wiksze rónice wystpuj w wartociach retencji wody włókien nano-
kompozytowych. Dla włókien formowanych przy tej samej wartoci wycigu filie-
rowego (+70%), jest ona na poziomie 90,15%-95,16%. Wyjtek stanowi włókna 
zawierajce MMT, dla których warto retencji jest rzdu 98,16% (rysunek 3.37). 
Jest to zrozumiałe ze wzgldu na moliwo zatrzymywania wody w przestrze-
niach midzywarstwowych tego nanododatku. W porównaniu z tym, włókna nie-
zawierajce nanododatków wykazuj najnisz warto retencji wody, na poziomie 
83%. Jest to prawdopodobnie zwizane z charakterem ich struktury porowatej, 
która odznacza si, przy najwyszej ze wszystkich włókien wartoci całkowitej 
objtoci porów, rzdu 0,37 cm3/g, du powierzchni wewntrzn, dochodzc 
do 50 m2/g, co sugeruje przewag w wytworzonej strukturze porów małych. Jak 




Wysokie właciwoci sorpcyjne włókien z alginianu wapniowego, zarówno 
bez nanododatku, jak i zawierajcych rónego rodzaju ceramiczne nanododatki, s 
zdeterminowane hydrofilowym charakterem tworzywa. Stanowi to przyczyn, i 
właciwoci sorpcyjne wszystkich typów nanokompozytowych włókien alginia-
nowych s porównywalne i praktycznie niezalene od rodzaju wprowadzonego 
nanododatku. Wpływ wycigu filierowego (pomimo rónic w strukturze porowatej) 
na sorpcj wilgoci w 65% RH i 100% RH wszystkich nanokompozytowych włókien 
jest niewielki. Moliwoci modyfikacji tych właciwoci w wyniku doboru wa-
runków formowania włókien s wic ograniczone. Wysokie wartoci retencji wody 
tych włókien wynikaj głównie z porowatoci materiału włóknistego w zakresie 
powyej 1000 nm i zdolnoci do wizania polimorficznych klasterów wody  
w porach o bardzo duych rozmiarach. Zarówno wysokie właciwoci sorpcyjne 
wszystkich typów nanokompozytowych włókien alginianowych, jak i wysokie 
wartoci retencji wody s odpowiednie do ich zastosowania jako składnika bio-
kompozytu przeznaczonego do leczenia tkanki kostnej. 
3.5.3. Struktura nadmolekularna i właciwoci wytrzymałociowe  
   włókien z alginianu wapnia 
Analiz porównawcz struktury nadmolekularnej i właciwoci wytrzymało-
ciowych nanokompozytowych włókien z alginianu wapniowego przeprowadzono 
(podobnie jak analiz ich struktury porowatej i właciwoci sorpcyjnych) dla włókien 
zawierajcych rozproszone w tworzywie nanododatki HAp, TCP, MMT, SiO2 
oraz bioszkło w iloci 3% (w przeliczeniu na mas polimeru).  
Badania struktury nadmolekularnej wykonano w Zakładzie Fizyki i Bada 
Strukturalnych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
Podstaw tej analizy były wyniki bada uzyskane dla włókien otrzymanych 
przy zmiennej wartoci wycigu filierowego oraz zwizanej z tym wielkoci de-
formacji w etapie rozcigu. Porównanie struktury nadmolekularnej i właciwoci 
wytrzymałociowych rónego typu włókien nanokompozytowych z włóknami 
niezawierajcymi nanododatku umoliwiło okrelenie wpływu obecnoci i rodzaju 
nanododatku na przebieg procesu zestalania, kształtujc si struktur oraz jej 
podatno na deformacje w dalszych etapach procesu rozcigu. 
Właciwoci wytrzymałociowe składnika włóknistego decyduj bowiem  
w duej mierze o wytrzymałoci całego biokompozytu. 
Całokształt tych bada bdzie stanowi podstaw do wytypowania najbardziej 
korzystnych (ze wzgldu na przeznaczenie) warunków wytwarzania nanokompo-
zytowych włókien alginianowych, zawierajcych róne, pod wzgldem budowy 
chemicznej, ceramiczne nanododatki o działaniu osteokonduktywnym.  
Zgodnie z przyjt w pracy hipotez zakładano, i o właciwociach wytrzy-
małociowych nanokompozytowych włókien alginianowych decyduje nie tylko 
wielko rozcigu całkowitego, ale głównie deformacja jeszcze płynnej strugi  
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(w etapie zestalania) oraz warto napre, pod wpływem których zachodzi 
kształtowanie si tej struktury. Parametrem decydujcym o przebiegu tych procesów 
jest wielko wycigu filierowego, od którego z kolei zaley warto podłunego 
gradientu prdkoci i zwizana z nim orientacja elementów strukturalnych w stop-
niowo zestalajcej si strudze. Przypuszczano bowiem, e inaczej ni w przypadku 
tworzyw o gitkiej budowie makroczsteczek (np. kopolimerów poliakrylonitrylu) 
[209, 210], ze sztywn budow makroczsteczki nanokompozytowych włókien 
alginianowych zwizana jest niska podatno na deformacje ju zestalonych włó-
kien podczas ich rozcigania. Załoono, i w przypadku nanokompozytowych 
włókien alginianowych, o kocowym efekcie orientacji elementów strukturalnych 
decydowa bdzie nie tylko warto napre wystpujcych podczas zestalania 
włókien, ale take warto napre w kolejnych etapach rozcigu. Wiadomo 
take, i realizowanie procesów deformacyjnych pod wpływem wyszych napre 
sprzyja uzyskiwaniu wyszych właciwoci wytrzymałociowych włókien. Zwiksze-
nie ruchliwoci molekularnej ułatwia przebieg tych procesów, a wic umoliwia 
uzyskanie, np. w etapie rozcigania włókien, wyszych stopni rozcigu. Powoduje 
to jednak, i proces realizowany jest pod wpływem niszych napre. Efektywno 
procesu rozcigania rozumiana jako wzrost orientacji i właciwoci wytrzymało-
ciowych włókien bdzie wic uzaleniona od wzajemnej relacji obu tych czynników.  
Obecno w tworzywie włókien rónego typu ceramicznych nanododatków 
moe działa w kierunku obnienia podatnoci na deformacje w etapie rozcigu. 
Taki wpływ stwierdzono bowiem dla nanokompozytowych włókien z innego two-
rzywa [210]. Ze wzgldu na przeciwstawny wpływ powyszych czynników na 
właciwoci wytrzymałociowe włókien okrelenie ich znaczenia w kształtowaniu 
si struktury i właciwoci nanokompozytowych włókien alginianowych stanowi 
podstaw do udowodnienia przyjtej w pracy hipotezy. 
3.5.3.1. Analiza struktura nadmolekularnej  
Z porównania przedstawionych na rysunku 3.38 znormalizowanych krzywych 
dyfrakcyjnych WAXS dla dwóch rodzajów włókien alginianowych: niezawierajcych 
nanododatku, formowanych przy najmniejszej (+50%) i najwikszej (+120%) 
wartoci wycigu filierowego oraz włókien zawierajcych nanododatek HAp, 
formowanych przy wycigu filierowym (+120%) wynika, i s one do siebie bardzo 
podobne. Sugeruje to, e zarówno warunki formowania, jak te obecno nanodo-
datku maj niewielki wpływ zarówno na stopie krystalicznoci, jak te na jako 
struktury krystalicznej tych włókien [197]. Podobne prawidłowoci wystpuj 
take dla włókien zawierajcych TCP, SiO2 oraz bioszkło. Wpływ obecnoci MMT  
w tworzywie włókna na powysze czynniki bdzie analizowany osobno, ze 
wzgldu na specyficzn, warstwow budow tego nanododatku.  
W celu obliczenia stopnia krystalicznoci krzywe dyfrakcyjne zostały rozło-
one na poszczególne piki krystaliczne i składowe amorficzne. Rozkład został 
przeprowadzony z uwzgldnieniem złoonej struktury makroczsteczek alginianu. 
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Wystpujce w nich bloki pochodzce od reszt kwasu -L-guluronowego (G)  
i β-D-mannuronowego (M) tworz struktury krystaliczne o odmiennych parametrach.  
 
W zwizku z tym kształt krzywej dyfrakcyjnej konkretnej próbki włókien  
z alginianu wapniowego jest uzaleniony od budowy tworzywa, a w szczególnoci 
od długoci i wzajemnej lokalizacji bloków guluronowych i mannuronowych.  
Według Atkinsa [211] zarówno kwas polimannuronowy, jak i poliguluronowy 
krystalizuj w układzie rombowym, jednak długoci krawdzi ich komórek ele-
mentarnych istotnie si róni. Komórka elementarna kwasu polimannuronowego 
ma krawdzie podstawy a = 0,76 nm i b = 0,86 nm oraz wysoko c = 1,04 nm 
(kierunek łacucha makroczsteczki). Dla kwasu poliguluronowego parametry te 
wynosz odpowiednio a = 0,86 nm, b = 1,07 nm oraz c = 0,87 nm. W przypadku 
obu kwasów na kad komórk elementarn sieci krystalicznej przypadaj po dwa 
antyrównoległe łacuchy makroczsteczek, które s helisami o dwukrotnych 
osiach symetrii typu 21. Ze wzgldu na odmienne konformacje, jakie przyjmuj 
bloki mannuronowe i guluronowe, postaci makroczsteczek obu kwasów istotnie 
si od siebie róni. Podstawowym elementem kadego z tych bloków jest piercie 
tetrahydropirazonowy, jednake w blokach pochodzcych od kwasu mannuronowego 
przyjmuje on konformacj 4C1, a w blokach guluronowych jest to konformacja 1C4. 
Konsekwencj tego faktu jest to, e makroczsteczka kwasu polimannuronowego 
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Rysunek 3.38. Krzywe dyfrakcyjne włókien z alginianu wapnia po odjciu tła  
i normalizacji (krzywe zostały przesunite wzgldem siebie w kierunku pionowym  
w celu lepszej wizualizacji) 
AH1 – włókna z nanododatkiem HAp formowane przy wycigu filierowym +120%, 
AC1 − włókna bez HAp formowane przy wycigu filierowym +50%, 
AC5 − włókna bez HAp formowane przy wycigu filierowym +120% 

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jest relatywnie prosta i przypomina płask wstk, natomiast makroczsteczka 




Rysunek 3.39. Schematy makroczsteczek kwasu polimannuronowego (góra)  
i poliguluronowego (dół)  
We włóknach z alginianu wapnia wystpuj zatem dwa rodzaje obszarów kry-
stalicznych – jedne z nich utworzone s z bloków mannuronowych, a drugie  
z guluronowych. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w postaci rentgenowskich 
krzywych dyfrakcyjnych, na których wystpuj piki krystaliczne pochodzce od 
obu rodzajów krystalitów. Korzystajc z podanych wyej parametrów komórek 
elementarnych, obliczono odległoci midzypłaszczyznowe dla poszczególnych 
rodzin płaszczyzn sieciowych dhkl , a nastpnie, stosujc prawo Bragga, wyznacza-
no połoenia ktowe 2, pików odpowiadajcych danym rodzinom płaszczyzn. Na 
tej podstawie ustalono indeksy Millera pików krystalicznych, wyodrbnionych na 
dyfraktogramach badanych włókien. Przykład rozkładu krzywej dyfrakcyjnej 
włókna alginianowego na poszczególne piki krystaliczne i składowe amorficzne 
przedstawiony jest na rysunku 3.40. 
W przeprowadzonej analizie krzywych dyfrakcyjnych uwzgldniono take 
wpływ obecnoci wapnia wprowadzonego do włókien. Zgodnie z modelem Granta 
− tzw. „egg-box model” [7], cz wapnia zwizanego z tworzywem jest zlokali-
zowana we wnkach, jakie powstaj pomidzy wyprostowanymi, równolegle do 
siebie ułoonymi blokami guluronowymi znajdujcymi si w ssiadujcych ze 
sob makroczsteczkach (rozdział 2.1, rysunek 2.2). Jest to moliwe włanie ze 
wzgldu na specyficzny, zygzakowaty kształt tych bloków. Dziki temu dwa rów-
noległe bloki guluronowe s zwizane ze sob nie tylko dziki mostkom wodorowym, 
ale take poprzez dwuwartociowe jony wapnia silnie oddziaływujce z grupami 
karboksylowymi i hydroksylowymi znajdujcymi si w piercieniach pirazonowych 
tych bloków.  
 73 
 
Badania Sikorskiego et al. [212] wykazały, e powizane w ten sposób pary 
bloków guluronowych pochodzcych od wielu ssiadujcych ze sob makroczste-
czek tworz agregaty charakteryzujce si uporzdkowaniem pseudo-heksagonalnym, 
w którym rednia odległo pomidzy osiami makroczsteczek wynosi a = 0,66 nm.  
Z tym parametrem wie si wystpowanie piku dyfrakcyjnego pochodzcego od 
płaszczyzn (100) sieci heksagonalnej odległych od siebie o d100 = 0,57 nm. Na dyfrak-
togramach badanych włókien, zarejestrowanych przy długoci fali λ = 0,154 nm, pik 
ten znajduje si przy kcie 2 = 15,5o. Sikorski et. al. [212] zwrócili równie uwag 
na wpływ obecnoci wapnia, zwizanego z tworzywem, powodujcego wystpowanie 
refleksów krystalicznych pochodzcych od płaszczyzn sieciowych typu (00l). Jak 
wiadomo, w przypadku makroczsteczek o konformacji helikoidalnej posiadajcych 
rubow o symetrii 21, refleksy południkowe o nieparzystych wartociach wskani-
ka l ulegaj systematycznemu wygaszaniu [213]. Taka włanie sytuacja ma miejsce  
w przypadku „czystego” kwasu guluronowego. Jednake w przypadku włókien  
z alginianu wapnia obecno silnie rozpraszajcego jonu wapnia, połoonego po-
midzy ssiadujcymi ze sob blokami guluronowymi, powoduje złamanie syme-
trii 21 [212]. Dziki temu na krzywej dyfrakcyjnej pojawia si pik krystaliczny od 
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Rysunek 3.40. Rozkład krzywej dyfrakcyjnej włókien z alginianu wapnia  
formowanych przy wycigu filierowym +120% − próbka AC5.  
Na rysunku podane s indeksy Millera poszczególnych pików krystalicznych.  
Piki pochodzce od krystalitów zbudowanych z bloków mannuronowych i guluronowych  
s oznaczone odpowiednio literami M i G. Składowe amorficzne  
s oznaczone symbolami A1 i A2 
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rodziny płaszczyzn (001). Na dyfraktogramach badanych włókien pik ten znajduje 
si przy kcie 2 = 10,2o 
Wyznaczone wartoci stopnia krystalicznoci włókien z alginianu wapnia bez 
nanododatku, jak te z nanododatkiem HAp oraz rozmiary krystalitów wystpujcych 
we włóknach s przedstawione w tabeli 3.11.  
Rozmiary krystalitów zostały wyznaczone za pomoc wzoru Scherrera, na 
podstawie szerokoci połówkowych trzech najsilniejszych pików wystpujcych 
na dyfraktogramach włókien. Pierwszy z nich pochodzi od rodziny płaszczyzn 
sieciowych (100) wystpujcych w krystalitach zbudowanych z bloków mannuro-
nowych. Drugi powstał z nałoenia si pików pochodzcych od płaszczyzn (110)  
i (011), w krystalitach zbudowanych z bloków guluronowych. Trzeci pik jest  
wynikiem nałoenia si dwóch, bardzo blisko siebie połoonych pików pochodzcych 
od płaszczyzn (101), w obu rodzajach krystalitów. Wartoci przedstawione  
w tabeli 3.11 przedstawiaj zatem rednie rozmiary krystalitów w kierunkach pro-
stopadłych do odpowiednich płaszczyzn sieciowych. 
 
Tabela 3.11. Stopie krystalicznoci i rozmiary krystalitów we włóknach  
z alginianu wapnia niezawierajcych nanododatku (AC 1 – 5) oraz włókien  













 D100 (M)  
 
[nm] 






AC 1 +50 101,78 27 5,5 5,0 5,4 
AC 2 +70 120,40 31 4,6 4,5 5,3 
AC 3 +90 109,18 31 5,8 5,7 5,4 
AC 4 +110 87,81 30 5,3 5,2 5,3 
AC 5 +120 97,00 32 5,7 5,3 5,1 
AH 1 +50 110,66 26 4,3 6,3 6,2 
AH 2 +70 103,58 25 5,3 5,3 5,3 
AH 3 +90 97,90 26 5,5 5,3 6,1 
AH 4 +110 99,72 28 4,3 4,6 4,8 
AH 5 +120 76,92 29 4,5 4,8 5,4 
D100 (M) – rozmiar krystalitów w kierunku prostopadłym do płaszczyzn (100) w krystalitach mannuronowych, 
D110 / 011 (G) – redni rozmiar krystalitów w kierunkach prostopadłych do płaszczyzn (110) i (011) w krystalitach 
guluronowych, D101 (M /G) − redni rozmiar krystalitów w kierunkach prostopadłych do płaszczyzn (101) w krystalitach 
guluronowych i mannuronowych 
 
Porównujc dane zawarte w tabeli 3.11, mona zauway, e stopie krysta-
licznoci włókien nieznacznie ronie wraz ze wzrostem wycigu filierowego, brak 
jest natomiast jakiejkolwiek korelacji pomidzy stopniem krystalicznoci a wiel-
koci rozcigu całkowitego. Prawidłowo taka wystpuje zarówno dla włókien  
z nanodatkiem HAp, jak te bez nanododatku. Wynika std, e kształtowanie si 
struktury krystalicznej zachodzi głównie w etapie zestalania si tworzywa włó-
kien, przed ich rozciganiem. Zwikszanie wycigu filierowego sprzyja lepszej  
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orientacji makroczsteczek wzdłu osi włókna i ich wzajemnie równoległemu, 
uporzdkowanemu ułoeniu, a tym samym stwarza lepsze warunki do krystalizacji 
polimeru. Wzrost stopnia krystalicznoci jest jednak nieznaczny (około 4-5% przy 
wzrocie wycigu filierowego od +50% do +120%) i ogólnie jego poziom w ba-
danych włóknach jest niski. Najprawdopodobniej jest to spowodowane stosunkowo 
wysok koncentracj wapnia zwizanego z tworzywem. Negatywny wpływ obec-
noci wapnia na stopie krystalicznoci włókien alginianowych był ju opisywany 
w literaturze [212], nie został on jednak całkowicie wyjaniony. Analiza wyników 
uzyskanych w niniejszej pracy oraz danych literaturowych prowadzi do wniosku, 
e zmniejszona zdolno do krystalizacji jest zwizana z powstawaniem wspo-
mnianych wyej stref połcze typu „egg-box”, jakie tworz si midzy dwoma 
blokami guluronowymi znajdujcymi si w dwóch ssiadujcych ze sob makro-
czsteczkach alginianu. Jak wykazano w kilku pracach [7, 212], w tworzeniu strefy 
„egg-box” uczestniczy zawsze tylko jedna para makroczsteczek, znajdujcych si 
w sprzyjajcej zajciu tego zdarzenia wzajemnej orientacji – rysunek 3.41, zatem 
powstawanie wikszych ugrupowa utworzonych z wielu takich par bloków gulu-
ronowych moe zaj dopiero w drugiej kolejnoci, gdy wskutek czynników ze-
wntrznych bd zdarze losowych strefy połcze uło si równolegle do siebie, 
tworzc w ten sposób krystalit.  
 
 
Rysunek 3.41. Schemat struktury wewntrznej niezorientowanego alginianu wapniowego.  
Grubsze odcinki oznaczaj strefy połcze typu „egg-box” midzy ssiadujcymi  
makroczsteczkami 
Jest jednak jasne, e ze wzgldu na wzajemne spltanie, proces porzdkowania  
i paralelizacji par makroczsteczek, połczonych ze sob na krótkich odcinkach, 
jest znacznie bardziej utrudniony ni ma to miejsce w przypadku pojedynczych 
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łacuchów. Tym bardziej, e s to łacuchy bardzo sztywne. Ponadto strefy typu 
„egg-box” wystpujce pomidzy blokami guluronowymi zmniejszaj swobod 
konformacyjn pozostałych fragmentów „zlepionych” ze sob makroczsteczek, 
take tych zawierajcych bloki mannuronowe, i utrudniaj ich porzdkowanie. 
Wszystko to powoduje, e iloci powstajcych krystalitów, jak te ich rozmiary s 
mniejsze ni w przypadku krystalizacji „czystych” kwasów alginianowch. Dodat-
kowym efektem jest nisza jako struktury krystalicznej w krystalitach guluro-
nowych zbudowanych z par bloków połczonych strefami typu „egg-box”. Jak 
wykazał Sikorski [212], przynajmniej cz tych krystalitów charakteryzuje si 
uporzdkowaniem quasi-heksagonalnym, a wic znacznie mniej doskonałym ni 
struktura krystaliczna "czystego" kwasu poligurunowego. 
Dalsze rozciganie zestalonych ju włókien alginianowych niewtpliwie po-
prawia w pewnym stopniu orientacj łacuchów makroczsteczek w obszarach 
amorficznych, nie przyczynia si ju jednak do wzrostu stopnia krystalicznoci. 
Wydaje si, e podstawowymi czynnikami, które ten wzrost uniemoliwiaj, jest 
przemienna, blokowa struktura łacuchów makroczsteczek, utrudniajca krystali-
zacj nawet przy równoległym ułoeniu łacuchów makroczsteczek, jak te 
usztywnienie obszarów amorficznych poprzez wystpujce w nich strefy połcze 
typu „egg-box”. 
Jak to wynika z tabeli 3.11, w przypadku włókien zawierajcych hydroksyapatyt 
zachodzi nieznaczne − rzdu 2-3%, zmniejszenie stopnia krystalicznoci w sto-
sunku do włókien bez nanododatku, jednake charakter zmian tego parametru  
w funkcji wycigu filierowego i rozcigu całkowitego jest taki sam. Najprawdo-
podobniej obecno ziaren HAp w płynnym jeszcze tworzywie włókna stanowi 
dodatkowe utrudnienie w procesie przyjmowania przez łacuchy makroczsteczek 
konfiguracji umoliwiajcej formowanie si krystalitów z bloków guluronowych  
i mannuronowych. 
Rozmiary krystalitów wyznaczone na podstawie szerokoci pików krystalicznych 
pochodzcych od rónych płaszczyzn sieciowych mieszcz si w przedziale 
4,3-6,3 nm (dla włókien zawierajcych HAp) – s to zatem krystality bardzo małe, 
co jest korzystne ze wzgldu na przeznaczenie tych włókien, jako składnika bio-
kompozytów. Brak jest wyranej korelacji pomidzy rozmiarami krystalitów  
a warunkami formowania włókien. Wystpujce rónice pomidzy rozmiarami kry-
stalitów guluronowych i mannuronowych le poniej granicy błdu pomiaru, który 
ze wzgldu na znaczne przekrywanie si pików (rysunek 3.38) jest rzdu 1nm. 
Znormalizowane krzywe dyfrakcyjne WAXS dla włókien zawierajcych  
nanododatek SiO2 i bioszkło, formowanych przy najmniejszej (AB1 i AS1) i naj-
wikszej (AB5 i AS5) wartoci wycigu filierowego, przedstawiono na rysunku 
3.42. Podobnie jak to stwierdzono wczeniej, posta wszystkich krzywych jest 
bardzo zbliona, z czego wynika, e zarówno warunki formowania, jak te rodzaj 
nanododatku maj niewielki wpływ zarówno na stopie krystalicznoci, jak te na 
jako struktury krystalicznej tych włókien. Przykład rozkładu krzywej dyfrakcyjnej 
dla próbki AB1 jest przedstawiony na rysunku 3.43.  
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Rysunek 3.42. Krzywe dyfrakcyjne WAXS włókien alginianowych po odjciu tła  
i normalizacji. 
AS1 – włókna z nanododatkiem SiO2 formowane przy wycigu filierowym +50%, 
AS5 − włókna z nanododatkiem SiO2 bez HAp formowane przy wycigu filierowym +120%, 
AB1 − włókna z nanododatkiem bioszkła formowane przy wycigu filierowym +50%. 
AB5 – włókna z nanododatkiem bioszkła formowane przy wycigu filierowym +120% 
Krzywe zostały przesunite wzgldem siebie w kierunku pionowym  
w celu lepszej wizualizacji 
 
Rysunek 3.43. Rozkład krzywej dyfrakcyjnej włókien alginianowych z nanododatkiem 
bioszkła formowanych przy wycigu filierowym +50% − próbka AB1.  
Na rysunku podane s indeksy Millera poszczególnych pików krystalicznych.  
Piki pochodzce od krystalitów zbudowanych z bloków mannuronowych i guluronowych  
s oznaczone odpowiednio literami M i G. Składowe amorficzne  
s oznaczone symbolami A1 i A2 
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Dla wszystkich badanych włókien, wyznaczone wartoci stopnia krystalicznoci 
(tabela 3.12) utrzymuj si na bardzo zblionym, stosunkowo niskim poziomie: 
24-27%. Jest on take niszy w porównaniu do włókien zawierajcych HAp i włó-
kien bez nanododatku. Wystpujce rónice maj charakter przypadkowy i brak 
jest widocznych powiza ze zmianami wycigu filierowego i rozcigu całkowitego.  
 
Tabela 3.12. Stopie krystalicznoci i rozmiary krystalitów we włóknach alginia-
nowych zawierajcych nanododatek krzemionki (AS 1 – 5) oraz włókien zawiera-
jcych nanododatek bioszkła (AB 1 – 5)  
D100 (M) – rozmiar krystalitów w kierunku prostopadłym do płaszczyzn (100) w krystalitach mannuronowych, 
D110 / 011 (G) – redni rozmiar krystalitów w kierunkach prostopadłych do płaszczyzn (110) i (011) w krystalitach 
guluronowych, D101 (M /G) – redni rozmiar krystalitów w kierunkach prostopadłych do płaszczyzn (101)  
w krystalitach guluronowych i mannuronowych 
 
Rozmiary krystalitów wyznaczone na podstawie szerokoci pików krystalicznych 
pochodzcych od rónych płaszczyzn sieciowych mieszcz si w przedziale  
3,5-6,8 nm (tabela 3.12). Brak jest wyranej korelacji pomidzy rozmiarami  
krystalitów a warunkami formowania włókien. Wystpujce rónice pomidzy 
rozmiarami krystalitów guluronowych i mannuronowych le poniej granicy 
błdu pomiaru, który ze wzgldu na znaczne przekrywanie si pików, jak to ju 
wspomniano (rysunek 3.43), jest rzdu 1nm 
Przykłady krzywych dyfrakcyjnych włóknien alginianowych zawierajcych 
MMT i TCP, rozłoonych na poszczególne piki krystaliczne i składowe amorficzne, 
przedstawione s na rysunkach 3.44 i 3.45. Na rysunku 3.44 jest wyranie widocz-
ny pik pochodzcy od montmorylonitu, połoony przy kcie 2 ≈ 6,1o. Wystpuje 
on na dyfraktogramach wszystkich włókien zawierajcych ten nanododatek Przed 
obliczeniami stopnia krystalicznoci, pik ten był odejmowany od krzywej dyfrak-
cyjnej, poniewa nie jest on zwizany z obszarami krystalicznymi włókien algi-
nianowych. Wyznaczone wartoci stopnia krystalicznoci włókien oraz rednie 













D100 (M)  
 
[nm] 





AS 1 +50 91,67 24 5,4 4,1 5,9 
AS 2 +70 88,09 24 5,3 4,2 5,2 
AS 3 +90 88,10 27 5,6 3,8 4,9 
AS 4 +110 73,11 25 5,4 4,1 6,8 
AS 5 +120 73,10 27 4,7 3,5 6,3 
AB 1 +50 89,44 26 5,7 4,0 5,3 
AB 2 +70 91,60 26 5,0 4,3 6,4 
AB 3 +90 85,39 26 4,7 4,2 5,8 
AB 4 +110 79,06 25 5,5 4,1 5,9 




















































Rysunek 3.44. Rozkład krzywej dyfrakcyjnej włókien alginianowych  
z nanododatkiem MMT formowanych przy wycigu filierowym +50% − próbka AM1.  
Na rysunku podane s indeksy Millera poszczególnych pików krystalicznych.  
Piki pochodzce od krystalitów zbudowanych z bloków mannuronowych  
i guluronowych s oznaczone odpowiednio literami M i G. Składowe amorficzne  
s oznaczone symbolami A1 i A2. Pik pochodzcy od nanododatku montmorylonitu 
jest oznaczony symbolem MMT 





























Rysunek 3.45. Rozkład krzywej dyfrakcyjnej włókien alginianowych z nanododatkiem 
TPC formowanych przy wycigu filierowym +50% − próbka AT1 
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Tabela 3.13. Stopie krystalicznoci i rozmiary krystalitów we włóknach alginia-
nowych zawierajcych nanododatek trójfosforanu wapnia (AT 1 – 5) oraz włókien 
zawierajcych montmorylonit (AM 1 – 5) 
 
D100 (M) – rozmiar krystalitów w kierunku prostopadłym do płaszczyzn (100) w krystalitach mannuronowych, 
D110 / 011 (G) – redni rozmiar krystalitów w kierunkach prostopadłych do płaszczyzn (110) i (011) w krystalitach 
guluronowych, D101 (M /G) − redni rozmiar krystalitów w kierunkach prostopadłych do płaszczyzn (101)  
w krystalitach guluronowych i mannuronowych 
 
Otrzymane wyniki wskazuj, e rodzaj nanododatku TCP i MMT oraz  
warunki formowania nie maj istotnego wpływu na stopie krystalicznoci anali-
zowanych typów włókien alginianowych. Utrzymuje si on dla wszystkich badanych 
włókien na bardzo zblionym, stosunkowo niskim poziomie: 26-29% . Wystpujce 
rónice maj charakter przypadkowy i w niewielkim stopniu s powizane ze 
zmianami wycigu filierowego i rozcigu całkowitego.  
Rozmiary krystalitów wyznaczone na podstawie szerokoci pików krystalicznych 
pochodzcych od rónych płaszczyzn sieciowych mieszcz si w przedziale  
4,9-7,4 nm. Podobnie jak w przypadku wczeniej analizowanych włókien zawiera-
jcych HAp, dla włókien zawierajcych SiO2 oraz bioszkło brak jest wyranej 
korelacji pomidzy rozmiarami krystalitów a warunkami formowania włókien. 
Wystpujce rónice pomidzy rozmiarami krystalitów guluronowych i mannuro-
nowych le poniej granicy błdu pomiaru, który ze wzgldu na znaczne prze-
krywanie si pików (rysunek 3.44 i 3.45) jest rzdu 1 nm 
Natomiast badania rentgenowskie włókien alginianowych zawierajcych 
montmorylonit wykazały, e zarówno połoenie, jak i wysoko piku pochodzcego 
od tego nanododatku zmieniaj si w zalenoci od wycigu filierowego zastoso-
wanego w trakcie formowania. Dyfraktogram WAXS dla „czystego” MMT,  
uywanego w niniejszej pracy, jest przedstawiony na rysunku 3.46. Silny pik  
wystpujcy przy kcie 2θ = 7,2o jest zwizany z periodyczn struktur pakietów 
MMT. Pozostałe piki na tym dyfraktogramie s refleksami drugiego, trzeciego  
i kolejnych rzdów. Z prawa Bragga (d = /[2⋅sin(/2]) wynika, e odległo  












 D100 (M)  
 
[nm] 






AT 1 +50 90,14 26 7,4 5,8 5,1 
AT 2 +70 89,27 27 6,2 4,2 4,8 
AT 3 +90 92,69 26 5,9 5,2 5,2 
AT 4 +110 82,39 26 6,0 4,9 4,9 
AT 5 +120 76,45 29 6,3 5,0 5,1 
AM 1 +50 93,22 27 6,0 5,1 5,2 
AM 2 +70 100,66 27 6,2 5,2 5,1 
AM 3 +90 93,30 28 5,5 5,7 5,5 
AM 4 +110 95,62 26 5,7 5,6 5,5 
AM 5 +120 55,63 27 5,9 4,9 4,8 
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grubo warstwy glinokrzemianu, wynoszca około 1 nm [133, 214] oraz 










Wprowadzenie MMT do tworzywa włókna spowodowało znaczne zmniejszenie 
si wysokoci tego piku, co jest wyranie widoczne na rysunku 3.44, a take zmian 
jego połoenia. Pik przesuwa si w stron mniejszych któw, a wielko przesu-
nicia ronie wraz ze zwikszaniem si wycigu filierowego (tabela 3.14).  
 
Tabela 3.14. Połoenie ktowe 2 i wysoko H piku pochodzcego od montmo-
rylonitu, na dyfraktogramach włókien zawierajcych ten nanododatek 
Próbka MMT AM1 AM2 AM3 AM4 AM5 
2 [o] 7,18 6,08 6,22 6,16 5,87 5,86 
H [j.w.] - 14 12 20 23 36 
d [nm] 1,23 1,45 1,42 1,43 1,50 1,51 
h [nm] 0,23 0,45 0,42 0,43 0,50 0,51 
d – odległo bazowa montmorylonitu, h – wysoko galerii midzy warstwami glinokrzemianowymi (h = d-1nm).  
Dla porównania, w pierwszej kolumnie przedstawiono dane dla „czystego” montmorylonitu. 
 
Oznacza to wzrost odległoci bazowej montmorylonitu, co jest spowodowane 
interkalacj, czyli penetracj makroczsteczek alginianu do wntrza galerii znajdu-
jcych si pomidzy warstwami glinokrzemianowymi i ich rozpychaniem. Jak 
wida w tabeli 3.14, wysoko tej galerii w próbce AM5 jest ponad dwukrotnie 
wiksza ni w „czystym” montmorylonicie. 





















Rysunek 3.46. Krzywa dyfrakcyjna WAXS montmorylonitu  
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Niewielka wysoko rozwaanego piku wskazuje na to, e prawdopodobnie 
ju w roztworze przdzalniczym, a nastpnie w tworzywie włókien, wskutek 
zmieszania z alginianem, cz pakietów MMT uległa eksfoliacji, czyli oddzieleniu 
si i rozproszeniu poszczególnych warstw w objtoci polimeru. Niemniej pomimo 
zmniejszenia wysokoci, refleks nie zanikł całkowicie, co dowodzi, e oprócz 
rozproszonych warstw glinokrzemianowych, wytworzone włókna nanokompozytowe 
nadal zawieraj uporzdkowane pakiety. Z porównania wysokoci tego piku na 
dyfraktogramach poszczególnych próbek wynika (tabela 3.14), e jest on naj-
mniejszy dla próbek AM1 i AM2, a nastpnie gwałtownie ronie, osigajc naj-
wiksz wysoko dla próbki AM5 (rysunek 3.47). 
 
Oznacza to, e stopie eksfoliacji maleje wraz ze wzrostem wycigu filiero-
wego. Wniosek ten moe wydawa si sprzeczny z wynikami pomiarów wysokoci 
galerii midzy warstwami glinokrzemianowymi. Mona bowiem oczekiwa, e we 
włóknach, w których wysoko tej galerii jest najwiksza, najwikszy bdzie równie 
stopie eksfoliacji. Jest to jednak sprzeczno pozorna. Mała wysoko piku  
pochodzcego od MMT we włóknach formowanych przy niskim wycigu filiero-
wym oznacza, e penetracja makroczsteczek alginianu do wntrza galerii MMT 
była w tych włóknach na tyle intensywna, e doprowadziła do eksfoliacji znacznie  
 





























Rysunek 3.47. Porównanie wysokoci piku pochodzcego od montmorylonitu  
na krzywych dyfrakcyjnych włókien formowanych przy wycigu filierowym +70% (AM2) 
oraz +120% (AM5)  
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wikszej iloci pakietów MMT, ni w przypadku włókien formowanych przy wy-
sokim wycigu filierowym. Natomiast te pakiety, które pozostały, charakteryzuj 
relatywnie niewielk wysokoci galerii. We włóknach formowanych przy wysokim 
wycigu filierowym wysoko galerii jest wprawdzie znaczna, jednak w wikszoci 
przypadków jeszcze zbyt mała, aby dochodziło do oddzielania si poszczególnych 
warstw i rozpadu pakietów MMT, o czym wiadczy dua wysoko zwizanego  
z nimi piku na dyfraktogramach WAXS. 
Rezultaty bada WAXS pozostaj w pełnej zgodnoci z wynikami bada  
wytrzymałoci właciwej włókien opisanymi w kolejnym rozdziale 3.5.2.2 i anali-
zowanymi w pracy [205]. Jak wiadomo [133], eksfoliacja pakietów MMT w kom-
pozytach polimerowych zawierajcych ten nanododatek przyczynia si do poprawy 
ich własnoci wytrzymałociowych. Dzieje si tak dziki temu, e warstwy glino-
krzemianowe, oddzielajce si od pakietów MMT w wyniku eksfoliacji, zostaj 
rozproszone w objtoci kompozytu i silnie wi si z matryc polimerow. Ten 
pozytywny efekt jest wyranie widoczny w przypadku badanych włókien. Mimo 
niszej zawartoci wapnia wytrzymało właciwa włókien alginianowych z na-
nododatkiem MMT jest wyranie wysza od wytrzymałoci włókien zawierajcych 
TCP formowanych w takich samych warunkach [205]. Porównanie ze sob wy-
trzymałoci poszczególnych włókien zawierajcych MMT wykazuje, e zmienia 
si ona w tym samym kierunku co stopie eksfoliacji − to znaczy maleje wraz ze 
wzrostem wycigu filierowego (rozdział 3.5.3.2, tabela 3.17). Najwiksz wy-
trzymałoci właciw charakteryzuje si próbka AM2, dla której pik pochodzcy 
od MMT jest najmniejszy, czyli ta, dla której stopie eksfoliacji jest najwikszy. 
Fakty te wiadcz o tym, i jednym z czynników wpływajcych na właciwoci 
wytrzymałociowe włókien zawierajcych MMT jest wystpowanie zjawiska eks-
foliacji jego pakietów. 
 
Analiza stopnia orientacji obszarów krystalicznych 
Do bada stopnia orientacji obszarów krystalicznych włókien alginianowych 
wykorzystano dyfraktogramy dwuwymiarowe, przedstawione przykładowo dla włó-
kien z alginianu wapniowego bez nanododatków na rysunku 3.48 (próbka AC 2) 
oraz dla włókien zawierajcych nanohydroksyapatyt, rysunek 3.49 (próbka AH 2). 
Ocen orientacji włókien przeprowadzono na podstawie równolenikowego 
łuku interferencyjnego odpowiadajcego płaszczyznom sieciowym (110) w krysta-
litach guluronowych. Na wstpie, stosujc komputerowy program całkujcy 
GADDS, wyznaczano rozkład natenia promieniowania wzdłu łuku odpowiada-
jcego tym płaszczyznom, jako funkcj kta azymutalnego , : I = I(	). Całkowanie 
przeprowadzono w przedziale kta dyfrakcji 2θ : 12,0o-15,0o obejmujcym pik 
(110). Otrzymane krzywe były wygładzane za pomoc programu Microcal Origin 










Rysunek 3.48. Dwuwymiarowy dyfraktogram włókien AC2. O włókna pionowa.  
Zaznaczono kt azymutalny  oraz równolenikowy łuk interferencyjny  
pochodzcy od rodziny płaszczyzn (110) w krystalitach guluronowych 
 
Rysunek 3.49. Dwuwymiarowy dyfraktogram włókien AH2 
Kt azymutalny  wie si z ktem kierunkowym  (kt pomidzy osi 
włókna a normaln do danej rodziny płaszczyzn) poprzez wzór Polanye’go [215]: 
θδρ coscoscos =                                               (4) 
w przypadku rozpatrywanych płaszczyzn, kt  = 6,6o. 
Korzystajc z powyszego równania, funkcj I = I(	) przekształcono w funkcj  
I = I(
). Na rysunku 3.50 przedstawiono otrzyman w ten sposób zaleno I = I(
), 



















Na podstawie otrzymanej zalenoci obliczano trzy parametry charakteryzu-
jce orientacj krystalitów we włóknach: szeroko połówkow 
 funkcji I = I(
) 






=                                                   (5) 





















                                     (6) 
Całkowanie numeryczne z krokiem d
 = 0,1o wykonano za pomoc arkusza kalku-
lacyjnego Microsoft Excel.  
Szeroko połówkowa 
 funkcji I(
) zawiera si w przedziale od 0o dla ide-
alnej orientacji do 90o przy zupełnym jej braku. Odpowiednio do tego wskanik 
orientacji k przyjmuje wartoci z przedziału od 1 do 0. 
 
 

















Rysunek 3.50. Znormalizowany i wygładzony rozkład natenia I(
),  
wzdłu łuku interferencyjnego od płaszczyzn sieciowych (110) dla próbki AS5.  
Kt kierunkowy 
 jest ktem pomidzy osi włókna a prost prostopadł  
do rodziny płaszczyzn (110) 
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W odrónieniu od dwóch pierwszych parametrów redni kwadrat cosinusa kta 
kierunkowego charakteryzuje kompleksowo rozkład przestrzenny wszystkich 
płaszczyzn sieciowych danej rodziny. Dla płaszczyzn (110), które s równoległe 
do osi makroczsteczek (płaszczyzny paratropowe), parametr ten wynosi 0 przy 
orientacji idealnej (kt kierunkowy 
 = 90o), natomiast przy całkowitym braku 
orientacji jest on równy 1/3 [218], a wic wzrost orientacji zwizany jest ze 
zmniejszaniem si wartoci tego parametru. 
Opisan powyej metodyk oblicze zastosowano do wszystkich badanych 
włókien z alginianu wapnia zawierajcych poszczególne nanododatki oraz dla 
włókien bez nanododatku. Badania przeprowadzono dla włókien formowanych 
przy korzystnej ze wzgldu na ich właciwoci wytrzymałociowe wartoci wy-
cigu filierowego (co jest przedmiotem analizy w rozdziale 3.5.3.2). Dla włókien 
bez nanododatku oraz zawierajcych HAp, TCP, SiO2 i MMT wynosiła ona 
+70%, a dla włókien zawierajcych bioszkło +110%. Badaniom poddano take 
włókna formowane przy najwyszej wartoci wycigu filierowego +120% oraz 
przy wartoci wycigu filierowego odpowiadajcej uzyskiwaniu najniszych  
w danej serii parametrów wytrzymałociowych. Dla włókien zawierajcych HAp 
warto ta wynosiła +110%, a dla zawierajcych TCP +50%. W przypadku włó-
kien zawierajcych pozostałe nanododatki najniszymi wartociami parametrów 
wytrzymałociowych charakteryzuj si włókna otrzymane przy wycigu filierowym 
wynoszcym +120%. Otrzymane rezultaty przedstawiono w tabeli 3.15.  
Z danych zawartych w tej tabeli wynika, i w przypadku wszystkich analizo-
wanych włókien stosowanie podczas ich formowania wycigu filierowego wyno-
szcego +70% sprzyja uzyskiwaniu wysokiej orientacji obszarów krystalicznych. 
Wskanik orientacji krystalitów w zalenoci od rodzaju nanododatku wprowa-
dzonego do tworzywa włókien wynosi od 0,492 do 0,417. Najwysz wartoci 
tego parametru 0,504 odznaczaj si włókna niezawierajce nanododatku. Według 
malejcych wartoci wskanika orientacji k analizowane włókna mona uszere-
gowa nastpujco: 
Alg(Ca) > Alg(Ca HAp) > Alg(Ca TCP) > Alg(Ca bioszkło) > Alg(Ca SiO2) > 
Alg(Ca MMT) 
gdzie:     Alg(Ca) – włókna z alginianu wapnia bez nanododatku; 
      Alg(Ca HAp) – włókna z alginianu wapnia zawierajce 3% HAp 
      Alg(Ca TCP) – włókna z alginianu wapnia zawierajce 3% TCP 
Alg(Ca bioszkło) – włókna z alginianu wapnia zawierajce 3% bioszkła 
      Alg(Ca SiO2) – włókna z alginianu wapnia zawierajce 3% krzemionki 





Tabela 3.15. Parametry orientacji obszarów krystalicznych włó-
kien z alginianu wapnia zawierajcych poszczególne nanododatki 


















AC 2 +70 120,40 44,7 0,504 0,137 28,07 
AC 5 +120 97,00 51,1 0,432 0,141 22,52 
AH 2 +70 103,58 45,7 0,492 0,116 26,03 
AH 4 +110 99,72 53,3 0,408 0,142 20,53 
AH 5 +120 76,92 54,9 0,390 0,144 22,17 
AM 2 +70 100,66 52,5 0,417 0,148 25,95 
AM 5 +120 55,63 57,2 0,365 0,159 19,36 
AT 1 +50 90,14 51,0 0,433 0,148 16,25 
AT 2 +70 89,27 48,2 0,464 0,125 24,39 
AT 5 +120 76,43 59,0 0,344 0,164 18,35 
AS 2 +70 88,09 50,4 0,439 0,154 22,86 
AS 5 +120 73,10 56,2 0,376 0,165 19,10 
AB 2 +70 91,60 49,6 0,448 0,125 19,53 
AB 4 +110 79,06 50,5 0,439 0,123 24,73 
AB 5 +120 61,02 60,2 0,331 0,152 16,79 
 
Wysokim wartociom parametru k odpowiadaj (z wyjtkiem włókien zawie-
rajcych bioszkło), najwysze w seriach właciwoci wytrzymałociowe, a warto 
rozcigu całkowitego maleje zgodnie z przedstawionym szeregiem. Tylko dla 
ostatnich w tym szeregu, włókien zawierajcych MMT moliwa do uzyskania 
warto rozcigu całkowitego była wysza od prezentowanej kolejnoci i kształ-
towała si na poziomie 100%. 
Mona wic sdzi, i orientacja obszarów krystalicznych kształtuje si głównie 
w etapie rozcigania włókien i uzaleniona jest od rodzaju nanododatku wprowa-
dzonego do tworzywa. Z jego obecnoci jest zwizane tarcie wewntrzne układu 
poddawanego procesom deformacyjnym i moliwa do uzyskania (dla danej wartoci 
wycigu filierowego) warto rozcigu całkowitego. W przypadku włókien zawie-
rajcych MMT (ze wzgldu na mikrometryczne wymiary jego płytek) pomimo 
moliwoci uzyskiwania do wysokich stopni rozcigu, wskanik orientacji obsza-
rów krystalicznych przyjmuje najnisz warto w porównaniu do włókien zawie-
rajcych pozostałe nanododatki (formowanych take przy wycigu filierowym +70%). 
Szeroko połówkowa  zawierajca si w przedziale od 0º dla idealnej orien-
tacji do 90º przy zupełnym jej braku przyjmuje nisze wartoci dla włókien for-
mowanych przy wycigu filierowym +70% w porównaniu do formowanych przy 
wycigu filierowym +120%.  
Podobne prawidłowoci wystpuj w przypadku redniego kwadratu kta kie-
runkowego cos2. Na rysunku 3.51 przedstawiono rozkłady natenia wzdłu łuku 
interferencyjnego dla dwóch próbek z serii AB (zawierajcych bioszkło) o naj-
wyszym i najniszym wskaniku orientacji. Wida wyrane rónice w szeroko-
ciach połówkowych obu profili, wynikajce z rónych stopni orientacji. Jednak  
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w przypadku tych włókien najwyszej wartoci wskanika orientacji k nie odpo-
wiadaj najwysze z serii właciwoci wytrzymałociowe. Charakterystyczny jest 
natomiast fakt, i najwysz warto współczynnika orientacji wykazuj włókna 
formowane przy wycigu filierowym +70%, podobnie jak to wystpuje w przy-












Z bada struktury krystalicznej zarówno włókien zawierajcych poszczególne 
nanododatki, jak i włókien bez nanododatku wynika, i jej powstawaniu sprzyja 
deformacja jeszcze płynnej strugi. Natomiast ograniczeniem jest sztywna budowa 
makroczsteczek tworzywa i wystpowanie struktur typu „egg-box”. Zwizany 
jest z tym zarówno niski stopie krystalicznoci włókien bez nanododatku  
27-32%, jak i jeszcze niszy stopie krystalicznoci włókien nanokompozytowych 
24-29%. 
Orientacja obszarów krystalicznych jest uzaleniona od rodzaju nanododatku 
wprowadzonego do tworzywa włókien. Uzyskiwaniu wyszych wartoci stopnia 
rozcigu (włókien formowanych przy optymalnej wartoci wycigu filierowego 
+70%) towarzyszy lepsza orientacja obszarów krystalicznych (wysze wartoci 
wskanika orientacji k), z czym zwizane s wysze właciwoci wytrzymałociowe. 
 
 












Rysunek 3.51. Znormalizowane i wygładzone rozkłady natenia I(
),  
wzdłu łuku interferencyjnego od płaszczyzn sieciowych (110) dla próbek AB2 i AB5  
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Włókna o najwyszej wytrzymałoci, zawierajce okrelone nanododatki od-
znaczaj si najwysz orientacj obszarów krystalicznych. Ich korzystna struktura 
jest kształtowana przy wycigu filierowym +70% (z wyjtkiem bioszkła) i moliwej 
do uzyskania w tych warunkach maksymalnej wartoci rozcigu całkowitego Rc.  
3.5.3.2. Analiza właciwoci wytrzymałociowych 
Z analizy wpływu wycigu filierowego i rozcigu całkowitego na właciwoci 
wytrzymałociowe włókien wynika, e zarówno w przypadku włókien zawierajcych 
kady ze stosowanych nanododatków (wyjtek bioszkło), jak równie włókien bez 
nanododatku najwysz wytrzymałoci właciw charakteryzuj si włókna  
formowane przy wycigu filierowym +70% (tabela 3.16. i 3.17). Zaleno ta wyka-
zuje maksimum, co zostało uwidocznione na rysunkach 3.52 i 3.53. W szczegóło-
wej analizie właciwoci wytrzymałociowych osobno rozpatrywano włókna za-
wierajce MMT (ze wzgldu na wpływ zjawiska eksfoliacji jego pakietów na 
właciwoci wytrzymałociowe włókien) oraz włókna zawierajce bioszkło, dla 
których najwysz wytrzymało uzyskiwano przy wycigu filierowym +110%.  
 
Tabela 3.16. Właciwoci wytrzymałociowe włókien z alginianu wapnia bez 
nanododatku (próbki AC 1 – 5) oraz z nanododatkiem HAp (próbki AH 1 – 5)  































AC 1 +50 101,78 3,027 0,029 1,585 1,143 24,32±0,66 8,83±0,45 
AC 2 +70 120,40 3,747 0,030 2,719 2,156 28,07±0,68 10,00±0,39 
AC 3 +90 109,18 3,974 0,044 2,644 2,224 24,06±0,81 8,62±0,34 
AC 4 +110 87,81 3,944 0,060 2,703 2,695 23,96±0,97 8,38±0,47 
AC 5 +120 97,00 4,334 0,063 2,889 2,852 22,52±0,90 7,71±0,39 
AH 1 +50 110,66 3,160 0,026 1,916 1,665 24,39±1,37 9,27±0,61 
AH 2 +70 103,58 3,461 0,050 2,628 2,291 26,03±0,97 9,77±0,44 
AH 3 +90 97,90 3,760 0,053 2,657 2,839 24,13±0,86 9,41±0,48 
AH 4 +110 99,72 4,194 0,051 2,965 3,198 20,53±0,94 7,79±0,45 
AH 5 +120 76,92 3,892 0,056 2,317 1,718 22,17±0,73 9,65±0,46 
AT 1 +50 90,14 2,852 0,019 1,961 1,979 16,25±0,54 6,39±0,49 
AT 2 +70 89,27 3,217 0,029 1,850 1,605 24,39±0,71 10,39±0,41 
AT 3 +90 92,69 3,661 0,052 2,148 2,354 21,96±1,42 9,11±0,76 
AT 4 +110 82,39 3,830 0,058 1,842 2,225 19,31±0,90 7,36±0,66 





Tabela 3.17. Właciwoci wytrzymałociowe włókien z alginianu wapnia z nano-
dodatkiem SiO2 (próbki AS 1 – 5), z nanododatkiem bioszkła (próbki AB 1 – 5) 































AS 1 +50 91,67 2,875 0,032 1,257 1,152 21,98±0,60 9,17±0,53 
AS 2 +70 88,09 3,197 0,047 1,625 1,453 22,86±0,69 9,23±0,47 
AS 3 +90 88,10 3,574 0,047 2,270 2,242 21,35±0,74 8,52±0,47 
AS 4 +110 73,11 3,635 0,034 1,486 2,101 19,13±0,94 8,35±0,60 
AS 5 +120 73,10 3,808 0,066 2,045 2,249 19,10±1,08 8,10±0,77 
AB 1 +50 89,44 2,842 0,022 1,167 0,894 18,31±0,89 7,72±0,77 
AB 2 +70 91,60 3,253 0,030 1,664 1,475 19,53±1,07 6,71±0,80 
AB 3 +90 85,39 3,522 0,039 1,728 2,003 21,93±0,87 6,96±0,62 
AB 4 +110 79,06 3,756 0,043 2,160 2,149 24,73±1,08 7,20±0,65 
AB 5 +120 61,02 3,538 0,034 0,724 1,402 16,79±0,79 6,97±0,77 
AM 1 +50 93,22 2,898 0,022 1,266 1,106 22,28±0,50 9,89±0,46 
AM 2 +70 100,66 3,411 0,032 2,113 1,799 25,95±0,80 10,63±0,41 
AM 3 +90 93,30 3,673 0,039 2,242 2,606 24,72±0,59 10,03±0,33 
AM 4 +110 95,62 4,108 0,049 2,248 2,814 22,13±0,73 9,30±0,42 
AM 5 +120 55,63 3,424 0,048 1,578 1,433 19,36±1,56 10,40±0,53 
 
W przypadku włókien niezawierajcych nanododatku uzyskiwaniu najwyszej 
wytrzymałoci właciwej odpowiada najwysza w serii warto rozcigu całkowitego. 
Dla włókien o najwyszej wytrzymałoci zawierajcych HAp, TCP i SiO2  
(formowanych przy wycigu filerowym +70%) warto rozcigu równie naley 
do jednej z najwyszych, jest jednak nisza od uzyskiwanej przy wycigu filierowym 
+50%. Aby wytłumaczy ten fakt, naley zauway, e dla tych włókien kształto-
wanie si struktury na etapie zestalania zachodziło pod wpływem wyszych  
napre (tabela 3.16. i 3.17). Finalne właciwoci wytrzymałociowe włókien 
uzalenione s bowiem (zgodnie z załoeniem) nie tylko od wielkoci deformacji 
w etapie rozcigu, ale take od wartoci napre, w wyniku których procesy  
deformacyjne s realizowane. W przypadku włókien bez nanododatku, formowanych 
przy wycigu filierowym +50% oraz +70%, przy jednakowych wartociach napr-
enia w etapie zestalania, czynnikiem decydujcym o wyszych właciwociach 
wytrzymałociowych była wysza moliwa do uzyskania warto rozcigu całko-
witego. Natomiast dla włókien zawierajcych nanododatek HAp, TCP, SiO2 
kształtowanie si struktury w etapie zestalania zachodziło pod wpływem znaczco 





Rysunek 3.52. Zaleno wytrzymałoci właciwej od wycigu filierowego i rozcigu 
całkowitego dla włókien alginianowych bez nanododatku  
oraz zawierajcych nanododatek HAp i TCP 
 
 
Rysunek 3.53. Zaleno wytrzymałoci właciwej od wycigu filierowego  
i rozcigu całkowitego dla włókien alginianowych zawierajcych nanododatek SiO2,  




Pomimo niszej podatnoci tej struktury na deformacje, było to przyczyn 
uzyskania najwyszej w danej serii badawczej wytrzymałoci właciwej. Jak wy-
nika z tabeli 3.16 i 3.17, z dalszym zwikszaniem wartoci wycigu filierowego 
zwizane jest wytworzenie struktury o generalnie mniejszej podatnoci na defor-
macje w etapie rozcigu (warto Rc maleje). Jednoczenie, wystpuje wzrost 
podłunego gradientu prdkoci, zwizany ze stosowaniem coraz to wyszych 
wartoci wycigu filierowego. Powoduje to lepsze uporzdkowanie elementów 
strukturalnych i ich „zagszczenie”. Struktura taka ulega trudniej procesom  
deformacyjnym w etapie rozcigu, zwłaszcza przy sztywnej budowie makrocz-
steczki. Dodatkowym utrudnieniem jest wystpowanie midzy makroczsteczkami 
stref połcze typu „egg-box”. Tłumaczy to zmniejszanie si uzyskiwanych wartoci 
rozcigu całkowitego w miar wzrostu wycigu filierowego. Jednoczenie wiel-
ko naprenia w etapie zestalania ulega niewielkim zmianom w przypadku włókien 
zawierajcych nanododatek HAp bd wykazuje ogóln tendencj wzrastajc dla 
włókien bez nanododatku i zawierajcych TCP oraz SiO2 i MMT. Charaktery-
styczne jest to, e dla włókien zawierajcych HAp, SiO2, MMT oraz włókien bez 
nanododatku, formowanych przy zastosowaniu najniszej wartoci wycigu filie-
rowego (+50%), proces rozcigania w kpieli plastyfikacyjnej zachodzi przy  
napreniach o około 0,99-1,3 cN/tex niszych od napre wystpujcych dla 
włókien formowanych przy wyszych wartociach wycigu. Wyjtek stanowi 
włókna zawierajce TCP i bioszkło, dla których najnisza warto napre pod-
czas rozcigu w kpieli plastyfikacyjnej wystpuje dla wycigu filierowego 
+120%. W trakcie procesów deformacyjnych zachodzi kolejne wzmocnienie włó-
kien, stwierdzone podczas bada nad doborem warunków procesu rozcigania.  
Wpływ obecnoci nanododatku w tworzywie wyranie uwidacznia si dla 
włókien formowanych przy wartoci wycigu filierowego +70%. Ich wytrzymało 
jest od 2 cN/tex do 5,5 cN/tex nisza w porównaniu z włóknami bez nanododatku. 
Przyczyn tego jest głównie mniejsza podatno ich struktury, wytworzonej  
w etapie zestalania, na procesy deformacyjne podczas rozcigu. Wysze wartoci 
naprenia podczas zestalania mog wiadczy o wzrocie tarcia wewntrznego 
układu. Nie stwierdzono natomiast wzrostu całkowitej objtoci porów (jak to 
wystpowało w przypadku innych tworzyw włóknotwórczych [201]), a jedynie 
zmian w charakterze struktury porowatej. Włókna zawierajce rónego typu na-
nododatki charakteryzuj si bowiem generalnie nisz powierzchni wewntrzn 
porów w porównaniu z włóknami bez nanododatku (rozdział 3.5.2, tabela 3.7 i 3.8). 
Z analizy właciwoci wytrzymałociowych włókien zawierajcych MMT 
(tabela 3.17 i rysunek 3.53) wynika, i podobnie jak w przypadku innych nanodo-
datków wykres zmian tego wskanika w funkcji wycigu filerowego i rozcigu 
całkowitego odznacza si wystpowaniem wyranego maksimum. Najwysz 
warto wytrzymałoci właciwej na poziomie 25,95 cN/tex wykazuj włókna 
formowane przy wycigu filierowym wynoszcym +70% (tabela 3.17). O najwy-
szych w serii właciwociach wytrzymałociowych włókien zawierajcych MMT 
decyduje głównie wysoka warto rozcigu całkowitego próbki AM 2 (tabela 3.17). 
Dalszy wzrost wycigu filierowego powoduje obnienie wartoci całkowitego 
 93 
stopnia rozcigu (w skrajnym przypadku prawie dwukrotnie). Efektem tego jest 
rónica we właciwociach wytrzymałociowych włókien formowanych przy wy-
cigu filerowym +70% oraz 120%, wynoszca około 5,6 cN/tex. Na właciwoci 
wytrzymałociowe włókien zawierajcych MMT istotny wpływ wywiera take 
zjawisko interkalacji makroczsteczek tworzywa w przestrzeniach midzywar-
stwowych bd czciowa eksfoliacja jego pakietów. Zagadnienia te zostały 
szczegółowo analizowane w poprzednim rozdziale 3.5.3.1. 
Z analizy właciwoci wytrzymałociowych włókien zawierajcych bioszkło 
wynika, i w ich przypadku najwysz wartoci wytrzymałoci właciwej  
24,73 cN/tex odznaczaj si włókna formowane przy wycigu filierowym +110%. 
Uwidacznia si to wystpowaniem maksimum na wykresie obrazujcym zaleno 
tego parametru w funkcji wycigu filierowego i rozcigu całkowitego (rysunek 3.53). 
Jednoczenie, warto moliwego do uzyskania stopnia rozcigu całkowitego 
kształtuje si w tym przypadku na do niskim poziomie 79,06% (tabela 3.17). 
Jednak procesy deformacyjne zachodz we wszystkich etapach pod wpływem 
najwyszych w serii napre (tabela 3.17). Prawdopodobnie stanowi to przyczy-
n uzyskiwania najwyszej wytrzymałoci właciwej włókien formowanych przy 
wycigu +110%. Naprenia te zarówno podczas zestalania, jak i w etapie rozcigu 
nie mog by jednak zbyt wysokie, bowiem jak to wynika z analizy danych zawartych 
w tabelach 3.16 i 3.17, z wystpowaniem ich najwyszych wartoci zwizany jest 
spadek właciwoci wytrzymałociowych włókien zawierajcych pozostałe rodzaje 
nanododatków. Przyczyn tego zjawiska jest wystpowanie krytycznej wartoci 
napre, czyli efektu podobnego do efektu przecignicia, stwierdzonego ju 
wczeniej dla włókien z innego tworzywa [219]. Ze stosowaniem zbyt wysokich 
deformacji w etapie rozcigu (wysoka warto Rc) zwizany jest bowiem wzrost 
napre wewntrznych w finalnym włóknie. Skutkuje to obnieniem właciwoci 
wytrzymałociowych włókien w porównaniu do formowanych przy niszej wartoci 
rozcigu całkowitego. Dla włókien zawierajcych róne nanododatki, zjawisko to 
wystpuje dla okrelonej wartoci wycigu filierowego. Istotna jest przy tym warto 
napre, pod wpływem których zachodzi kształtowanie si struktury włókien  
w etapie zestalania, bowiem od niej uzaleniona jest podatno na deformacje 
podczas kolejnych etapów rozcigu oraz wielko napre wystpujcych w tych 
etapach. Zaleno pomidzy napreniem podczas zestalania, wycigiem filierowym 
oraz wielkoci rozcigu w kpieli plastyfikacyjnej została przedstawiona dla włó-
kien zawierajcych nanododatek HAp, TCP oraz bez nanododatku na rysunku 3.54,  
a dla włókien zawierajcych SiO2, bioszkło i MMT na rysunku 3.55. Z analizy 
przedstawionych zalenoci oraz danych zawartych w tabelach 3.16 i 3.17 wynika, 
i dla włókien bez nanododatku najwysze wartoci napre we wszystkich etapach 
procesu wystpuj przy stosowaniu wycigu filierowego wynoszcego 120%. Pomi-
mo wyszej wartoci Rc w porównaniu do włókien formowanych przy wycigu 
filierowym 110%, ich wytrzymało jest nisza o 1,44 cN/tex, a w porównaniu  
do włókien o najwyszej z serii wytrzymałoci rónica, ta wynosi a 5,5 cN/tex.  
Jednoczenie w miar wzrostu wycigu filierowego w przypadku włókien bez 
nanododatku na rysunku 3.54 widoczny jest systematyczny wzrost napre  
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w etapie zestalania. Podobne zjawisko wystpuje dla włókien zawierajcych  
nanododatki, z tym i charakter omawianych zalenoci (rysunek 3.54 i 3.55)  
wykazuje obecno maksimum. Najwysze wartoci napre dla poszczególnych 
rodzajów włókien odpowiadaj rónym wartociom wycigu filierowego. W przy-
padku włókien zawierajcych np. MMT najwysza warto napre we wszyst-
kich etapach procesu wystpuje przy stosowaniu wycigu filierowego 110%.  
Pomimo wysokiej wartoci rozcigu całkowitego Rc = 95%, tak formowane włók-
na odznaczaj si, o 3,8 cN/tex nisz wartoci wytrzymałoci właciwej, w po-
równaniu do formowanych przy wycigu filierowym +70%. Jednak w ich  
przypadku na nisk warto wytrzymałoci właciwej wpływa take eksfoliacja 
pakietów MMT. Jest ona, jak to wykazano w rozdziale 3.5.3.1, zwizana z wartoci 
wycigu filierowego. Przy malejcym, wraz ze wzrostem wycigu filierowego, 
stopniem eksfoliacji pakietów MMT rzutuje to dodatkowo na uzyskiwanie niszych 
wartoci wytrzymałoci włókien zawierajcych ten nanododatek. Z przeprowa-
dzonej analizy wynika, i istnieje pewna optymalna warto naprenia sprzyjajca 
wytworzeniu w etapie zestalania struktury podatnej na dalsz przebudow  
w kolejnych procesach deformacyjnych. Przy zbyt niskich wartociach naprenia 
nie dochodzi bowiem do wykorzystania potencjalnych moliwoci tworzywa. Dla 
włókien zawierajcych HAp, TCP, SiO2 i MMT powstawanie takiej korzystnej 
struktury zachodzi przy wycigu filierowym na poziomie +70%. Dla włókien za-
wierajcych bioszkło powstaje ona przy wartoci wycigu filierowego wynoszcej 
+110%. Z przekroczeniem tych wartoci wycigu filierowego zwizana jest ten-
dencja obnienia, moliwej do uzyskania, deformacji w etapie rozcigu. Jednocze-
nie proces rozcigu plastyfikacyjnego zachodzi pod wpływem malejcych napre. 
Skutkiem tego jest obnienie wytrzymałoci właciwej włókien nanokompozytowych. 
W przypadku włókien zawierajcych SiO2 jest to warto o 3,76 cN/tex nisza,  
a dla włókien zawierajcych bioszkło warto a o 7,94 cN/tex nisza w porównaniu 
do wartoci maksymalnych. Fakty te potwierdzaj zatem, e o właciwociach 
wytrzymałociowych włókien decyduje nie tylko moliwa do uzyskiwania warto 
rozcigu całkowitego, ale w równej mierze warto napre, pod wpływem których 
zachodzi kształtowanie si ich struktury w etapie zestalania oraz jej przebudowa  
w kolejnych etapach rozcigu plastyfikacyjnego. 
Zgodnie z załoeniem przyjtym w pracy, przy sztywnej budowie makrocz-
steczki tworzywa istotn rol ogrywa deformacja płynnej jeszcze strugi i orientacja 
elementów strukturalnych w kierunku osi włókna. Jest ona uzaleniona od wartoci 
wycigu filierowego. Wpływ deformacji jeszcze płynnej strugi bardzo wyranie 
zaznacza si dla włókien zawierajcych bioszkło. Uzyskiwanie najwyszych war-
toci wytrzymałoci właciwej tych włókien jest zwizane ze stosowaniem wysokich, 
dodatnich (+110%) wartoci wycigu filierowego. Wytrzymało włókien formo-
wanych przy wycigu filierowym +110% jest, a o 5,6 cN/tex wysza w porównaniu 





Jak ju wspomniano w rozdziale 3.5.3.1, bardzo istotny, pozytywny wpływ na 
właciwoci wytrzymałociowe włókien ma wystpowanie stref połcze typu 
„egg-box” midzy makroczsteczkami alginianu w zestalajcej si strudze. Z tego 
wzgldu wanym czynnikiem współdecydujcym o właciwociach wytrzymało-
ciowych włókien jest stopie podstawienia jonów sodu jonami wapnia, poniewa 
od zawartoci wapnia zaley ilo tych stref. Przy zblionych udziałach wapnia na 
poziomie (7,8%-8,9%), stopniach krystalicznoci w zakresie od 24% do 27%  
o właciwociach wytrzymałociowych decydowa bdzie take moliwo wy-
tworzenia wiza drugorzdowych pomidzy makroczsteczkami tworzywa. 
Obecno nanododatku, szczególnie w przypadku jego wikszych aglomeratów, 
bdzie utrudniała wzajemne zblianie makroczsteczek. Bdzie take negatywnie 
wpływa na przebieg procesów deformacyjnych.  
Kolejnym czynnikiem wpływajcym na właciwoci wytrzymałociowe włó-
kien jest rodzaj wprowadzanego nanododatku. Jak wynika z danych przedstawionych 
w tabeli 3.18, wytrzymało właciwa włókien z alginianu wapnia maleje w na-
stpujcym szeregu: 
Alg(Ca)Alg(Ca HAp)Alg(Ca MMT)Alg(Ca TCP)Alg(Ca SiO2) 
W zestawieniu tym nie uwzgldniono włókien zawierajcych bioszkło bo-
wiem (jak to ju analizowano) najwysz warto wytrzymałoci uzyskuje si  
w ich przypadku, realizujc proces formowania przy wycigu filierowym +110%. 
 
Tabela 3.18. Właciwoci wytrzymałociowe nanokompozytowych włókien  
z alginianu wapniowego oraz włókien bez nanododatku 
Naprenie rozcigajce 
 [cN/tex] 


















Alg(Ca) +70 120,40 0,030 2,719 2,156 28,07±0,68 
Alg(Ca HAp) +70 103,58 0,050 2,628 2,291 26,03±0,97 
Alg(Ca MMT) +70 100,66 0,032 2,113 1,799 25,95±0,80 
Alg(Ca bioszkło) +110 79,06 0,043 2,160 2,149 24,73±1,08 
Alg(Ca TCP) +70 89,27 0,029 1,850 1,605 24,39±0,71 
Alg(Ca SiO2) +70 88,09 0,047 1,625 1,453 22,86±0,69 
 
Z analizy danych zawartych w tabeli 3.18 wynika, i zmniejszenie podatnoci 
na deformacje w etapie rozcigu, zwizane z rodzajem wprowadzonego do two-
rzywa nanododatku, skutkuje obnieniem właciwoci wytrzymałociowych włókien. 
Przy jednakowych parametrach procesu zestalania i etapów rozcigu, najwysz 
warto Rc = 120% uzyskuje si dla włókien bez nanododatku, a najnisz Rc = 88,1% 
dla włókien zawierajcych SiO2. Mona wic sdzi, i o właciwociach wy-
trzymałociowych włókien decyduje kompleks czsto przeciwstawnych wpływów 
(rozcig całkowity, naprenie rozcigajce, obecno nanododatku) wystpuj-
cych w rozpatrywanym układzie. Naley take uwzgldni fakt, i nanododatek  
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moe wpływa na wielko oddziaływa polimer – rozpuszczalnik, bd w ukła-
dzie polimer – polimer. Wpływ ten wystpuje nie tylko w roztworze, ale take  
w zestalajcej si strudze i w tworzywie włókien. Roztwory przdzalnicze zawie-
rajce MMT bd HAp, które odznaczaj si wysz wartoci parametru reolo-
gicznego k, pomimo gorszej charakterystyki wielkoci czstek wykazuj wysz 
podatno na deformacje w etapie rozcigu, a uzyskany rozcig całkowity zawiera 
si na poziomie 100-103%. Jednoczenie, proces realizowany jest pod wpływem 
wyszych napre rzdu 2,1-2,6 cN/tex. Skutkuje to uzyskaniem włókien o wy-
trzymałoci właciwej rzdu 26 cN/tex, o około 3 cN/tex wyszej w porównaniu 
do włókien zawierajcych TCP i SiO2 (tabela 3.17). Charakterystyczne jest, i dla 
rozpatrywanych typów włókien nanokompozytowych korzystne ze wzgldu na 
uzyskiwane właciwoci wytrzymałociowe było prowadzenie procesu formowania 
przy wycigu filerowym +70%. Natomiast dla włókien zawierajcych bioszkło, 
wymagało to realizowania procesu formowania przy bardziej dodatnim wycigu 
filerowym +110%. To odmienne zachowanie si tworzywa zawierajcego bioszkło 
moe by zwizane take z charakterystyk reologiczn roztworu przdzalniczego 
oraz du skłonnoci do aglomeryzacji tego nanododatku. Przy najbardziej poli-
merowym charakterze roztworu (warto parametru reologicznego n = 0,55) moliwa 
do uzyskania warto rozcigu całkowitego była na poziomie 79%, a proces reali-
zowany był pod wpływem wysokich napre, rzdu 2,16 cN/tex. Skutkowało to 
uzyskaniem wytrzymałoci właciwej rzdu 24,73 cN/tex. Na warto t niewt-
pliwy wpływ miała orientacja elementów strukturalnych, zachodzca w jeszcze 
płynnej strudze, zwizana z wysok dodatni wartoci wycigu filierowego. 
Uwzgldniajc przytoczone powyej fakty, uogólniajc, mona stwierdzi, i wła-
ciwoci reologiczne roztworów przdzalniczych (usystematyzowane w dwóch 
grupach nanododatków TCP i SiO2 oraz MMT, HAp i bioszkło) wpływaj na  
zachowanie tych roztworów podczas formowania, warto rozcigu całkowitego  
i wielko napre w procesach deformacyjnych, z czym zwizane s właciwoci 
wytrzymałociowe rónych typów nanokompozytowych włókien alginianowych. 
Mona wic sdzi, i obecno w zestalajcej si strudze i rozciganym włóknie 
nanododatków ceramicznych o rónej budowie, wpływa na tarcie wewntrzne 
układu poddawanego procesom deformacyjnym. Tarcie to zaley od wielkoci 
czstek (ziaren) nanododatku i jego oddziaływa z makroczsteczkami tworzywa.  
Obecno pomidzy makroczsteczkami nanododatku utrudnia bdzie ich 
wzajemny polizg. Powoduje to obnienie moliwej do uzyskania wielkoci  
deformacji w stopniu uzalenionym od rodzaju nanododatku. Jednoczenie proces 
rozcigu w kpieli plastyfikacyjnej zachodzi pod wpływem niszych napre  
w porównaniu do włókien bez nanododatku, a warto plast dla włókien zawie-
rajcych poszczególne nanododatki maleje w analogicznym szeregu, jak ich 
wytrzymało właciwa.  
W zalenoci od stosowanego wycigu filierowego i rodzaju wprowadzonego 
do tworzywa nanododatku warto wzgldnego wydłuenia przy zerwaniu dla 




Rysunek 3.54. Zaleno naprenia w zestalaniu od wycigu filierowego i rozcigu  
w kpieli plastyfikacyjnej dla włókien alginianowych bez nanododatku oraz zawierajcych 
nanododatek HAp i TCP 
 
 
Rysunek 3.55. Zaleno naprenia w zestalaniu od wycigu filierowego i rozcigu  
w kpieli plastyfikacyjnej dla włókien alginianowych zawierajcych nanododatek SiO2, 




Właciwoci wytrzymałociowe włókien alginianowych s uzalenione od 
struktury wytworzonej w etapie zestalania, wartoci napre w poszczególnych 
etapach procesów deformacyjnych oraz od wielkoci rozcigu całkowitego.  
W przypadku włókien zawierajcych MMT dodatkowym, pozytywnie działajcym 
czynnikiem jest czciowa eksfoliacja pakietów MMT. Sztywna budowa makro-
czsteczek tworzywa oraz wystpowanie w fazie amorficznej stref połcze typu 
egg-box midzy łacuchami makroczsteczek powoduje, e na właciwoci  
wytrzymałociowe włókien z alginianu wapnia w istotny sposób wpływa deformacja 
jeszcze płynnej strugi, uzaleniona bezporednio od wartoci wycigu filierowego. 
Korzystne ze wzgldu na uzyskiwanie wytrzymałoci właciwej powyej 22 cN/tex, 
przy jednoczenie wysokich właciwociach sorpcyjnych, jest formowanie 
wszystkich (z wyjtkiem bioszkła) typów nanokompozytowych włókien alginia-
nowych, jak równie włókien bez nanododatku przy wycigu filierowym wyno-
szcym +70%. Dla włókien zawierajcych bioszkło warto wycigu filierowego 
wynosi +110%. Z wprowadzeniem do tworzywa włókien alginianowych rónego 
typu ceramicznych nanododatków zwizane jest obnienie podatnoci na defor-
macje w etapie rozcigu, co skutkuje ich nisz od 2 do 6 cN/tex wartoci  
wytrzymałoci właciwej w porównaniu do włókien bez nanododatku. Włókna 
uzyskane w wytypowanych warunkach s przewidziane jako składnik biokompozy-
tów o działaniu osteokonduktywnym. 
3.5.4. Kształt przekroju poprzecznego, powierzchnia włókien z alginianu 
wapnia oraz ocena obecnoci w tworzywie nanododatków 
Kształt przekroju poprzecznego jest elementem budowy włókien, który równie 
wpływa zarówno na ich właciwoci sorpcyjne, jak i wytrzymałociowe, a stopie 
rozwinicia powierzchni przekroju poprzecznego zwizany jest z warunkami  
i przebiegiem procesu zestalania. W przypadku formowania włókien metod  
z roztworu na mokro, wówczas gdy o przebiegu procesu zestalania decyduj 
głównie procesy wymiany masy, kształt przekroju poprzecznego włókien uzaleniony 
jest od stosunku strumieni: rozpuszczalnika js do nierozpuszczalnika jN, oraz zró-
nicowania sztywnoci warstwy zewntrznej, „błonki” na promieniu włókna [196]. 
Wówczas gdy o procesie zestalania decyduj reakcje chemiczne (tak jak to 
wystpuje w przypadku włókien z alginianów metali dwuwartociowych), istotne 
znaczenie odgrywa synereza powstajcego elu, polegajca na „wyciniciu” roz-
puszczalnika poza obrb sieci elu.  
Rozpatrujc zmiany kształtu przekroju poprzecznego finalnych nanokompo-
zytowych włókien z alginianu wapniowego (wystpujce w zalenoci od stoso-
wanej podczas ich wytwarzania wartoci wycigu filierowego), naley odnie si 
do zjawisk zachodzcych podczas ich zestalania. Istotnym jest fakt, i powstawa-
nie elu zachodzi w polu działania napre zwizanych z sił odbioru włókien. 
Charakter powstajcego elu (ele tzw. "twarde" bd "mikkie") i jego elastyczno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bdzie zwizany z rodzajem stosowanego alginianu, a stosowanie alginianu wyso-
komannuronowego sprzyja powstawaniu tzw. eli "mikkich" o wikszej ela-
stycznoci. Wpływ na sztywno takiego układu moe mie take ilo wiza 
chemicznych poprzez wap pomidzy ssiednimi makroczsteczkami tworzywa. 
Zmiany zawartoci wapnia towarzyszce zmianom wycigu filierowego dla 
poszczególnych typów włókien alginianowych były niewielkie (rozdział 3.5.2). 
Wpływ tego czynnika mona wic pomin. Natomiast siły odbioru zestalonego 
włókna były zrónicowane w zalenoci od wartoci wycigu filierowego.  
W zwizku z tym przedmiot analizy stanowiły włókna formowane przy skrajnych 
wartociach wycigu filierowego +50% i +120%, oraz dodatkowo, formowane 
przy wartoci wycigu filierowego +90%. 
Przekroje poprzeczne finalnych włókien alginianowych zawierajcych róne 
nanododatki przedstawiono na rysunkach 3.56-3.61. Z analizy zdj przekrojów 
poprzecznych włókien z alginianu wapniowego oraz włókien nanokompozytowych 
wynika, i kształt przekroju poprzecznego najbardziej zbliony do okrgłego wy-
kazuj włókna formowane przy wycigu filerowym +50%. Pewne odstpstwo od 
takiego kształtu, z wystpujc tendencj spłaszczenia przekroju, wykazuj włókna 
zawierajce TCP oraz MMT. W przypadku tych ostatnich moe to by zwizane  
z obecnoci w roztworze przdzalniczym płytek bd pakietów MMT o rozmiarach 
mikrometrycznych, które mog działa spowalniajco na proces wymiany jonów, 
powodujc wiksz elastyczno powstajcego elu. Ze zwikszeniem wartoci 
wycigu filierowego do +90%, stosowanego podczas formowania włókien, zwizana 
jest deformacja przekroju poprzecznego i jego wiksze odstpstwo od przekroju 
okrgłego, a nawet pewnego rodzaju spłaszczenia wystpujce w przypadku włókien 
zawierajcych MMT. Okrgły kształt przekroju poprzecznego zostaje zachowany 
tylko w przypadku włókien niezawierajcych ceramicznych nanododatków. Dalsze 
zwikszenie wartoci wycigu filierowego do kracowo wysokiej wartoci +120% 
powoduje wyrane spłaszczenie przekroju poprzecznego analizowanych włókien. 
Przyczyn tego zjawiska, wystpujcego w przypadku wszystkich analizowanych 
włókien, moe by fakt, i ich struktura w etapie zestalania kształtowała si pod 
wpływem prawie dwukrotnie wyszych napre w porównaniu do napre wy-
stpujcych przy stosowaniu wycigu filierowego +50%. Mona przypuszcza, i 
kształtowanie si struktury w etapie zestalania pod wpływem zbyt wysokich na-
pre moe prowadzi do zakłócenia w jednorodnoci formowanego włókna. 
Trudno jest jednak sprecyzowa poziom tego naprenia, bowiem jego warto 
jest zrónicowana dla poszczególnych typów włókien nanokompozytowych. 
Deformacja przekroju poprzecznego włókien finalnych najwyraniej wystpuje 
w przypadku włókien zawierajcych MMT. Miar deformacji kształtu przekroju moe 
by wskanik rozwinicia kształtu przekroju poprzecznego, okrelony jako stosunek 
promienia okrgu opisanego na danym przekroju do okrgu wpisanego w przekrój. 
Dla włókien formowanych przy wycigu filerowym +50% zawiera si on  
w granicach 1,26-1,38, a dla włókien formowanych przy kracowo dodatniej war-
toci wycigu filierowego najnisz jego wartoci 1,32 odznaczaj si włókna 





Rysunek 3.56. Przekroje poprzeczne włókien z alginianu wapnia:  
A) formowane przy wycigu filierowym +50%; B) formowane przy wycigu  

































Rysunek 3.57. Przekroje poprzeczne włókien z alginianu wapnia zawierajce w tworzywie 
nanododatek hydroksyapatytu (HAp):  
A) formowane przy wycigu filierowym +50%; B) formowane przy wycigu  
































Rysunek 3.58. Przekroje poprzeczne włókien z alginianu wapnia zawierajce w tworzywie 
nanododatek ß-trójfosforanu wapnia (TCP):  
A) formowane przy wycigu filierowym +50%; B) formowane przy wycigu  
































Rysunek 3.59. Przekroje poprzeczne włókien z alginianu wapnia zawierajce  
w tworzywie nanododatek bioszkła:  
A) formowane przy wycigu filierowym +50%; B) formowane przy wycigu  
































Rysunek 3.60. Przekroje poprzeczne włókien z alginianu wapnia  
zawierajce w tworzywie montmorylonit (MMT):  
A) formowane przy wycigu filierowym +50%; B) formowane przy wycigu filierowym +90%; 
































Rysunek 3.61. Przekroje poprzeczne włókien z alginianu wapnia  
zawierajce w tworzywie nanododatek krzemionki (SiO2):  
A) formowane przy wycigu filierowym +50%; B) formowane przy wycigu filierowym +90%; 





























Powierzchnia wszystkich analizowanych włókien odznacza si wystpowa-
niem rys i szczelin o rónej długoci i głbokoci, co jest typowe dla włókien for-
mowanych z roztworu na mokro. Potwierdzaj to zarówno zdjcia powierzchni  
z mikroskopu sił atomowych (rysunek 3.62), jak równie zdjcia wykonane przy 
uyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (rysunek 3.63 i 3.64).  
 
    
 
 
Rysunek 3.62. Zdjcia powierzchni włókien nanokompozytowych zawierajcych:  
A) MMT; B) SiO2; C) TCP.  
Wykresy przedstawione obok zdj przedstawiaj profile powierzchni zarejestrowane 
wzdłu niebieskich linii widocznych na zdjciach 
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Najwyraniej niejednorodno powierzchni uwidacznia si w przypadku włókien 
zawierajcych MMT (rysunek 3.63). Natomiast najbardziej „gładk” powierzchni 
charakteryzuj si włókna zawierajce TCP (rysunek 3.64).  
 
 
Rysunek 3.63. Powierzchnia włókien zawierajcych MMT 
 
Rysunek 3.64. Powierzchnia włókien zawierajcych TCP 
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W celu potwierdzenia obecnoci na powierzchni włókien z alginianu wapnia 
wprowadzonych do tworzywa nanododatków przeprowadzono badania metod 
SEM+EDS. Jednoczenie w oparciu o te badania podjto prób oceny równomier-
noci rozłoenia nanododatku na powierzchni włókien. Na rysunku 3.65 przedsta-
wiono obraz rozkładu charakterystycznych pierwiastków na powierzchni włókien 
alginianowych niezawierajcych nanododatku (tzw. map). Do charakterystycznych 
pierwiastków obecnych na powierzchni włókna nale: wap, tlen oraz wgiel.  
W przypadku włókien zawierajcych nanododatek HAp oraz TCP (rysunek 3.66 
oraz 3.67) na przedstawionych mapach wystpuj znaczce iloci fosforu pocho-
dzcego od wprowadzonego do tworzywa nanododatku. Natomiast dla włókien 
zawierajcych MMT (rysunek 3.68) oprócz charakterystycznej dla krzemionki 
(rysunek 3.69) i bioszkła (rysunek 3.70) obecnoci krzemu wystpuje równie glin. 
Przeprowadzona analiza wykazała, i oprócz miejsc o równomiernym rozmiesz-
czeniu nanododatków na powierzchni włókien wystpuj równie ich aglomeraty, 
o czym wiadcz zagszczenia białych punktów na przedstawionych obrazach 
rozkładu charakterystycznych pierwiastków na powierzchni włókien.  
 
 
Rysunek 3.65. Mapa rozkładu charakterystycznych pierwiastków na powierzchni włókien 
z alginianu wapnia 
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Rysunek 3.66. Mapa rozkładu charakterystycznych pierwiastków  
na powierzchni włókien z alginianu wapnia zawierajcych 3% nanohydroksyapatytu (HAp) 
 110 
 
Rysunek 3.67. Mapa rozkładu charakterystycznych pierwiastków  




Rysunek 3.68. Mapa rozkładu charakterystycznych pierwiastków  
na powierzchni włókien z alginianu wapnia zawierajcych 3% montmorylonitu (MMT) 
 112 
 
Rysunek 3.69. Mapa rozkładu charakterystycznych pierwiastków  




Rysunek 3.70. Mapa rozkładu charakterystycznych pierwiastków  
na powierzchni włókien z alginianu wapnia zawierajcych 3% bioszkła  
Podsumowanie 
Kształt przekroju poprzecznego zarówno finalnych włókien nanokompozyto-
wych, jak i włókien z alginianu wapniowego bez nanododatku jest zwizany  
z warunkami procesu formowania. Decyduje w tym przypadku warto napre  
w etapie zestalania, bdca efektem stosowanej wartoci wycigu filierowego. 
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Wpływa ona równie na przebieg synerezy elu. Zbyt wysokie naprenia towa-
rzyszce procesowi zestalania prowadz do deformacji przekroju poprzecznego 
analizowanych włókien. 
Załoenie, i deformacja przekroju poprzecznego zachodzi w etapie zestalania 
włókien, jest słuszne, bowiem w innym przypadku, gdyby te zmiany zachodziły 
podczas rozcigania, nie mona by było uzyska włókien finalnych o okrgłym 
kształcie przekroju poprzecznego. 
Powierzchnia analizowanych włókien odznacza si wystpowaniem rys, 
szczelin oraz rónego rodzaju nierównomiernoci, co jest typowe w przypadku 
formowania włókien metod z roztworu na mokro. Wpływ na nierównomierno 
powierzchni wywiera równie obecno wprowadzonego do tworzywa nanodo-
datku, którego cz znajduje si bezporednio pod powierzchni włókien. 
Przeprowadzona analiza SEM+EDS wykazała obecno w analizowanych 
włóknach charakterystycznych pierwiastków pochodzcych od wprowadzonych 
do tworzywa włókien nanododatków. Oprócz miejsc o równomiernym rozproszeniu 
nanododatków na powierzchni włókien wystpuj miejsca wiadczce o czciowej 
aglomeryzacji wprowadzanych nanododatków. 
3.5.5. Właciwoci termiczne włókien nanokompozytowych  
Z wprowadzeniem do tworzywa włókien alginianowych nanododatków cera-
micznych bdzie zwizana zmiana ich właciwoci termicznych. Wpływ obecnoci 
nanododatku SiO2 na właciwoci termiczne włókien z alginianu wapniowego 
został ju wczeniej potwierdzony w pracy [221]. 
Znajomo właciwoci termicznych nanokompozytowych włókien z alginianu 
wapniowego jest wana ze wzgldu na moliwoci ich zastosowania jako prekursora 
do otrzymywania bioaktywnych struktur wglowych. Mog one znale zastoso-
wanie w medycynie regeneracyjnej, jak równie w farmacji. Rozszerza to dziedziny 
zastosowa nanokompozytowych włókien alginianowych przewidzianych do wytwa-
rzania z ich udziałem biokompozytów. W celu okrelenia wpływu budowy chemicz-
nej tworzywa na właciwoci termiczne włókien dodatkowo do bada włczono 
włókna z alginianu sodowego bez nanododatku oraz zawierajce SiO2 i HAp. 
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano nastpujce włókna: 
• włókna z alginianu sodowego (NA), 
• włókna z alginianu sodowego zawierajce nanododatek SiO2 (NS), 
• włókna z alginianu sodowego zawierajce nanododatek HAp (NH), 
• włókna z alginianu wapniowego (AC), 
• włókna z alginianu wapniowego zawierajce nanododatek SiO2 (AS), 
• włókna z alginianu wapniowego zawierajce nanododatek bioszkła (AB), 
• włókna z alginianu wapniowego zawierajce nanododatek MMT (AM), 
• włókna z alginianu wapniowego zawierajce nanododatek HAp (AH), 




W przypadku wszystkich przytoczonych powyej włókien nanokompozytowych 
udział wprowadzanego do roztworu przdzalniczego nanododatku wynosił 3%.  
Z przeprowadzonej analizy termicznej wynika, i właciwoci termiczne na-
nokompozytowych włókien alginianowych uzalenione s od rodzaju tworzywa 
włókien [221]. W przypadku włókien z alginianu sodu bez nanododatku oraz  
z nanododatkiem, proces rozkładu termicznego przebiega w kilku bardzo słabo 
rozdzielonych etapach (rysunek 3.71-3.73), a całkowity rozkład koczy si  
w temperaturze około 590°C. Pierwszym etapem jest zachodzca ju od temperatury 
ok. 25°C desorpcja czsteczek wody (efekt endotermiczny na krzywej DTA oraz 
podniesienie na linii M/z = 18 charakterystycznej dla H2O). Poniewa na krzywej 
TG nie ma wyranego plateau, trudno jest okreli dokładnie ilo wody zaabsor-
bowanej przez włókna.  
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Rysunek 3.71. Krzywe termiczne DTA i TG  
oraz analiza produktów rozkładu termicznego włókien z alginianu sodu bez nanododatku 
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Rysunek 3.72. Krzywe termiczne DTA i TG oraz analiza produktów  
rozkładu termicznego włókien z alginianu sodu zawierajcych nanododatek SiO2 
Kolejnym charakterystycznym etapem jest cigły, stopniowy ubytek masy  
w zakresie od 200ºC do 500ºC, któremu towarzysz egzotermiczne efekty na 
krzywej DTA (dwa wyrane maksima w temp. ok. 254°C i 353°C oraz jedno bar-
dzo słabe maksimum w temp. ok. 309°C). Procesy te, podobnie jak to ju stwier-
dzono równie we wczeniejszej pracy [221] dla innych rodzajów włókien algi-
nianowych, s zwizane z zachodzcymi procesami dehydratacji i dalszego 
rozpadu wiza C=O i C–C, czemu towarzyszy powstawanie struktur wglowych, 
co zwizane jest z niewielkim, powolnym ubytkiem masy. Towarzyszy im emisja 
produktów gazowych, głównie wody i CO2 (M/z = 18 dla H2O i M/z = 44 dla 
CO2). Procesowi zwizanemu z endotermicznym pikiem przy maksimum w temp. 
ok. 254°C towarzyszy wydzielanie niewielkich iloci wglowodorów o krótkich 
łacuchach wglowych: CxHy (dla x≤2, M/z = 15 – CH3+, M/z = 26 C2H2+).  
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Podniesienie na linii prdu jonowego dla wartoci M/z równej 43 (C2H3O+) moe 
wiadczy o obecnoci wród gazowych produktów zwizków zawierajcych  
w swojej strukturze grupy karbonylowe. Biorc pod uwag wartoci rejestrowa-
nych prdów jonowych, iloci tych zwizków s niewielkie. W etapie tym powy-
ej temp. 300°C jedynymi gazowymi produktami s CO2 i H2O.  
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Rysunek 3.73. Krzywe termiczne DTA i TG oraz analiza produktów  
rozkładu termicznego włókien z alginianu sodu zawierajcych nanododatek HAp 
Ostatni etap rozkładu jest zwizany z bardzo silnym efektem egzotermicznym 
(rysunek 3.71-3.73), ubytkiem masy rzdu 14,3% (w przypadku włokien bez  
nanododatku) w odniesieniu do masy pocztkowej, przy towarzyszcemu mu wy-
dzieleniu duych iloci tlenku wgla oraz wody. Prawdopodobnie jest on zwizany 
ze spalaniem organicznych składników, co w konsekwencji prowadzi do powsta-
nia wglanu sodu. W przypadku nanokompozytowych włókien z alginianu sodu 
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całkowity ubytek masy dla próbki włókien zawierajcych HAp wynosi 76,1%,  
a dla próbki z SiO2 76,4%, co jest zwizane z obecnoci niewielkich iloci  
nieorganicznego nanododatku. Z przedstawionej na rysunku 3.74 krzywej DTG 
wida, e do ostatniego etapu spalania wszystkie trzy próbki zachowuj si prak-
tycznie tak samo. Dla próbki o symbolu NH w ostatnim etapie wida dodatkowy 
pik na DTA i krzywych masowych CO2 i H2O, jednake zwizany jest on prawdo-
podobnie ze zjawiskiem „dopalenia” pozostałoci włókna. Biorc pod uwag, i 
porowato, jak i właciwoci sorpcyjne były dla tych trzech typów włókien na 
porównywalnym poziomie (tabela 3.19), ich wpływ na uzyskiwan stabilno 
termiczn był ograniczony. Najwysz stabilnoci termiczn okrelan za pomoc 
wskanika *T50 odznaczaj si włókna zawierajce w tworzywie nanododatek SiO2.  
 




DTG - pomiar pierwszy
temperatura /°C
 
Rysunek 3.74. Krzywe DTG dla włókien z alginianu sodu bez nanododatku  
oraz włókien zawierajcych nanododatki 
Tabela 3.19. Właciwoci sorpcyjne, analiza termiczna włókien z alginianu sodu 
































NA 3,94 25,19 56,40 0,092 284 576 76,5 
NH 4,47 24,89 50,16 0,085 293 621 76,1 
NS 11,68 24,36 56,15 0,079 303 583 76,4 
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W przypadku włókien z alginianu wapnia, podobnie jak w przypadku włókien 
z alginianu sodowego, rozkład termiczny w atmosferze powietrza przebiega przez 
cztery bardzo słabo rozdzielone etapy i koczy si w temperaturze około 675°C 
(tabela 3.20), a całkowity ubytek masy wynosi 88,5% (w przypadku włókien nie-
zawierajcych nanododatku).  
 
Tabela 3.20. Właciwoci sorpcyjne, analiza termiczna włókien z alginianu wapnia 







































AC 120,40 24,14 47,59 0,376 322 667 88,5 
AH 103,58 24,21 44,03 0,222 352 677 86,9 
AT 89,27 25,47 47,85 0,163 322 668 88,4 
AS 88,09 24,01 45,81 0,172 349 679 87,1 
AM 100,66 24,73 45,83 0,171 328 676 87,7 
AB 91,60 24,13 45,87 0,143 353 672 85,0 
 
Wskanik *T50 został wyznaczony dla próbek zawierajcych jednak pewn, 
trudn do okrelenia z krzywych TG zawarto wody. W zwizku z tym jego warto 
bezwzgldna jest obarczona błdem. Jednake przy bardzo podobnym przebiegu 
(dla wszystkich badanych próbek) procesu desorpcji i dehydratacji wody postano-
wiono wykorzysta ten wskanik do celów porównawczych. 
Pierwszy etap rozkładu (rysunek 3.75) to desorpcja i dehydratacja wody  
rozpoczynajca si od temp. ok. 30°C i koczca si w temp. ok. 200°C (temp. 
wyznaczona na podstawie krzywej DTA oraz linii M/z = 18 charakterystycznej dla 
H2O). Brak wyranego plateau na krzywej TG utrudnia precyzyjne wyznaczenie 
zawartoci wody w analizowanym włóknie, podobnie jak to miało miejsce dla 
włókien z alginianu sodu. W zakresie temperatur 200-500°C obserwuje si stop-
niowy ubytek masy, krzywa DTA oraz DTG, a take linie prdów jonowych  
gazowych produktów rozkładu sugeruj dwa etapy w podanym zakresie temperatur. 
Dla obu dominujcymi produktami gazowymi rozkładu s H2O oraz CO2. Mona 
równie zaobserwowa niewielkie iloci wglowodorów. Jak to ju wczeniej 
stwierdzono, za zjawiska te odpowiedzialne s procesy dehydratacji i dalszego 
rozpadu wiza C=O i C–C, czemu towarzyszy powstawanie struktur wglowych, 
co zwizane jest z niewielkim, powolnym ubytkiem masy (rysunek 3.75).  
Kolejnemu etapowi rozkładu (ok. 530-580°C) towarzyszy bardzo silny egzo-
termiczny efekt widoczny na krzywej DTA, który w połczeniu z dominujcym 
wród gazowych produktów tlenkiem wgla oraz wod wiadczy o gwałtownym 
spalaniu analizowanej próbki i zachodzcym procesom utlenienia. Na tym etapie 
rozkładu równie wród gazowych produktów rozkładu widoczne s wglowodory 
o krótkich łacuchach wglowych CxHy (x ≤ 2), lecz porównujc intensywnoci 
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prdów jonowych dla M/z = 15 i 26 (CH3+ oraz C2H2+) oraz M/z = 18 i M/z = 44 
(H2O+ i CO2+), mona stwierdzi, e ich ilo jest jednak ladowa. Powyej temp. 
580°C jedynym gazowym produktem rozkładu jest CO2, co mona wiza z cha-
rakterystycznym endotermicznym pikiem obserwowanym na krzywej DTA.  
Wglan wapnia powstajcy jako produkt poredni rozkładu alginianu moe by 
wynikiem ewentualnej reakcji wtórnej zachodzcej w układzie, z uwagi na po-
wstajce w krótkim czasie due iloci CO2. Dla włókien nanokompozytowych we 
wszystkich przypadkach rozkład koczy si poniej temperatury 700°C (rysunek 
3.75-3.80).  
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Rysunek 3.75. Krzywe termiczne DTA i TG oraz analiza produktów rozkładu  





Z przedstawionych w tabelach 3.19 i 3.20 wartoci ubytku masy próbki  
wida, i dla włókien z alginianu sodowego jest on wyranie niszy ni dla włókien  
z alginianu wapnia. Przy bardzo podobnych przebiegach procesów desorpcji  
i dehydratacji (krzywe TG) mona przyj, i jest to zwizane z pozostał po pro-
cesie rozkładu mas wglanów, odpowiednio wapnia lub sodu oraz w przypadku 
włókien nanokompozytowych mas stosowanych nanododatków. Stosunkowo 
niska masa pozostałoci po rozkładzie wynika zapewne nie tylko z niszej masy 
czsteczkowej CaCO3 w porównaniu z NaCO3, ale równie z faktu czciowej 
hydrolizy alginianu sodowego w lekko kwanym rodowisku kpieli zestalajcej  
i plastyfikujcej. W przypadku formowania włókien z alginianu sodowego do 
wodnych roztworów alkoholowych zjawisko hydrolizy nie wystpuje, zatem  
zawarto sodu jest wysza ni wapnia we włóknach z alginianu wapniowego. 
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Rysunek 3.76. Krzywe termiczne DTA i TG oraz analiza produktów  
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Rysunek 3.77. Krzywe termiczne DTA i TG oraz analiza produktów  
rozkładu termicznego włókien z alginianu wapnia zawierajcych TCP 
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Rysunek 3.78. Krzywe termiczne DTA i TG oraz analiza produktów  
rozkładu termicznego włókien z alginianu wapnia zawierajcych SiO2 
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Rysunek 3.79. Krzywe termiczne DTA i TG oraz analiza produktów  
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Rysunek 3.80. Krzywe termiczne DTA i TG oraz analiza produktów  
rozkładu termicznego włókien z alginianu wapnia zawierajcych bioszklo 
Pozostałoci poreakcyjn jest wglan wapnia oraz nieulegajcy adnym 
zmianom w zakresie temp. 25-700°C nanododatek. Najwiksze rónice w porów-
naniu z rozkładem włókien z alginianu wapnia niezawierajcych nanododatków 
obserwuje si dla próbki AS (alginian + SiO2), AB (alginian + bioszkło) oraz AM 
(alginian + MMT). Wyraniej zaznacza si tutaj trzeci etap rozkładu zwizany  
z egzotermicznym efektem na krzywej DTA i DTG (rysunek 3.81 i 3.82) oraz 
wydzielaniem CO2, H2O i niewielkich iloci wglowodorów. Efekt ten wystpował 
równie w rozkładzie włókien z alginianu wapnia (były rejestrowane takie same 
produkty gazowe), lecz był on znacznie mniej wyrany. Dla praktycznie wszystkich 
próbek obserwowano te same gazowe produkty rozkładu, głównie CO2 H2O oraz 
niewielkie iloci wglowodorów (M/z = 15 i M/z = 26). Odstpstwem od tego 
schematu jest jedynie próbka AB, w której w widmach masowych pojawia si  
linia M/z = 39, 41, 42 oraz 43 (najsilniejsza jest M/z = 42), co wiadczy o obecnoci 
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wród gazowych produktów rozkładu równie wglowodorów o dłuszym łacuchu 
wglowym (x≤3). Jednak nadal ilo produktów gazowych innych ni CO2 i H2O 
jest znikoma. Biorc pod uwag, i s rónice w porowatoci włókien, to ich 
wpływ na uzyskiwan stabilno termiczn wydaje si równie ograniczony.  
W przypadku wszystkich próbek włókien z alginianu wapnia na krzywych TG 
przy temperaturze około 550ºC wystpuje "cofnicie" krzywej. Jest to spowodo-
wane, widocznym na krzywych DTA, silnym efektem egzotermicznym, powoduj-
cym wzrost temperatury próbki powyej temperatury pieca.  
 

















Rysunek 3.81. Krzywe DTA dla włókien z alginianu wapnia 
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Rysunek 3.82. Krzywe DTG dla włókien z alginianu wapnia 
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Wpływ obecnoci nanododatku w tworzywie uwidocznił si w stabilnoci 
termicznej włókien alginianowych. Ze wzgldu na warto wskanika *T50 róne 
typy włókien z alginianu wapniowego mona uszeregowa w nastpujcy sposób: 
*T50: Alg(Ca bioszklo) > Alg(Ca HAp) > Alg(Ca SiO2) > Alg(Ca MMT) >  
Alg(Ca TCP) > Alg(Ca) 
Jednoczenie w odwrotnej kolejnoci kształtuj si zarejestrowane ubytki  
masy (tabela 3.20). Najwikszym ubytkiem masy charakteryzuj si włókna bez  
nanododatku, natomiast najmniejszy ubytek masy rejestrowany był dla włókien  
alginianowych zawierajcych bioszklo (tabela 3.20). 
Podsumowanie 
Wprowadzenie do tworzywa włókien z alginianu wapnia ceramicznych nano-
dodatków (MMT, SiO2, bioszkło) nie zmienia charakteru przemian termicznych, 
powoduje jednake zwikszenie intensywnoci wydzielania produktów gazowych 
(CO2 i H2O) oraz wglowodorów o bardzo krótkich łacuchach. 
Wpływ budowy chemicznej tworzywa uwidocznił si w wyszej temperaturze 
rozkładu nanokompozytowych włókien z alginianu wapniowego w porównaniu  
do włókien z alginianu sodowego. Dotyczy to take włókien niezawierajcych  
nanododatku. 
3.6. Wpływ iloci i rodzaju nanododatków wprowadzonych  
do tworzywa włókien na struktur i właciwoci włókien  
z alginianu wapnia 
Oprócz rodzaju nanododatku wprowadzonego do włókien z alginianu wapnia 
due znaczenie, ze wzgldu na szybko procesu odbudowy uszkodzonej tkanki 
kostnej, ma ilo wprowadzonego bioaktywnego składnika (nanododatku). W zwiz-
ku z tym na podstawie wczeniejszych dowiadcze dotyczcych otrzymywania 
włókien z 3% zawartoci poszczególnych nanododatków [197, 205, 206] posta-
nowiono zwikszy udział nanododatków wprowadzanych do tworzywa włókien.  
Badania te stanowiły podstaw do przeprowadzenia analizy porównawczej 
wpływu iloci poszczególnych rodzajów nanododatków ceramicznych wprowa-
dzanych do tworzywa włókien alginianowych na ich struktur porowat i właci-
woci sorpcyjne oraz struktur nadmolekularn i zwizane z tym właciwoci 
wytrzymałociowe.  
Włókna formowano przy wytypowanej wartoci wycigu filierowego wyno-
szcej +70%, korzystnej ze wzgldu na właciwoci wytrzymałociowe włókien. 
Wyjtek stanowiły włókna zawierajce bioszkło, dla których najwysze właciwoci 
wytrzymałociowe uzyskiwano przy wycigu filierowym +110%. Pozostałe wa-
runki procesu formowania (oprócz rozcigu) były analogiczne, jak przy otrzymy-
waniu włókien z 3% zawartoci poszczególnych nanododatków [197, 205, 206]. 
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Wczeniejsze badania (opisane w rozdziale 3.5) dotyczce otrzymywania  
nanokompozytowych włókien alginianowych zawierajcych poszczególne nano-
dodatki w iloci 3% wykazały, e właciwoci sorpcyjne włókien s zdetermino-
wane hydrofilow budow tworzywa. Zwikszenie iloci wprowadzanych nano-
dodatków do 5% i 7% (tabela 3.21) nie spowodowało istotnych zmian zarówno  
w sorpcji wilgoci w 65% RH, jak i w 100% RH. Dla wszystkich typów włókien 
sorpcja wilgoci w 65% zawiera si w granicach 21,05-25,47%, a sorpcja wilgoci  
w 100% RH w granicach 43,19-47,92%. Wiadomo, i właciwoci sorpcyjne włó-
kien s take zwizane z całkowit objtoci porów i charakterem wytworzonej 
struktury porowatej. Jednak w przypadku nanokompozytowych włókien alginia-
nowych wystpujce zmiany całkowitej objtoci porów nie przekładaj si  
w znaczcy sposób na ich właciwoci sorpcyjne.  
 
Tabela 3.21. Właciwoci sorpcyjne nanokompozytowych włókien alginianowych 

























AB 2 3% bioszklo 91,60 8,62 24,13 45,87 95,86 
AB 2-5 5% bioszklo 72,75 9,60 21,70 46,29 98,80 
AB 2-7 7% bioszklo 70,28 10,21 22,14 45,47 98,60 
AS 2 3% SiO2 88,09 8,59 24,01 45,81 95,22 
AS 2-5 5% SiO2 81,96 9,46 24,34 44,46 100,75 
AS 2-7 7% SiO2 74,97 9,59 24,10 45,66 98,31 
AT 2 3% TCP 89,27 9,42 25,47 47,85 92,99 
AT 2-5 5% TCP 83,79 8,41 26,32 43,19 94,03 
AT 2-7 7% TCP 87,58 8,72 24,94 41,54 91,05 
AH 2 3% HAp 103,58 9,46 24,21 44,03 90,15 
AH 2-5 5% HAP 83,42 8,96 23,29 41,13 103,41 
AH 2-7 7% HAp 91,79 9,02 24,33 43,29 87,35 
AM 2 3% MMT 100,66 8,54 24,73 45,85 98,16 
AM 2-5 5% MMT 72,43 9,11 21,05 45,37 96,51 
AM 2-7 7% MMT 79,57 9,40 22,59 47,42 91,78 
 
W analizie struktury porowatej rozpatrywano (podobnie jak w rozdziale 3.5) 
dwa zakresy porowatoci. Porowato tworzywa włókien P1 w zakresie 3-1000 nm 
oraz porowato P odpowiadajc całkowitej objtoci porów, obejmujc poro-
wato badanego materiału włóknistego.  
Dla wszystkich analizowanych typów włókien nanokompozytowych ze 
zwikszeniem udziału nanododatku z 3% do 7% jest zwizany znaczcy wzrost 
całkowitej objtoci porów tworzywa włókien P1 (tabela 3.22). Porowato włókien  
o najwyszej zawartoci nanododatku jest od 1,3 do przeszło 2 krotnie wysza  
w porównaniu do włókien, do których wprowadzono 3% poszczególnych nanododat-
ków (w przeliczeniu na mas polimeru). Zmianom porowatoci włókien towarzyszy  
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zwikszenie powierzchni wewntrznej porów. Najwysz powierzchni we-
wntrzn porów odznaczaj si włókna zawierajce 7% nanododatku HAp oraz 
TCP. W ich przypadku wzrost powierzchni wewntrznej porów był prawie trzy-
krotny w porównaniu do włókien o najniszej zawartoci tych nanododatków.  
 
Tabela 3.22. Struktura porowata nanokompozytowych włókien z alginianu wapnia 
zawierajcych róny udział nanododatku, formowane przy wycigu filierowym +70%  
 
Wysoka warto powierzchni wewntrznej porów zawartych w tych włóknach 
jest wynikiem charakteru ich struktury porowatej (rysunek 3.83). Najwysze jest 
bowiem, w ich przypadku, pierwsze maksimum na krzywej rozkładu porów  
w funkcji ich promienia, a z wysokimi udziałami porów o małych rozmiarach 
zwizana jest wysoka warto powierzchni wewntrznej porów. 
Pory z tego zakresu zdolne s do pochłaniania wilgoci na zasadzie zjawiska 
kondensacji kapilarnej. Jednak w przypadku włókien z hydrofilowego tworzywa 
nie wpływa to w istotny sposób na warto sorpcji wilgoci w 100% RH. Dominuje 
efekt chemicznego wizania wody za pomoc mostków wodorowych. Wartoci 
tego wskanika, dla wszystkich włókien o najwyszej zawartoci nanododatku, s 
tylko nieznacznie wysze bd zblione do pozostałych. Niewielkie rónice  
wystpuj take w wartociach retencji wody. Włókna, do których tworzywa 
wprowadzono 5% oraz 7% stosowanych nanododatków, wykazuj o kilka procent 
wysz warto retencji wody w porównaniu do włókien o najniszej zawartoci 
nanododatku. Wyjtek stanowi włókna zawierajce MMT. W ich przypadku ze 
zwikszeniem udziału nanododatku wizało si obnienie wartoci retencji wody  
z poziomu 98% do 91,7%. Warto retencji wody jest take zwizana z obecnoci  





















AB 2 3% bioszklo 91,60 0,143 0,059 6,53 
AB 2-5 5% bioszklo 72,75 0,209 0,113 18,37 
AB 2-7 7% bioszklo 70,28 0,200 0,111 18,89 
AS 2 3% SiO2 88,09 0,172 0,077 8,44 
AS 2-5 5% SiO2 81,96 0,242 0,128 8,96 
AS 2-7 7% SiO2 74,97 0,182 0,100 13,48 
AT 2 3% TCP 89,27 0,163 0,078 11,27 
AT 2-5 5% TCP 83,79 0,303 0,192 33,71 
AT 2-7 7% TCP 87,58 0,149 0,086 12,15 
AH 2 3% HAp 103,58 0,222 0,106 11,90 
AH 2-5 5% HAP 83,42 0,197 0,129 19,45 
AH 2-7 7% HAp 91,79 0,203 0,131 28,12 
AM 2 3% MMT 100,66 0,171 0,091 14,95 
AM 2-5 5% MMT 72,43 0,158 0,105 5,88 
AM 2-7 7% MMT 79,57 0,278 0,125 16,62 
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7500 nm. Odpowiada temu wystpowanie drugiego wysokiego maksimum na krzywej 
































Rysunek 3.83. Krzywa rozkładu udziałów procentowych porów w funkcji ich promienia  
dla nanokompozytowych włókien z alginianu wapniowego o 7% zawartoci nanododatku  
W przypadku hydrofilowego tworzywa w przestrzeniach o takich rozmiarach 
moe dochodzi (jak to ju wspomniano) do zatrzymywania polimorficznych kla-
sterów wody. Klastery te zwizane s za pomoc mostków wodorowych z niepod-
stawionymi grupami – OH, znajdujcymi si take na powierzchni włókien.  
Charakterystyczne jest to, e analizowane włókna o najwyszej zawartoci 
poszczególnych nanododatków wykazuj podwyszon do poziomu 0,12-0,19 cm3/g 
objto porów z zakresu 3-1000 nm. Ze zwikszeniem iloci wprowadzonego 
nanododatku z 3% do 7% zwizane jest równie obnienie właciwoci wytrzyma-
łociowych od 3 cN/tex a do 6 cN/tex. Podobne zjawisko stwierdzono take  
w przypadku innych tworzyw włóknotwórczych [222, 223]. Zarówno uzyskiwany 
poziom wytrzymałoci właciwej poszczególnych typów włókien, jak i stopie jej 
obnienia zale od rodzaju wprowadzonego nanododatku. Rónice w budowie 
chemicznej stosowanych nanododatków wpływaj na ich odmienne oddziaływania 
z makroczsteczkami polimeru, przebieg procesu zestalania i wytworzon struktur. 
Od struktury tej jest z kolei uzaleniona podatno na procesy deformacyjne  
w etapie rozcigu oraz właciwoci wytrzymałociowe włókien. Zgodnie z wcze-
niejszymi spostrzeeniami [197, 205, 206], o właciwociach wytrzymałocio-
wych nanokompozytowych włókien alginianowych decyduje nie tylko wielko 
rozcigu całkowitego, ale take warto napre, pod wpływem których realizo-
wane s procesy deformacyjne. Prawidłowo ta, sformułowana dla włókien o 3% 


















Rozmiar porów [n m] 
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zwikszenia tej iloci do 5% i 7%. Zwikszenie iloci kadego ze stosowanych 
nanododatków spowodowało obnienie podatnoci na deformacj, głownie w etapie 
rozcigu plastyfikacyjnego. Rozcig całkowity uległ obnieniu o około 20%. 
Skutkowało to znaczcym obnieniem wytrzymałoci właciwej włókien nano-
kompozytowych zawierajcych 7% nanododatku o około 3-6 cN/tex (w porówna-
niu do włókien o najniszej zawartoci). Oczywistym jest, i zwikszenie iloci 
ceramicznych nanododatków, utrudniajc polizg makroczsteczek, działa w kie-
runku zwikszenia tarcia wewntrznego układu. Efektem tego jest obnienie  
podatnoci na deformacj, wartoci rozcigu całkowitego i zwizanych z tym właci-
woci wytrzymałociowych włókien. Z grupy włókien o 7% zawartoci nanododatku 
najwysze wartoci wytrzymałoci właciwej, na poziomie 21,16-21,88 cN/tex, 
wykazuj włókna, do których tworzywa wprowadzono nanododatek HAp bd 
TCP. Jednoczenie proces ich rozcigu w kpieli plastyfikacyjnej przebiegał pod 
wpływem wysokich napre, odpowiednio 2,1 i 1,8 cN/tex (tabela 3.23).  
 
Tabela 3.23. Właciwoci wytrzymałociowe nanokompozytowych włókien  
z alginianu wapnia zawierajcych róne iloci nanododatku, formowane  



















AB 2 3% bioszklo 91,60 0,030 1,664 1,475 19,53±1,07 6,71±0,80 
AB 2-5 5% bioszklo 72,75 0,029 0,929 0,845 16,22±1,10 3,50±0,48 
AB 2-7 7% bioszklo 70,28 0,028 0,825 0,526 15,71±0,90 3,68±0,52 
AS 2 3 % SiO2 88,09 0,047 1,625 1,453 22,86±0,69 9,23±0,47 
AS 2-5 5 % SiO2 81,96 0,027 1,330 1,093 18,92±0,93 6,63±0,76 
AS 2-7 7 % SiO2 74,97 0,026 0,503 1,263 19,47±0,68 7,02±0,58 
AT 2 3% TCP 89,27 0,029 1,850 1,605 24,39±0,71 10,39±0,41 
AT 2-5 5% TCP 83,79 0,029 1,630 1,517 21,84±0,86 8,01±0,63 
AT 2-7 7% TCP 87,58 0,035 2,121 1,891 22,88±1,92 7,43±0,49 
AH 2 3% HAp 103,58 0,050 2,628 2,291 26,03±0,97 9,77±0,44 
AH 2-5 5% HAP 83,42 0,037 1,511 1,208 21,50±1,51 8,00±0,57 
AH 2-7 7% HAp 91,79 0,035 1,841 1,622 22,16±1,14 7,87±0,59 
AM 2 3% MMT 100,66 0,032 2,113 1,799 25,95±0,80 10,63±0,41 
AM 2-5 5% MMT 72,43 0,030 0,728 0,993 20,44±1,75 8,09±0,47 
AM 2-7 7% MMT 79,57 0,034 1,053 1,120 19,85±1,44 7,60±0,81 
 
Naprenia te s wysze w porównaniu do wartoci dla włókien o 5% zawartoci 
tych nanododatków. Powoduje to, i pomimo zwikszenia udziału nanododatku do 
7% oraz towarzyszcej temu obnieniu wartoci rozcigu całkowitego, wartoci 
wytrzymałoci właciwej włókien o 7% i 5% zawartoci nanododatku HAp i TCP 
s porównywalne. Jednoczenie struktura włókien zawierajcych te nanododatki 
kształtowana była ju w etapie zestalania pod wpływem wyszych napre  
w porównaniu z pozostałymi włóknami. Wysza była take warto napre  
w drugim etapie procesu rozcigu (rozcig w przegrzanej parze). 
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Porównujc włókna z nanododatkiem HAp bd TCP, włókna o 7% zawartoci 
nanododatku bioszkła, SiO2 oraz MMT odznaczaj si nisz wytrzymałoci 
właciw, odpowiednio na poziomie 19-15 cN/tex. W ich przypadku proces rozcigu 
plastyfikujcego zachodzi pod wpływem niszych napre, rzdu 0,5-1 cN/tex,  
a warto rozcigu całkowitego zmalała o około 20% w porównaniu do włókien  
o najniszej zawartoci tych nanododatków. Zaleno wytrzymałoci właciwej 
włókien nanokompozytowych od iloci wprowadzonego nanododatku i moliwej 
do uzyskania wartoci rozcigu całkowitego przedstawiono na rysunkach 3.84 i 3.85.  
 
          
Rysunek 3.84. Zaleno wytrzymałoci właciwej od iloci wprowadzonego nanododatku  
i rozcigu całkowitego dla włókien alginianowych zawierajcych nanododatek HAp i TCP 
        
 
Rysunek 3.85 Zaleno wytrzymałoci właciwej od iloci wprowadzonego nanododatku 
i rozcigu całkowitego dla włókien alginianowych zawierajcych nanododatek SiO2,  
bioszkło, MMT  
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Niski poziom wytrzymałoci właciwej włókien zawierajcych bioszkło jest zwi-
zany z faktem, i przy ich otrzymywaniu najkorzystniejsze było stosowanie  
wycigu filierowego + 110% [206]. Ze wzgldów porównawczych, włókna for-
mowano jednak przy wartoci wycigu filierowego +70%, czego wynikiem było 
obnienie właciwoci wytrzymałociowych o 4 cN/tex. 
Najwiksze (o 6 cN/tex) obnienie wytrzymałoci właciwej, wraz ze zwik-
szeniem iloci wprowadzanego nanododatku wykazuj włókna zawierajce MMT 
(tabela 3.23).  
Spowodowane jest to nie tylko zmniejszon podatnoci na deformacje, ale 
take niepełn eksfoliacj pakietów MMT. Zjawisko takie wystpowało ju  
w przypadku 3% zawartoci tego nanododatku [205]. Zwikszenie jego udziału  
w tworzywie włókien, przy braku całkowitej eksfoliacji pakietów MMT, utrudnia 
przebieg procesów deformacyjnych oraz ich orientacj w kierunku osi włókna. 
Zwikszenie odległoci pomidzy makroczsteczkami (zwizane z obecnoci 
pomidzy nimi pakietów MMT o wymiarach mikrometrycznych) utrudnia powi-
zanie ich wizaniami drugorzdowymi. Stanowi to jedn z przyczyn tak duego 
spadku wytrzymałoci właciwej włókien nanokompozytowych o podwyszonej 
zawartoci tego nanododatku. 
Warto wydłuenia przy zerwaniu wykazuje dla włókien zawierajcych 
wszystkie nanododatki tendencj malejc wraz ze wzrostem ich iloci w tworzywie 
włókien. Najwikszy spadek tego wskanika, o około 50%, wykazuj włókna  
zawierajce bioszkło (tabela 3.23). Pomimo i ze wzgldu na typow przerobo-
wo włókiennicz jest to zjawisko niekorzystne, to przy zastosowaniu tych włókien 
jako składnika biokompozytu nie bdzie ono miało wikszego znaczenia. 
Rozpatrujc wpływ iloci rónego typu nanododatków na właciwoci  
wytrzymałociowe włókien alginianowych, naley uwzgldni fakt, i w decydu-
jcy sposób zale one od zawartoci wapnia w tworzywie włókien. W stałych 
warunkach procesu zestalania, zawarto wapnia we wszystkich uzyskanych na-
nokompozytowych włóknach alginianowych zawiera si w granicach 8,4-9,9% 
(przy maksymalnej wartoci teoretycznej na poziomie około 10%), niezalenie od 
iloci nanododatku wprowadzonego do tworzywa włókien. O wytrzymałoci włó-
kien decyduje take ilo połcze egg-box oraz ich struktura nadmolekularna.  
Z bada przedstawionych w rozdziale 3.5.3 dotyczcym wpływu wycigu filero-
wego i wielkoci deformacji w etapie rozcigu na struktur nadmolekularn wynika, 
i parametry te tylko w nieznacznym stopniu wpływaj na zmiany stopnia krysta-
licznoci oraz rozmiary krystalitów nanokompozytowych włókien alginianowych. 
Analiza struktury krystalicznej włókien zawierajcych róne iloci poszcze-
gólnych nanododatków wykazała, e w przypadku włókien zawierajcych HAp  
i MMT zwikszenie iloci nanododatku z 3 do 7%, nie wpływa na zmiany stopnia 
krystalicznoci oraz rozmiary krystalitów (tabela 3.24). W przypadku włókien 




spadek stopnia krystalicznoci. W przypadku włókien zawierajcych bioszkło 
rónice pomidzy stopniem krystalicznoci włókien zawierajcych 3% nanododat-
ku (próbka AB 2) i zawierajcych 5% bioszkła (próbka AB 2–5) wynosi 4%.  
Porównanie dyfraktogramów tych włókien, na których widoczne s omawiane 
rónice, przedstawiono na rysunku 3.86. Natomiast na rysunku 3.87 przedstawiono 
porównanie dyfraktogramów dla włókien zawierajcych 3 i 7% HAp. Jak wida  
w ich przypadku krzywe si pokrywaj. Przykład rozkładu krzywej dyfrakcyjnej 
dla włókien o 5% zawartoci bioszkła przedstawiono na rysunku 3.88. Szczegółowa 
analiza struktury krystalicznej włókien zawierajcych poszczególne nanododatki 
wprowadzone w iloci 3% została przedstawiona w rozdziale 3.5.3.1 niniejszej pracy. 
 
Tabela 3.24. Stopie krystalicznoci i rozmiary krystalitów we włóknach alginia-
nowych zawierajcych róne iloci wprowadzonego nanododatku, formowane 
















D110 / 011 (G) 
 
[nm] 
D101 (M /G) 
 
[nm] 
AB 2 3% bioszklo 91,60 26 5,0 4,3 6,4 
AB 2-5 5% bioszklo 72,75 22 5,9 4,8 6,1 
AB 2-7 7% bioszklo 70,28 24 5,1 4,5 7,2 
AS 2 3 % SiO2 88,09 24 5,3 4,2 5,2 
AS 2-5 5 % SiO2 81,96 22 6,2 4,0 6,0 
AS 2-7 7 % SiO2 74,97 21 6,8 5,0 6,5 
AT 2 3% TCP 89,27 27 6,2 4,2 4,8 
AT 2-5 5% TCP 83,79 25 5,9 4,5 5,4 
AT 2-7 7% TCP 87,58 24 5,2 4,4 5,6 
AH 2 3% HAp 103,58 25 5.3 5.3 5.3 
AH 2-5 5% HAP 83,42 25 4,8 4,2 5,6 
AH 2-7 7% HAp 91,79 25 4,9 3,9 5,7 
AM 2 3% MMT 100,66 27 6,2 5,2 5,1 
AM 2-5 5% MMT 72,43 27 6,4 5,0 5,1 
AM 2-7 7% MMT 79,57 27 7,5 4,9 6,1 
D100 (M) – rozmiar krystalitów w kierunku prostopadłym do płaszczyzn (100) w krystalitach mannuronowych, 
D110 / 011 (G) – redni rozmiar krystalitów w kierunkach prostopadłych do płaszczyzn (110) i (011) w krystalitach 
guluronowych, D101 (M /G) − redni rozmiar krystalitów w kierunkach prostopadłych do płaszczyzn (101)  












































Rysunek 3.86. Porównanie dyfraktogramów próbek AB2-5 i AB-2  
(po odciciu tła i normalizacji) 























Rysunek 3.87. Porównanie dyfraktogramów próbek AH2 i AH2-7  















Zwikszenie iloci wprowadzonego do tworzywa włókien alginianowych róne-
go rodzaju nanododatków ceramicznych z 3% do 7%, nie spowodowało istotnych 
zmian ich właciwoci sorpcyjnych, pomimo wzrostu całkowitej objtoci porów  
i ich powierzchni wewntrznej. Wynika to z faktu, i właciwoci te zdeterminowane 
s hydrofilowym charakterem tworzywa. 
Obnienie podatnoci na deformacje w etapie rozcigu, spowodowane obec-
noci w tworzywie włókien nanododatków w iloci podwyszonej do 7%, stanowi 
główn przyczyn ich niszych właciwoci wytrzymałociowych (w porównaniu 
do włókien o 3%-owej ich zawartoci). 
Uzyskiwany poziom wytrzymałoci właciwej nanokompozytowych włókien 
alginianowych zaley od rodzaju oraz iloci nanododatku wprowadzonego do 
tworzywa włókien. Przy zwikszonym do 7% udziale nanododatku najwysz 
wytrzymałoci, rzdu 21 cN/tex, odznaczaj si włókna z alginianu wapniowego 
zawierajce HAp oraz TCP.  



























Rysunek 3.88. Rozkład krzywej dyfrakcyjnej włókien alginianowych: próbka AB2-5.  
Na rysunku podane s indeksy Millera poszczególnych pików krystalicznych.  
Piki pochodzce od krystalitów zbudowanych z bloków mannuronowych i guluronowych 
s oznaczone odpowiednio literami M i G. Składowe amorficzne s oznaczone  
symbolami A1 i A2 
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Jednoczenie we wszystkich przypadkach zawarto wapnia w tworzywie 
włókien jest na zblionym poziomie. Stopie krystalicznoci ulega obnieniu  
w przypadku włókien zawierajcych bioszkło, SiO2, TCP, wraz ze wzrostem 
udziału nanododatku. Natomiast w przypadku MMT i HAp stopie krystalicznoci 
nie ulega zmianie. 
3.7. Nanokompozytowe włókna z alginianu wapnia zawierajce  
układ dwóch nanododatków 
Mona oczekiwa, e wprowadzenie do tworzywa włókien z alginianu wapnia 
układu dwóch nanododatków HAp+SiO2 bd TCP+SiO2 rozszerzy zakres zasto-
sowa biokompozytów wytworzonych z udziałem takich włókien. Wykazywa 
one bd działanie osteokonduktywne, wynikajce z obecnoci nanododatku SiO2 
oraz działanie osteoinduktywne, zwizane z obecnoci nanododatku HAp bd 
TCP. Celem bada opisanych w tym rozdziale było nie tylko okrelenie moliwoci 
wprowadzenia do tworzywa włókien dwóch rónych nanododatków, w iloci po 
3% kady, ale take ustalenie, w jaki sposób wpływa to na wytypowane dla po-
szczególnych nanododatków warunki wytwarzania włókien nanokompozytowych. 
Z analizy właciwoci sorpcyjnych włókien z alginianu wapnia zawierajcych 
oba układy nanododatków (tabela 3.25) wynika, i niezalenie od wartoci wycigu 
filierowego, sorpcja wilgoci w 65% RH oraz w 100% RH zawiera si w wskich 
granicach. Dla włókien zawierajcych układ HAp+SiO2 jest to zakres 26,4-27,7% 
dla sorpcji w 65% RH oraz zakres 46,1-48,6% dla sorpcji wilgoci w 100% RH. 
Natomiast w przypadku układu TCP+SiO2 wskaniki te przyjmuj nieco nisze 
wartoci odpowiednio w zakresie 22,2-24,1% oraz 42,4-45,3%. 
 
Tabela 3.25. Właciwoci sorpcyjne włókien z alginianu wapnia zawierajcych 




































AHS 1 +50 102,18 8,90 27,45 46,12 85,91 
AHS 2 +70 89,79 9,35 27,47 46,60 81,07 
AHS 3 +90 75,42 9,89 27,74 47,89 86,12 






3%SiO2 +120 72,28 9,85 26,43 48,68 86,45 
ATS 1 +50 102,31 8,99 24,16 45,36 89,73 
ATS 2 +70 89,79 9,30 22,95 43,45 90,00 
ATS 3 +90 84,55 9,75 22,69 43,52 86,89 






3%SiO2 +120 67,52 9,00 22,24 42,48 85,17 
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Podobny rzd wielkoci tych wskaników wystpował równie w przypadku 
włókien zawierajcych poszczególne nanododatki wprowadzone do tworzywa 
włókien w iloci 3% w przeliczeniu na polimer, co było analizowane w rozdziale 
3.5.2. Jednoczenie stwierdzony został fakt, i zwikszenie iloci ceramicznego 
nanododatku z 3% do 7%, niezalenie od jego budowy chemicznej, nie powodo-
wało istotnych zmian we właciwociach sorpcyjnych włókien (rozdział 3.6). 
wiadczy to o tym, i właciwoci te, jak ju wczeniej wspomniano, zdetermi-
nowane s hydrofilowym charakterem tworzywa. Wystpujce rónice w wartoci 
całkowitej objtoci porów oraz powierzchni wewntrznej włókien (tabela 3.26) 
zawierajcych układy dwóch nanododatków tylko w niewielkim stopniu wpływaj 
na warto sorpcji wilgoci w 100% RH. Niewielkie rónice wystpuj bowiem  
w wysokoci pierwszych maksimów na krzywych rozkładu rozmiarów porów 
(rysunek 3.89 i 3.90).  
Rzd wielkoci retencji wody włókien zawierajcych oba układy dwóch  
nanododatków HAp i SiO2 oraz TCP i SiO2, jest o około 10% niszy w porównaniu 
do włókien o 3% zawartoci kadego z tych nanododatków (tabela 3.25 oraz roz-
dział 3.5.2). Na warto tego parametru moe mie wpływ obecno na po-
wierzchni włókien rys i szczelin, jak równie przestrzeni pomidzy włóknami, 
bowiem jak to analizowano wczeniej, w przestrzeniach takich moe dochodzi do 
zatrzymywania wody w postaci polimorficznych klasterów. Obecno w badanej 
próbce pustych przestrzeni o duych rozmiarach odpowiada wystpowaniu dru-
giego wysokiego maksimum na krzywej rozkładu porów w funkcji ich promienia 
(rysunek 3.89 i 3.90). 
 
Tabela 3.26. Struktura porowata włókien z alginianu wapnia zawierajcych układ 


























AHS 1 +50 102,18 0,175 0,078 4,15 
AHS 2 +70 89,79 0,220 0,097 17,54 
AHS 3 +90 75,42 0,250 0,136 22,35 






3%SiO2 +120 72,28 0,244 0,142 15,99 
ATS 1 +50 102,31 0,424 0,324 69,16 
ATS 2 +70 89,79 0,239 0,117 21,51 
ATS 3 +90 84,55 0,331 0,239 43,89 
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Rysunek 3.89. Krzywe rozkładu udziałów procentowych porów w funkcji ich promienia  
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Rysunek 3.90. Krzywe rozkładu udziałów procentowych porów w funkcji ich promienia  
dla włókien z alginianu wapnia zawierajcych układ dwóch nanododatków TCP i SiO2 
 





































W przypadku włókien zawierajcych nanododatki HAp i SiO2 wytrzymało 
właciwa włókien formowanych przy zmiennym wycigu filerowym (zawiera-
jcych układy dwóch nanododatków) mieci si w do wskich granicach 
20,25-21,75 cN/tex, natomiast dla włókien zawierajcych TCP i SiO2 warto 
wytrzymałoci właciwej jest na nieco niszym poziomie i zawiera si w grani-
cach 18,05-19,86 cN/tex (tabela 3.27). 
 
Tabela 3.27. Właciwoci wytrzymałociowe włókien z alginianu wapnia  
































AHS 1 +50 102,18 3,0327 0,026 1,986 1,861 21,29±0,98 6,70±0,39 
AHS 2 +70 89,79 3,2264 0,029 2,296 2,162 21,75±0,84 7,18±0,58 
AHS 3 +90 75,42 3,3329 0,027 1,496 2,241 20,97±0,95 6,87±0,54 
AHS 4 +110 78,28 3,7438 0,053 2,171 2,264 20,72±0,65 7,37±0,30 
AHS 5 +120 72,82 3,8020 0,095 1,705 2,649 20,25±0,30 6,51±0,70 
ATS 1 +50 102,31 3,0347 0,036 2,050 1,934 19,62±1,01 6,44±0,55 
ATS 2 +70 89,79 3,2264 0,039 2,071 1,904 19,86±0,96 6,23±0,55 
ATS 3 +90 84,55 3,5064 0,045 1,958 1,929 19,38±0,54 6,00±0,80 
ATS 4 +110 69,27 3,5548 0,076 2,058 2,058 18,56±1,09 5,18±0,72 
ATS 5 +120 67,52 3,6854 0,053 1,771 1,848 18,05±0,96 5,66±0,62 
 
Dzieje si tak pomimo braku rónic w wartoci rozcigu całkowitego i wiel-
koci deformacji całkowitej włókien odznaczajcych si najwyszymi właciwo-
ciami wytrzymałociowymi. Nieznacznie wysz wytrzymało w porównaniu 
do pozostałych włókien wykazuj włókna obu typów formowane przy wycigu 
filierowym +50% i +70%. W przypadku włókien formowanych przy wycigu 
filierowym +50% zwizane jest to z moliwoci uzyskania rozcigu całkowitego 
na poziomie 102%. Natomiast nieznacznie wysze właciwoci wytrzymałociowe 
obu typów włókien formowanych przy wycigu filierowym +70% zwizane s  
z tym, i kształtowanie ich struktury w etapie zestalania zachodziło pod wpływem 
nieco wyszych napre w porównaniu do włókien formowanych przy wycigu 
filierowym +50%. Rónice te s jednak niewielkie. Istotny jest take fakt, i pro-
ces rozcigu w kpieli plastyfikacyjnej realizowany jest pod wpływem wysokich 
napre rozcigajcych, rzdu 2,29 cN/tex, dla układu nanododatków HAp+SiO2 
oraz 2,07 cN/tex dla układu nanododatków TCP+SiO2. O najwyszej wytrzymało-
ci w realizowanych seriach, w przypadku włókien formowanych przy wycigu 
filierowym +70%, decyduje nie tylko uzyskiwana warto rozcigu całkowitego, 
ale take wysoka warto napre w etapie rozcigu plastyfikacyjnego. Jest to 
zgodne z wczeniejszymi spostrzeeniami, jakie zostały zaobserwowane i anali-
zowane (rozdział 3.5.3), dla włókien zawierajcych poszczególne nanododatki. 
Generalnie, właciwoci wytrzymałociowe włókien zawierajcych układ dwóch 
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nanododatków s w skrajnych przypadkach o około 4 cN/tex nisze w porównaniu 
do włókien zawierajcych tylko nanododatek HAp lub TCP wprowadzony w iloci 
3%. Natomiast s porównywalne z wartociami wytrzymałoci włókien o 5% i 7% 
zawartoci tego nanododatku. Z porównania wytrzymałoci właciwej włókien 
zawierajcych układy dwóch nanododatków HAp+SiO2 oraz TCP+SiO2 z wytrzyma-
łoci włókien zawierajcych tylko SiO2 w iloci 5 i 7% wynika, i wytrzymało 
włókien z układem dwóch nanododatków jest wysza o około 1,7 cN/tex dla układu 
HAp+SiO2 oraz jest na porównywalnym poziomie w przypadku mieszanki 
TCP+SiO2. Fakt ten wiadczy o tym, i wzajemne oddziaływania pomidzy nano-
dodatkami (HAp i TCP z SiO2) mog wpływa na tarcie wewntrzne układu, od 
którego z kolei zaley moliwa do osignicia wielko rozcigu całkowitego, zwi-
zane z tym uporzdkowanie struktury oraz właciwoci wytrzymałociowe włókien.  
W przypadku włókien zawierajcych obie analizowane mieszanki nanododatków 
rednia zawarto wapnia w tworzywie włókien jest na porównywalnym poziomie 
i mieci si w granicach 8,9-9,9%. Natomiast stopie krystalicznoci tych włókien, 
niezalenie od wartoci wycigu filerowego, mieci si w do wskich granicach 
22-24% i jest porównywalny ze stopniem krystalicznoci włókien zawierajcych 
róne udziały poszczególnych nanododatków.  
Wzgldne wydłuenie przy zerwaniu włókien zawierajcych układ dwóch  
nanododatków mieci si w granicach 5,1-7,3% i jest nieznacznie nisze w po-
równaniu do włókien zawierajcych wyłcznie nanododatek HAp bd SiO2, 
wprowadzony w iloci 3% 
Podsumowanie 
Właciwoci sorpcyjne włókien alginianowych zawierajcych układ dwóch 
nanododatków (HAp+SiO2 oraz TCP+SiO2), podobnie jak w przypadku włókien 
bez nanododatku oraz z poszczególnymi rodzajami nanododatków, s zdetermi-
nowane hydrofilowym charakterem tworzywa. Rónice w porowatoci włókien 
nanokompozytowych, wynikajce ze zmian wycigu filierowego i deformacji  
w etapie rozcigu, tylko w niewielkim stopniu wpływaj na warto sorpcji wilgo-
ci w 100% RH. Jednoczenie ze zmian wartoci wycigu filierowego i deformacji 
w etapie rozcigu, pomimo rónic wystpujcych w wartociach napre w po-
szczególnych etapach procesu technologicznego, zwizane jest wystpowanie 
niewielkich rónic we właciwociach wytrzymałociowych nanokompozytowych 
obu typów włókien z alginianu wapnia zawierajcych układ dwóch nanododat-
ków. Moe to by spowodowane wzajemnymi oddziaływaniami pomidzy po-
szczególnymi rodzajami nanododatków wchodzcych w skład mieszanki. W zwizku 
z tym włókna zawierajce układ dwóch nanododatków HAp+SiO2 bd TCP+SiO2 
mog by formowane przy szerokim zakresie wartoci wycigu filierowego,  
z zachowaniem ich wytrzymałoci właciwej na poziomie 18-21,75 cN/tex. Umoli-
wia to uzyskanie asortymentów włókien o rónej masie liniowej.  
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3.8. Wpływ budowy chemicznej tworzywa na struktur i właciwoci 
nanokompozytowych włókien alginianowych 
Struktura i właciwoci rónego typu nanokompozytowych włókien alginiano-
wych s jak wiadomo [194, 224, 225] uzalenione od rodzaju stosowanego polimeru 
(alginianu wysokomanuronowego bd guluronowego), charakterystyki roztworów 
przdzalniczych, obecnoci w tworzywie rónego rodzaju ceramicznych nanodo-
datków oraz warunków procesu ich wytwarzania. 
Wpływ zarówno na struktur nadmolekularn, makroskopow, jak i ich wła-
ciwoci sorpcyjne i wytrzymałociowe bdzie wywiera budowa chemiczna two-
rzywa. Włókna z alginianu cynkowego, oprócz specyficznych właciwoci bakte-
riobójczych (zwizanych z obecnoci cynku) [194], mog wykazywa take 
rónic we właciwociach wytrzymałociowych w porównaniu do włókien  
z alginianu wapniowego. Wspóln cech obu tych typów włókien jest uzaleniona 
od rodzaju stosowanego alginianu (MG lub MM) zdolno do stopniowego i cz-
ciowego przechodzenia w posta elu. Natomiast włókna, których tworzywem 
jest alginian sodowy, odznaczaj si nieograniczonym pcznieniem, co oznacza 
ich łatw rozpuszczalno w wodzie i płynach fizjologicznych. Z obecnoci  
w tworzywie nanododatków ceramicznych bdzie wiza si moliwo zastosowania 
wymienionych rodzajów włókien jako składnika włóknistego biokompozytów 
wspierajcych proces odbudowy tkanki kostnej. 
Przedmiotem analizy porównawczej wpływu budowy chemicznej na właci-
woci włókien były włókna z alginianu sodowego oraz włókna z alginianów meta-
li dwuwartociowych − cynkowego i wapniowego. 
3.8.1. Nanokompozytowe włókna z alginianu sodowego 
Podstaw analizy wpływu budowy chemicznej tworzywa na struktur i właci-
woci włókien z alginianu sodowego były badania przeprowadzone przy zmiennym 
wycigu filierowym w zakresie od +30% do +90% i zwizan z tym wielkoci  
deformacji w etapie rozcigu [226]. Analiza porównawcza struktury i właciwoci 
włókien zawierajcych nanododatek HAp bd SiO2 w iloci 3% (w przeliczeniu 
na mas polimeru) z włóknami bez nanododatku umoliwiła okrelenie wpływu 
obecnoci nanododatku w tworzywie na zmian tych właciwoci. 
Włókna te s przeznaczone, jak to wspomniano, jako składnik materiałów  
implantacyjnych wytworzonych z udziałem innego biodegradowalnego polimeru, 
np. poli-	-kaprolaktonu lub kopolimeru glikolidu z L-laktydem. Ze wzgldu na 
rozpuszczalno w płynach fizjologicznych i łatw biodegradowalno spełnia 
bd one rol czynnika porotwórczego. Natomiast uwalniajcy si w trakcie tego 
procesu nanododatek, jeeli włókna bd go zawierały, bdzie sprzyja narastaniu 
tkanki kostnej i lepszemu zwizaniu całego implantu z macierzyst tkank. 
Do otrzymywania włókien stosowano alginian sodowy wysokoguluronowy 
Protanal LF 10/60 o przewadze w łacuchu makroczsteczki bloków pochodz-
cych od kwasu guluronowego (rozdział 3.3.1 − tabela 3.1). Stosowanie alginianu 
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sodowego wysokomannuronowego uywanego do otrzymywania włókien z algi-
nianu wapniowego i cynkowego było niemoliwe, gdy uzyskane roztwory prz-
dzalnicze nie wykazywały zadowalajcej podatnoci na zestalanie. Charakterystyka 
roztworu przdzalniczego oraz stosowanych nanododatków HAp i SiO2 została 
podana w pracy [226]. Proces zestalania prowadzono w kpieli o 80% zawartoci 
alkoholu etylowego. Wycig filierowy zmieniano w zakresie od +30 do +90%. 
Proces rozcigu realizowano w kpieli o 90% zawartoci alkoholu etylowego przy 
deformacji zblionej do maksymalnej, moliwej do uzyskania przy danej wartoci 
wycigu filierowego. Warunki procesu zestalania, rozcigu plastyfikacyjnego oraz 
zakres zmian wycigu filierowego ustalono w oparciu o badania wstpne. 
Uwzgldniono take wyniki uzyskane w pracy [194] dotyczcej wytwarzania włókien 
z alginianu sodowego z polimeru o wyszej masie czsteczkowej. 
Analizujc struktur i właciwoci nanokompozytowych włókien z alginianu 
sodowego, naley podkreli, i włókna te róni si w podstawowy sposób istot 
procesu zestalania w porównaniu do włókien z alginianu wapniowego bd cyn-
kowego. Zestalanie włókien z alginianu wapnia zachodzi w wyniku wymiany  
jonów sodowych w alginianie sodowym (stanowicym roztwór przdzalniczy) na 
jony wapniowe pochodzce z kapieli koagulacyjnej. Połczenie ssiednich makro-
czsteczek wizaniami chemicznymi powoduje ich nierozpuszczalno w wodzie. 
Rozpuszczalne w wodzie i płynach fizjologicznych włókna z alginianu sodo-
wego, ulegaj zestalaniu w wyniku dwukierunkowej wymiany masy, czemu towa-
rzyszy efekt powstawania i synerezy elu. Od ich przebiegu uzaleniona jest struktura 
wytworzona podczas zestalania i jej podatno na deformacje w etapie rozcigu,  
z czym zwizane s właciwoci wytrzymałociowe włókien. Szybko i przebieg 
tych procesów decyduj o charakterze wytworzonej struktury porowatej, od czego 
z reguły uzalenione s właciwoci sorpcyjne włókien. Jednak w przypadku hy-
drofilowego tworzywa, (jak to wykazały badania dotyczce nanokompozytowych 
włókien z alginianu wapniowego) właciwoci te s zdeterminowane budow 
chemiczn tworzywa [197, 205, 206]. Dotyczy to bdzie take włókien z alginia-
nu sodowego. W przypadku włókien z alginianu wapniowego tworzywo tych włó-
kien charakteryzuje si ograniczonym pcznieniem w wodzie. Natomiast w przy-
padku włókien z alginianu sodowego pcznienie ma charakter nieograniczony. 
Sorpcja wilgoci tych włókien w 65% RH, niezalenie od obecnoci w tworzywie na-
nododatku, zmienia si w wskich granicach 24,3-25,4% (tabela 3.28). Podobny rzd 
wielkoci uzyskuje si take dla włókien z alginianu wapniowego zawierajcych 
analogiczne nanododatki [197, 206]. Sorpcja wilgoci w 100%RH włókien z algi-
nianu sodowego bez nanododatku, oraz zawierajcych SiO2, jest rzdu 53,9-56,4%.  
Na niszym poziomie 47,75-50,16%, kształtuje si sorpcja wilgoci w 100% RH 
włókien zawierajcych nanododatek HAp. Jest to zwizane z obecnoci w two-
rzywie włókien tego nanododatku i moliwoci wytworzenia wiza drugorz-
dowych z grupami – OH alginianu sodowego. Przy czym, dla wszystkich typów 
włókien, zaznacza si tendencja niewielkiego wzrostu tego wskanika wraz ze 
zmian wycigu filierowego w kierunku bardziej dodatnich wartoci. Wynika to  
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z faktu, i właciwoci sorpcyjne tych włókien zwizane s, w pewnym ograni-
czonym stopniu, take z całkowit objtoci porów oraz charakterem wytworzo-
nej struktury porowatej. 
Analizujc struktur porowat włókien z alginianu sodowego (podobnie jak  
w przypadku włókien z alginianu wapniowego), rozpatrywano objto porów  
o rozmiarach 3-1000 nm wystpujcych w tworzywie włókien. Objto porów  
w zakresie 3-7500 nm dotyczy porowatoci materiału włóknistego i obejmuje 
take puste przestrzenie zwizane z niejednorodnoci powierzchni włókien oraz 
ewentualnie przestrzenie pomidzy włóknami. 
 
































NH 1 +30 13,32 0,180 0,126 26,99 25,48 47,75 
NH 2 +50 11,01 --- --- --- 25,36 49,11 
NH 3 +70 7,18 --- --- --- 25,97 48,95 
NH 4 +90 4,47 0,146 0,085 13,01 24,89 50,16 
NS 1 +30 12,32 0,183 0,123 27,52 24,81 55,33 
NS 2 +50 10,65 --- --- --- 24,83 55,34 
NS 3 +70 9,06 --- --- --- 24,72 55,64 
NS 4 +90 11,68 0,141  0,079 12,16 24,36 56,15 
NA 1 +30 10,45 0,189 0,119 25,81 25,23 53,95 
NA 2 +50 15,66 --- --- --- 25,11 55,91 
NA 3 +70 13,74 --- --- --- 25,35 56,13 
NA 4 +90 3,94 0,161 0,092 11,72 25,19 56,40 
NH 1 – 4 – włókna z alginianu sodowego z nanododatkiem HAp, 
NS 1 – 4 – włókna z alginianu sodowego z nanododatkiem SiO2, 
NA 1 – 4 – włókna z alginianu sodowego bez nanododatku. 
Nieznacznie wysze wartoci sorpcji wilgoci w 100% RH wszystkich typów 
włókien z alginianu sodowego, formowanych przy wycigu filierowym +90%,  
(w porównaniu do formowanych przy wycigu filierowym +30%), mog wynika 
z wyszych udziałów w tych włóknach porów z zakresu do 100 nm. Ich udziałom 
odpowiada pierwsze maksimum na wykresie obrazujcym udziały procentowe 
porów w funkcji ich promienia (rysunek 3.91 i 3.92). Wysoko tego maksimum, 
dla wszystkich typów włókien, uległo podwyszeniu wraz ze stosowaniem wy-
szych wartoci wycigu filierowego (rysunek 3.92), przy jednoczenie niszej 
całkowitej objtoci porów. wiadczy to o tym, i charakter struktury porowatej 
ma w tym przypadku wikszy wpływ na warto sorpcji wilgoci w 100% RH. 
Dominujce znaczenie ma jednak hydrofilowy charakter tworzywa. Pewn rol od-
grywa take fakt, i włókna otrzymane przy wyszej wartoci wycigu filierowego s 
„ciesze', co oznacza wzrost wartoci stosunku powierzchni zewntrznej do objtoci. 
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Struktura porowata tych włókien jest istotna ze wzgldu na rol, jak bd 
one spełnia w materiale implantacyjnym. Istotna jest take porowato całego 
materiału włóknistego (puste przestrzenie pomidzy włóknami). Okrelona jest 
ona porowatoci z kocowego zakresu rozmiarów porów, czemu odpowiada  
wystpowanie drugiego wysokiego maksimum na krzywej rozkładu porów bd 































Rysunek 3.91. Zaleno udziałów procentowych porów od ich promienia  




























Rysunek 3.92. Zaleno udziałów procentowych porów od ich promienia  




























































NH1 +30 1,473 194,35 0,043 2,189 5,86±0,41 13,74±1,32 
NH2 +50 1,665 164,55 0,059 1,873 6,22±0,49 13,42±1,53 
NH3 +70 1,822 154,70 0,065 1,502 6,01±0,46 13,82±0,84 
NH4 +90 1,985 134,10 0,071 1,221 6,69±0,43 14,81±0,99 
NS1 +30 1,460 178,30 0,063 1,753 6,11±0,30 15,86±0,71 
NS2 +50 1,660 157,50 0,069 1,630 5,78±0,39 14,70±1,17 
NS3 +70 1,854 140,85 0,086 1,547 6,11±0,27 13,41±0,73 
NS4 +90 2,122 126,15 0,075 2,201 6,82±0,44 12,49±0,93 
NA1 +30 1,436 177,25 0,068 1,811 6,21±0,33 18,43±1,40 
NA2 +50 1,735 152,30 0,076 2,279 6,39±0,39 17,02±1,88 
NA3 +70 1,934 131,55 0,081 2,256 6,66±0,29 15,19±0,70 
NA4 +90 1,975 124,55 0,093 1,138 6,78±0,23 15,13±0,68 
NH – włókna z alginianu sodowego z nanododatkiem HAp, 
NS – włókna z alginianu sodowego z nanododatkiem SiO2, 
NA – włókna z alginianu sodowego bez nanododatku. 
Właciwoci wytrzymałociowe włókien z alginianu sodowego powinny by 
na poziomie wystarczajcym do wytworzenia kompozytu. Wytrzymało właciwa 
zarówno włókien nanokompozytowych, jak i bez nanododatku zawiera si w w-
skich granicach 5,8-6,8 cN/tex (wyznaczana w warunkach normalnych), przy 
wzgldnym wydłueniu zrywajcym zawierajcym si w granicach 12-18% (tabe-
la 3.29). Mona uzna, i parametry takie s odpowiednie do wprowadzenia tych 
włókien do kompozytu. Charakterystyczne jest, i wszystkie typy włókien wyka-
zuj bardzo nisk podatno na deformacje w etapie rozcigu, a wielko rozcigu 
całkowitego ulega obnieniu wraz ze wzrostem wycigu filierowego.  
Jednoczenie, wielko deformacji całkowitej (która uwzgldnia oba te para-
metry) systematycznie ulega podwyszeniu. Wyjania to uzyskiwanie nieco wyszych 
wartoci wytrzymałoci właciwej dla włókien formowanych przy kracowo do-
datniej wartoci wycigu filierowego. Podwyszeniu wartoci wycigu filierowego, 
towarzyszy systematyczny wzrost napre, pod wpływem których zachodzi 
kształtowanie si struktury w etapie zestalania. Wpływa to korzystnie na uzyskanie 
wyszych właciwoci wytrzymałociowych włókien. Natomiast wobec niskiej 
podatnoci tworzywa na deformacje, w etapie rozcigu w kpieli plastyfikacyjnej, 
wpływ napre rozcigajcych na uzyskiwane wartoci wytrzymałoci jest 
znacznie mniejszy ni w przypadku włókien z alginianu wapniowego. Czynnikiem 
decydujcym o właciwociach wytrzymałociowych włókien z alginianu sodo-
wego jest orientacja elementów strukturalnych w jeszcze płynnej strudze. Jest ona, 
jak wiadomo, uzaleniona od podłunego gradientu prdkoci zmieniajcego si 
wzdłu drogi formowania, przy czym jego warto jest tym wysza, im wysza, 
jest warto wycigu filierowego. 
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Graniczna warto wycigu filierowego zarówno dla włókien bez nanododatku, 
jak i zawierajcych nanododatek HAp bd SiO2 wynosiła +90%. Powyej tej 
wartoci nastpowało zakłócenie stabilnoci procesu formowania. 
Uzyskiwany niski poziom wytrzymałoci właciwej wszystkich typów włókien  
z alginianu sodowego wynika nie tylko z bardzo małej podatnoci tworzywa na 
deformacje w etapie rozcigu, istotny jest take brak połcze makroczsteczek 
wizaniami jonowymi poprzez wap, tak jak to wystpuje w alginianie wapniowym. 
Wzajemne zblienie i połczenie ssiednich makroczsteczek wizaniami drugo-
rzdowymi utrudnia take budowa geometryczna polimeru o przewadze bloków 
pochodzcych od kwasu guluronowego. 
Z analizy przekrojów poprzecznych włókien zawierajcych nanododatki  
(rysunek 3.93) oraz bez nanododatku (rysunek 3.94) wynika, i kształt przekroju 
zbliony jest do okrgłego o regularnej linii brzegowej. wiadczy to o tym, i  
w zestalajcej si strudze stosunek strumienia rozpuszczalnika JS do nierozpusz-
czalnika JN jest zbliony do jednoci (JS / JN ~ 1) lub jest wikszy od jednoci, ale 
powstajce "wieo" zestalone włókna s mało zrónicowane pod wzgldem 
sztywnoci (dla okrelonych wartoci swojego promienia). Na taki kształt przekroju 
wpłynł take fakt, i włókna formowano przy dodatniej, dochodzcej do 90% 
wartoci wycigu filierowego. Oznacza to, i wprowadzenie do roztworu prz-
dzalniczego nanododatków nie wpłynło znaczco na przebieg procesu wymiany 
masy i budow morfologiczn włókna.  
Pomimo rónych mechanizmów procesu zestalania włókien z alginianu  
sodowego i wapniowego porównywalny rzd wielkoci całkowitej objtoci  
porów obu typów włókien moe wiadczy o tym, i w obu przypadkach wystpuje 
zjawisko elowania i synerezy elu. W przypadku formowania włókien z alginianu 
sodowego podczas zestalania dochodzi do klasycznej dwukierunkowej dyfuzji 
rozpuszczalnika (wody) z zestalajcej si strugi roztworu przdzalniczego do k-
pieli i nierozpuszczalnika (alkoholu etylowego) w głb strugi. Efektem tego procesu 
jest przejcie roztworu w posta elu i jego synereza poprzedzajca rozdział faz. 
Jest to bardzo korzystne zjawisko powodujce powstanie układu (włókna) o do 
duym stopniu jednorodnoci. Pozwala ono na zachowanie przekroju włókna zbli-
onego do kołowego oraz wytworzenie struktury o relatywnie niskiej porowatoci. 
Poniewa tworzywem włóknotwórczym jest alginian zawierajcy ok 65%  
formy guluronowej, zestalanie przebiega pod wpływem stosunkowo wysokich 
wartoci napre (0,068-0,093 cN/tex), a moliwa do osignicia warto wycigu 
filierowego nie przekracza 90%. Powstajcy w pierwszej fazie el jest tzw. "elem 
twardym", trudno poddajcym si procesom deformacji, a po przemianie fazowej 
zestalone włókna zawieraj proporcjonalnie wicej połcze charakterystycznych 
dla formy guluronowej. Dlatego próby rozcigania włókna o tak specyficznej  
budowie nadmolekularnej i sztywnej makroczsteczce daj mierne efekty (mak-
symalna warto rozcigu przy najkorzystniejszych warunkach zestalania to 
15,60%). W przekroju poprzecznym włókien z alginianu sodowego zawierajcych 
nanododatek SiO2 widoczne s sporadycznie wystpujce wiksze skupiska tego 
nanododatku (rysunek 3.93). Powierzchnia włókien (rysunek 3.95 i 3.96) odznacza 
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si wystpowaniem niewielkich iloci rys i szczelin o rónej długoci, co jest typowe 
dla włókien formowanych z roztworu na mokro. Powierzchnia włókien nanokom-
pozytowych charakteryzuje si wystpowaniem aglomeratów nanododatku. 
 
 
Rysunek 3.93. Przekrój poprzeczny włókien z alginianu sodu zawierajcych SiO2 
 




Rysunek 3.95. Powierzchnia włókien z alginianu sodu zawierajcych SiO2 
 
Rysunek 3.96. Powierzchnia włókien z alginianu sodu bez nanododatku 
Podsumowanie 
O właciwociach sorpcyjnych nanokompozytowych włókien z alginianu  
sodowego decyduje hydrofilowy charakter tworzywa i zdolno do chemicznego 
wizania wody za pomoc mostków wodorowych. 
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Właciwoci wytrzymałociowe nanokompozytowych włókien z alginianu 
sodowego s uzalenione głównie od wartoci wycigu filierowego. Wynika to  
z bardzo niskiej podatnoci zestalonych włókien na deformacje w etapie rozcigu, 
zwizanej ze sztywn budow makroczsteczek tworzywa. 
Wprowadzenie do tworzywa włókien nanododatku HAp bd SiO2 w iloci 
do 3% praktycznie nie wpływa na poziom uzyskiwanych właciwoci wytrzyma-
łociowych, w porównaniu do włókien niezawierajcych nanododatku. 
3.8.2. Struktura i właciwoci włókien z alginianu cynku w odniesieniu  
do włókien z alginianu wapnia  
Analiz porównawcz wpływu budowy chemicznej tworzywa na struktur  
i właciwoci włókien alginianowych przeprowadzono dla włókien z alginianu 
cynkowego bez nanododatku oraz zawierajcych nanododatek TCP (3% w przelicze-
niu na polimer) w porównaniu do analogicznych włókien z alginianu wapniowego, 
tzn. z 3% udziałem TCP oraz bez nanododatku. 
Podstaw przeprowadzonej analizy stanowiły wyniki bada uzyskane dla obu 
typów włókien przy zmiennej wartoci wycigu filerowego i zwizanej z tym  
deformacji w etapie rozcigu. 
Rónice w budowie chemicznej analizowanych typów włókien uwidoczniły 
si ju podczas wstpnego doboru warunków ich wytwarzania [227]. Kryterium 
doboru zarówno zawartoci CaCl2 bd ZnCl2 w kpieli zestalajcej, jak i plastyfi-
kacyjnej oraz ich temperatury stanowiło w obu przypadkach uzyskanie maksymalnie 
wysokich zawartoci tych pierwiastków we włóknach.  
Na szybko procesu wymiany jonów, a w efekcie na przebieg zestalania, 
wpływ wywiera take temperatura kpieli zestalajcej, a jej podwyszenie powinno 
działa w kierunku zwikszenia tej szybkoci. 
W wyniku przeprowadzonych bada [197] stwierdzono, i maksymaln za-
warto wapnia, na poziomie 9,45%, uzyskuje si prowadzc proces zestalania  
w kpieli o 3% zawartoci CaCl2 w temperaturze 40ºC. Natomiast uzyskanie naj-
wyszej zawartoci cynku − 12,38% (przy wartoci teoretycznej na poziomie 
15,73%) wymaga stosowania 5% udziału ZnCl2 w kpieli zestalajcej, przy czym 
temperatura powinna by take na poziomie 40ºC. Rónice wystpuj take  
w warunkach rozcigu, w kpieli plastyfikacyjnej. Dla włókien z alginianu wap-
niowego pierwszy etap rozcigu powinien by realizowany w kpieli o analogicznym 
składzie jak kpiel zestalajca, lecz o wyszej temperaturze, w 70ºC. Natomiast 
dla włókien z alginianu cynkowego uzyskiwaniu wyszych właciwoci wytrzy-
małociowych sprzyja prowadzenie rozcigu w kpieli plastyfikacyjnej o zwikszonej 
do 7% zawartoci ZnCl2 (w temperaturze około 67ºC). Dla obu typów włókien 
drugi etap rozcigu powinien by prowadzony w atmosferze przegrzanej pary 
wodnej o temperaturze 135-140ºC. 
Rónice w budowie chemicznej tworzywa obu typów włókien formowanych 
w powyszych warunkach uwidaczniaj si w zasadniczy sposób w ich rónej 
podatnoci na deformacje w kolejnych etapach procesu rozcigania. Rónice  
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wystpuj take w wartociach wycigu filierowego, sprzyjajcego uzyskiwaniu 
najwyszych właciwoci wytrzymałociowych włókien. Natomiast wobec faktu, 
i właciwoci sorpcyjne włókien alginianowych (w tym take włókien nanokom-
pozytowych) zdeterminowane s hydrofilowym charakterem tworzywa, zarówno 
wartoci sorpcji wilgoci w 65% RH i w 100% RH analizowanych włókien s na 
porównywalnym, wysokim poziomie. Ze szczegółowej analizy właciwoci sorp-
cyjnych włókien z alginianu cynkowego oraz wapniowego zawierajcych nanodo-
datek TCP wynika, i niezalenie od stosowanego wycigu filierowego ich sorpcja 
wilgoci w 65% RH zawiera si w analogicznych granicach, to jest 23,73-25,04%, 
dla włókien z alginianu cynkowego i 23,19-25,47% dla włókien z alginianu wap-
niowego (tabela 3.30). Dotyczy to take włókien bez nanododatku. Wiksze ró-
nice wystpuj natomiast w wartociach sorpcji wilgoci w 100% RH, obu typów 
włókien niezawierajcych nanododatku. Wysz wartoci tego wskanika, na 
poziomie 47,25-47,98%, odznaczaj si włókna z alginianu wapniowego. Sorpcja 
wilgoci w 100% RH włókien z alginianu cynkowego jest rzdu 43,83-47,46% 
(tabela 3.30). Prawidłowo ta dotyczy take włókien nanokompozytowych.  
Zawierajce nanododatek TCP włókna z alginianu wapniowego odznaczaj si 
sorpcj wilgoci w 100% RH w zakresie 45,17-48,83% (tabela 3.31). Nanokompo-
zytowe włókna z alginianu cynkowego wykazuj zmiany tego wskanika w zale-
noci od wartoci wycigu filierowego w zakresie 41,48-43,72%. Rónice te mog 
wynika take z faktu, i na warto sorpcji wilgoci w 100% RH pewien ograni-
czony wpływ wywiera take całkowita objto porów oraz charakter struktury 
porowatej, do rednicy porów rzdu 100 nm. Dla włókien z alginianu wapniowego 
oraz zawierajcych nanododatek TCP było to przedmiotem szczegółowej analizy 
przedstawionej w pracy [205] oraz w rozdziale 3.5.2, a odpowiednie krzywe roz-
kładu porów w funkcji ich promienia zostały podane na rysunkach 3.29 i 3.31. 
Podobny charakter tych zalenoci zostaje take zachowany w przypadku włókien 
z alginianu cynkowego bez nanododatku oraz zawierajcych TCP.  
 





































AZ 1 +30 294,46 10,09 23,91 43,83 59,29 
AZ 2 +50 246,46 10,24 24,20 45,37 68,58 
AZ 3 +70 224,20 12,24 24,26 44,95 51,57 
AZ 4 +90 194,26 10,41 24,24 46,15 51,94 











Tabela 3.30 (cd.) 
AC 1 +50 101,78 8,96 24,63 47,98 101,46 
AC 2 +70 120,40 9,46 24,14 47,59 83,00 
AC 3 +90 109,18 9,08 24,49 47,56 86,23 





+120 97,00 9,84 24,41 47,27 84,98 
 
* w celach łatwiejszej interpretacji w tabeli zostały powtórzone wyniki bada dla włókien z alginianu wapnia. 
 
 
Tabela 3.31. Właciwoci sorpcyjne włókien z alginianu wapnia i cynku  
zawierajcych nanododatek TCP 
* w celach łatwiejszej interpretacji w tabeli zostały powtórzone wyniki bada dla włókien z alginianu wapnia. 
 
 
Z analizy charakteru struktury porowatej obu typów włókien z alginianu cyn-
kowego wynika bowiem, i krzywe rozkładu porów w funkcji ich promienia  
(rysunek 3.97 i 3.98) odznaczaj si wystpowaniem maksimum w zakresie porów 
rzdu 4-15 nm (pierwsze maksimum na wykresie – rysunek 3.97 i 3.98). Nieco 
wyszymi ich udziałami odznaczaj si włókna bez nanododatku, co moe tłuma-
czy ich nieznacznie wysz sorpcj wilgoci w 100% RH. Znaczce udziały pro-
centowe takich porów w przypadku hydrofobowego tworzywa (np. PAN) decyduj  
o wartoci sorpcji wilgoci w 100% RH. Natomiast zrónicowane udziały procentowe 
tych porów oraz rónice w całkowitej ich objtoci i powierzchni wewntrznej 
(tabela 3.32 i 3.33) w przypadku włókien alginianowych (tworzywa hydrofilowego) 




































AZT 1 +30 294,46 10,09 23,70 41,87 68,57 
AZT 2 +50 246,46 10,24 24,39 42,72 67,70 
AZT 3 +70 224,20 12,24 23,70 43,39 68,99 
AZT 4 +90 194,26 10,41 24,44 43,28 58,26 






+120 146,71 10,39 25,04 41,48 59,35 
AT 1 +50 101,78 9,58 23,19 46,68 97,61 
AT 2 +70 120,40 9,42 25,47 47,85 92,99 
AT 3 +90 109,18 9,40 23,77 45,55 85,62 









































Rysunek 3.97. Krzywa rozkładu udziałów procentowych porów w funkcji ich promienia  


































Rysunek 3.98. Krzywa rozkładu udziałów procentowych porów w funkcji ich promienia  







































Rozmiar porów [n m] 
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AZ 1 +30 294,46 0,240 0,112 22,75 
AZ 2 +50 246,46 0,376 0,192 28,85 
AZ 3 +70 224,20 0,306 0,160 9,69 
AZ 4 +90 194,26 0,364 0,228 53,64 






+120 146,71 0,200 0,078 12,23 
AC 1 +50 101,78 0,102 0,066 10,51 
AC 2 +70 120,40 0,376 0,296 50,71 
AC 3 +90 109,18 0,203 0,089 14,00 






+120 97,00 0,303 0,197 31,13 
* w celach łatwiejszej interpretacji w tabeli zostały powtórzone wyniki bada dla włókien z alginianu wapnia. 
 
Tabela 3.33. Struktura porowata włókien z alginianu wapnia i cynku  































AZT 1 +30 294,46 0,412 0,204 56,40 
AZT 2 +50 246,46 0,366 0,214 46,02 
AZT 3 +70 224,20 0,293 0,137 21,65 
AZT 4 +90 194,26 0,316 0,116 15,98 






+120 146,71 0,397 0,042 12,05 
AT 1 +50 90,14 0,286 0,196 35,40 
AT 2 +70 89,27 0,163 0,078 11,27 
AT 3 +90 92,69 0,320 0,244 36,58 






+120 76,45 0,260 0,137 20,36 
* w celach łatwiejszej interpretacji w tabeli zostały powtórzone wyniki bada dla włókien z alginianu wapnia. 
 
Równie wysokie wartoci retencji wody obu typów włókien z alginianu cyn-
kowego, na poziomie 51,5-69% oraz jeszcze wysze włókien z alginianu wapnio-
wego, na poziomie 83-102%, s zwizane głównie z budow chemiczn tworzy-
wa. Pewien wpływ na wartoci tego wskanika wywiera bdzie równie 
porowato materiału włóknistego z zakresu porów o rozmiarach 1000-7500 nm 
(ostatnie maksimum na wykresach – rysunek 3.97 i 3.98 oraz rysunki 3.29 i 3.31). 
Wynika ona najprawdopodobniej z obecnoci pustych przestrzeni pomidzy  
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monofilamentami oraz niejednorodnoci powierzchni włókien. Nisze wartoci 
retencji włókien z alginianu cynkowego s prawdopodobnie zwizane z faktem, i 
przy wyszych deformacjach moliwych do uzyskania, dla włókien z tego two-
rzywa, rednice włókien s mniejsze. Powoduje to, i przestrzenie pomidzy 
włóknami (zdolne do zatrzymywania polimorficznych klasterów wody) s mniej-
sze. Natomiast udział procentowy porów o promieniu z zakresu 1000-7500 nm na 
poziomie powyej 50% jest korzystny, poniewa sprzyja bdzie penetracji pły-
nów fizjologicznych i adhezji nowo powstałych komórek w materiale implanta-
cyjnym, wykonanym z udziałem tych włókien. 
Z analizy właciwoci wytrzymałociowych wynika, i wytrzymało  
właciwa włókien z alginianu cynkowego niezawierajcych nanododatku po osi-
gniciu najwyszej wartoci dla włókien formowanych przy wycigu filierowym 
+50% wykazuje ogóln tendencj malejc wraz z dalszym wzrostem wycigu 
filierowego (rysunek 3.99).  
 
 
Rysunek 3.99. Zaleno wytrzymałoci właciwej od wycigu filierowego  
i rozcigu całkowitego dla włókien z alginianu wapnia i cynku bez nanododatku  
Dla włókien zawierajcych nanododatek TCP, w stosowanym zakresie zmian 
wycigu filierowego, wytrzymało właciwa wykazuje tendencj malejc,  
w funkcji obu parametrów procesowych (rysunek 3.100). Najwysz wytrzymało-
ci na poziomie 24,72 cN/tex odznaczaj si nanokompozytowe włókna z algi-
nianu cynkowego, formowane przy wycigu filierowym +30%. Jest ona o 3,97 cN/tex 
nisza w porównaniu do włókien bez nanododatku – take o najwyszej wytrzy-
małoci (tabela 3.34 i 3.35). 
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Rysunek 3.100. Zaleno wytrzymałoci właciwej w funkcji wycigu filierowego i rozcigu 
całkowitego dla włókien z alginianu wapnia i cynku zawierajcych nanododatek TCP 
 
Tabela 3.34. Właciwoci wytrzymałociowe włókien z alginianu cynku  
bez nanododatku (AZ 1 – AZ 6) oraz włókien z alginianu wapnia bez nanododatku 
























przy zerwaniu  
[%] 
AZ 1 +30 294,46 5,128 0,021 3,796 3,351 27,98±1,07 5,91±0,60 
AZ 2 +50 246,46 5,197 0,035 4,172 1,134 28,69±1,16 6,12±0,58 
AZ 3 +70 224,20 5,511 0,034 3,579 3,718 24,83±1,30 5,41±0,67 
AZ 4 +90 194,26 5,591 0,051 3,070 3,439 26,45±1,09 5,87±0,66 
AZ 5 +110 179,70 5,874 0,069 3,799 2,865 27,22±1,51 5,53±0,65 
AZ 6 +120 146,71 5,428 0,032 1,215 2,368 25,47±0,98 5,94±0,66 
AC 1 +50 101,78 3,027 0,029 1,585 1,143 24,32±0,66 8,83±0,45 
AC 2 +70 120,40 3,747 0,030 2,719 2,156 28,07±0,68 10,00±0,39 
AC 3 +90 109,18 3,974 0,044 2,644 3,224 24,06±0,81 8,62±0,34 
AC 4 +110 87,81 3,944 0,060 2,703 2,695 23,96±0,97 8,38±0,47 




Tabela 3.35. Właciwoci wytrzymałociowe włókien z alginianu cynku  

























przy zerwaniu  
 [%] 
AZT 1 +30 244,30 4,476 0,0203 3,103 1,120 24,72±0,72 5,49±0,43 
AZT 2 +50 207,89 4,618 0,0296 2,385 2,476 22,38±0,79 4,44±0,59 
AZT 3 +70 179,45 4,751 0,0460 3,556 0,935 23,99±0,80 5,57±0,48 
AZT 4 +90 160,97 4,958 0,0514 2,644 2,055 21,01±0,51 3,57±0,48 
AZT 5 +110 155,77 5,371 0,0627 3,269 1,701 20,50±0,57 3,04±0,29 
AZT 6 +120 149,63 5,492 0,0420 1,817 2,941 19,79±0,75 2,98±0,40 
AT 1 +50 90,14 2,852 0,019 1,961 1,979 16,25±0,54 6,39±0,49 
AT 2 +70 89,27 3,217 0,029 1,850 1,605 24,39±0,71 10,39±0,41 
AT 3 +90 92,69 3,661 0,052 2,148 2,354 21,96±1,42 9,11±0,76 
AT 4 +110 82,39 3,830 0,058 1,842 2,225 19,31±0,90 7,36±0,66 
AT 5 +120 76,43 3,881 0,042 1,494 2,203 18,35±0,67 7,44±0,63 
 
Nisze s te moliwe do uzyskania wartoci rozcigu całkowitego. Ulegaj 
one, dla obu typów włókien z alginianu cynkowego, sukcesywnemu obnieniu 
wraz ze wzrostem wycigu filierowego (rysunek 3.101). Natomiast włókna z algi-
nianu wapniowego zarówno bez nanododatku, jak i zawierajce TCP, przy eks-
tremalnym przebiegu zmian wytrzymałoci właciwej w funkcji obu zmiennych 
parametrów procesowych, najwysz warto tego wskanika wykazywały  
przy stosowaniu wyszego wycigu filierowego +70%. Wytrzymało właciwa 
włókien z alginianu wapnia bez nanododatku wynosiła 28,07 cN/tex, a włókien 
zawierajcych TCP 24,39 cN/tex. Jednoczenie rónica pomidzy tymi dwoma 
wartociami, wynoszca 3,68 cN/tex, była porównywalna z odpowiedni wystpujc 
dla włókien z alginianu cynkowego. Efektem wprowadzenia do włókien alginia-
nowych z obu rodzajów tworzywa nanododatku TCP było obnienie podatnoci na 
deformacje, głównie w etapie rozcigu plastyfikacyjnego, w stopniu uzalenionym 
od stosowanej wartoci wycigu.  
Dla kracowo dodatniego wycigu filierowego +120% wartoci rozcigu cał-
kowitego obu rodzajów włókien z alginianu cynkowego s praktycznie na takim 
samym poziomie. Natomiast zbliona warto rozcigu całkowitego dla włókien  
z alginianu wapniowego bez nanododatku oraz zawierajcych nanododatek TCP, 
uzyskuje si przy stosowaniu niszych wartoci wycigu filierowego wynoszcej 
+110% (rysunek 3.101). Inny jest take charakter zalenoci pomidzy moliw 
do uzyskania wielkoci rozcigu całkowitego a wartoci wycigu filierowego. 
Oba rodzaje włókien, których tworzywo stanowi alginian cynkowy, wykazuj 
znaczco wysz podatno na procesy deformacyjne w etapie rozcigu w porów-
naniu do włókien z alginianu wapniowego (rysunek 3.101). Dla obu typów włókien  
z alginianu cynkowego zachodzi znaczce obnienie rozcigu całkowitego w miar 
wzrostu wycigu filierowego. Rónice w wartociach rozcigu odpowiadajce 
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skrajnym stosowanym wartociom wycigu filierowego dla włókien zawierajcych 
TCP wynosz 94,7%, a dla włókien bez nanododatku a 147,60%. Wówczas gdy 
tworzywem włókien jest alginian wapniowy, charakter omawianej zalenoci wy-
kazuje bardziej płaski przebieg, a rónice w wartociach rozcigu całkowitego s 
znacznie mniejsze. Wynosz one odpowiednio 4,78% dla włókien bez nanododatku  
i 13,71% dla włókien zawierajcych TCP. Jednoczenie najwysze w seriach wartoci 
wytrzymałoci właciwej, zarówno włókien niezawierajcych nanododatku, jak  
i z nanododatkiem TCP, z obu tworzyw włóknotwórczych s porównywalne (od-


















































Rysunek 3.101. Zaleno rozcigu całkowitego w funkcji stosowanego wycigu  
filierowego 
Rozpatrujc przyczyn tego zjawiska naley uwzgldni wszystkie czynniki 
wpływajce na wlaciwoci wytrzymalociowe włókien alginianowych. Jak to ju 
wczeniej stwierdzono, właciwoci wytrzymałociowe s uzalenione nie tylko 
od stosowanego wycigu filierowego i deformacji w etapie rozcigu, ale take od 
wartoci napre, pod wpływem których procesy deformacyjne s realizowane 
[228]. Charakterystyczny jest wzrost napre w etapie zestalania, wystpujcy 
dla obu typów włókien z alginianu cynkowego wraz ze wzrostem wycigu filierowego 
do poziomu 110% (rysunek 3.102). Podobna zaleno wystpuje take dla włókien 
z alginianu wapniowego (rysunek 3.103). Istnieje wic pewna krytyczna warto 
naprenia, podobnie jak w przypadku włókien z alginianu wapniowego, z prze-
kroczeniem której zwizane jest znaczce obnienie właciwoci wytrzymało-
ciowych włókien z alginianu cynku. Dla włókien z alginianu cynku bez nanododatku, 
rónica w wytrzymałoci pomidzy najwysz i najnisz wartoci wynosi 
3,86 cN/tex, a dla włókien zawierajcych nanododatek TCP rónica ta jest rzdu 
4,93 cN/tex (tabela 3.34 i 3.35).  
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Rysunek 3.102. Zaleno pomidzy napreniem w zestalaniu, rozcigiem w kpieli 
plastyfikacyjnej i wycigiem filierowym dla włókien z alginianu cynku  
i wapnia bez nanododatku 
W przypadku włókien z alginianu wapniowego rónice te wynosz odpowied-
nio: dla włókien bez nanododatku 5,55 cN/tex, a dla włókien nanokompozytowych 
8,14 cN/tex. Uwzgldniajc róny charakter zmian zalenoci przedstawionych na 
rysunku 3.101 do zalenoci pomidzy napreniem w zestalaniu, wartoci wy-
cigu filierowego a rozcigu w etapie plastyfikacji (wystpujcy dla włókien  
z obu tworzyw − tabela 3.34 i 3.35), mona przypuszcza, i wiksz rol  
w kształtowaniu si właciwoci wytrzymałociowych włókien z alginianu cyn-
kowego odgrywa moliwa do uzyskania warto rozcigu całkowitego. Natomiast 
w wietle analizowanego wczeniej wpływu rozcigu całkowitego i naprenia  
w zestalaniu na uzyskiwanie najwyszych wartoci wytrzymałociowych nano-
kompozytowych włókien z alginianu wapniowego mona sdzi, i w ich przy-
padku naprenie w etapie zestalania ma wiksze znaczenie. Fakty te sugerowałyby, 
i oba typy włókien z alginianu cynku, ze wzgldu na ich znaczco wysz podatno 
na deformacj w etapie rozcigu, powinny odznacza si wysz wytrzymałoci 
właciw w porównaniu do włókien z alginianu wapniowego. Tak si jednak nie 
dzieje. Wyjaniajc przyczyn tego faktu, naley przede wszystkim rozpatrzy 
powód wyszej podatnoci na deformacj włókien z alginianu cynkowego. Wia-
domo, i cynk wykazuje zdolno do tworzenia aqua kompleksów. Ich obecno 
bdzie działa plastyfikujco podczas procesu rozcigania włókien, co przejawia 





Rysunek 3.103. Zaleno pomidzy napreniem w zestalaniu, rozcigiem w kpieli 
plastyfikacyjnej i wycigiem filierowym dla włókien z alginianu cynku i wapnia  
zawierajcych nanododatek TCP 
Jednak właciwoci włókien alginianowych zwizane s take z ich budow 
nadmolekularn oraz wystpowaniem struktury typu egg-box. Szczegółowa analiza 
wpływu budowy nadmolekularnej na właciwoci wytrzymałociowe włókien  
z alginianu wapniowego, w tym take zawierajcych nanododatek TCP, została 
przedstawiona w rozdziale 3.5.3 oraz w pracach [205, 228]. Struktur krystaliczn 
włókien z alginianu cynkowego analizowano zarówno dla włókien bez nanododatku, 
jak i z nanododatkiem, wykazujcych najwysze właciwoci wytrzymałociowe 
(odpowiednio próbki AZ 2 oraz AZT 1). W celach porównawczych dodatkowo do 
bada włczono włókna zawierajce TCP formowane przy wycigu filierowym 
+70% (próbka AZ 3), dla której to wartoci wycigu uzyskiwano najwysz  
wytrzymało właciw w przypadku nanokompozytowych włókien z alginianu 
wapniowego. Rozkład krzywej dyfrakcyjnej na piki krystaliczne pochodzce od 
krystalitów zbudowanych z bloków manuronnowych (M) i guluronowych (G) oraz 
składowe amorficzne przedstawiono na rysunku 3.104 dla włókien nanokompozy-
towych z alginianu cynku formowanych przy wycigu filierowym +30% oraz na 
rysunku 3.105 dla formowanych przy wycigu filierowym +70%. Porównanie 
dyfraktogramów badanych nanokompozytowych włókien z alginianu cynku  
z włóknami bez nanododatku przedstawiono na rysunku 3.106. 
Na rysunku podane s indeksy Millera poszczególnych pików krystalicznych. 
Piki pochodzce od krystalitów zbudowanych z bloków mannuronowych i gulurono-
wych s oznaczone odpowiednio literami M i G. Składowe amorficzne s oznaczone 



















































Rysunek 3.104. Rozkład krzywej dyfrakcyjnej włókien włókien z alginianu cynku  
zawierajcych TCP, formowanych przy wycigu filierowym +30% 


























Rysunek 3.105. Rozkład krzywej dyfrakcyjnej włókien z alginianu cynku  













Na podstawie analizy uzyskanych wyników (tabela 3.36) mona stwierdzi 
(podobnie jak w przypadku analogicznych włókien z alginianu wapniowego), i 
obecno nanododatku w tworzywie oraz warto wycigu filierowego tylko  
w niewielkim stopniu wpływaj na zmiany stopnia krystalicznoci oraz nie powoduj 
istotnych rónic w rozmiarach krystalitów.  
 
Tabela 3.36. Stopie krystalicznoci i rozmiary krystalitów we włóknach z algi-
nianu cynku (AZ 2) i wapnia (AC 1, AC 2) niezawierajcych nanododatku TCP 






















AZ 2 +50 246,46 16 3,9 3,1 3,5 
AZT 1 +30 231,75 17 4,2 3,9 3,4 
AZT 3 +70 169,97 15 4,7 4,1 3,7 
AC 1 +50 101,78 27 5.5 5.0 5.4 
AC 2 +70 120,40 31 4.6 4.5 5.3 
AT 2 +70 89,27 27 6,2 4,2 4,8 
D100 (M) – rozmiar krystalitów w kierunku prostopadłym do płaszczyzn (100) w krystalitach mannuronowych, 
D110 / 011 (G) – redni rozmiar krystalitów w kierunkach prostopadłych do płaszczyzn (110) i (011) w krystalitach 
guluronowych, D101 (M /G) − redni rozmiar krystalitów w kierunkach prostopadłych do płaszczyzn (101)  
w krystalitach guluronowych i mannuronowych. 
 
 
































Rysunek 3.106. Porównanie dyfraktogramów badanych próbek −  
wykresy powstały po odjciu tła i normalizacji krzywych 
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Praktycznie w granicach błdu pomiarowego jest krystaliczno wszystkich 
analizowanych włókien z alginianu cynkowego, któr mona uzna za zblion. 
To samo dotyczy take rozmiarów krystalitów, bowiem due przekrywania si 
pików od poszczególnych płaszczyzn powoduje, e błd pomiaru rozmiarów kry-
stalitów jest rzdu od 0,5 do 1 nm. Natomiast w porównaniu do włókien  
z alginianu wapniowego oba rodzaje włókien z alginianu cynku wykazuj bardzo 
znaczcy spadek stopnia krystalicznoci oraz wyrane zmniejszenie si rozmiarów 
krystalitów i wzrost stopnia zdefektowania sieci krystalicznej. Wystpujce rónice 
w dyfraktogramach włókien z obu porównywanych tworzyw uwidaczniaj si na 
rysunku 3.107.  
Przyczyny tego zjawiska mona upatrywa we wzajemnej relacji i przebiegu 
procesów orientacji makroczsteczek i krystalizacji tworzywa. Wiadomo, i  
z mozliwoci uzyskiwania wyszych deformacji zwizane jest wzajemne zblienie 
makroczsteczek, co powinno sprzyja wzrostowi krystalitów i skutkowa wyszym 
stopniem krystalicznoci oraz wikszymi ich rozmiarami w przypadku włókien  
z alginianu cynkowego w porównaniu do włókien z alginianu wapniowego. Tak 
si jednak nie dzieje, co w wietle przytoczonych faktów jest trudne do wytłuma-
czenia. Przyczyn niszej skłonnoci do krystalizacji tego tworzywa moe by 
powstawanie hydrokompleksów cynku.  
 
Rysunek 3.107. Porównanie dyfraktogramów alginianu wapniowego AT 2  
i alginianu cynkowego AZT 1 zawierajcych nanododatek TCP  
Reasumujc, mona stwierdzi, i uzyskiwanie z obu tworzyw niezawierajcych 
TCP porównywalnych (najwyszych) wartoci wytrzymałoci właciwej rzdu 
28 cN/tex oraz zawierajcych nanododatek TCP, rzdu 24 cN/tex, przy niszym  
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stopniu krystalicznoci i mniejszych rozmiarach krystalitów włókien z alginianu 
cynkowego jest zwizane głównie z ich znaczco wysz podatnoci na deformacje 
w etapie rozcigu. 
Jednoczenie dla włókien z alginianu cynkowego bez nanododatku uzyskiwana 
warto wydłuenia przy zerwaniu jest wysza ni w przypadku włókien zawiera-
jcych nanododatek TCP. Podobn wartoci wydłuenia charakteryzuj si take 
włókna z alginianu wapniowego (tabela 3.34 i 3.35). 
Podsumowanie 
Niezalenie od budowy chemicznej włókien alginianowych (alginian cynku 
bd alginian wapnia) oraz obecnoci rozproszonego w tworzywie nanododatku 
TCP ich właciwoci sorpcyjne s zdeterminowane hydrofilowym charakterem 
tworzywa. Na warto retencji wody, oprócz hydrofilowego charakteru tworzywa, 
wpływa równie porowato badanego materiału włóknistego. 
Właciwoci wytrzymałociowe, rónych pod wzgldem budowy chemicznej 
tworzywa, nanokompozytowych włókien alginianowych s uzalenione nie tylko 
od wartoci rozcigu całkowitego, ale take od napre, pod wpływem których 
realizowane s procesy deformacyjne w kolejnych etapach ich wytwarzania.  
Z wprowadzeniem do tworzywa włókien z alginianu cynku oraz wapnia,  
nanododatku TCP zwizane jest obnienie podatnoci na deformacje w etapie 
rozcigu, co skutkuje obnieniem ich właciwoci wytrzymałociowych, w po-
równaniu do włókien niezawierajcych nanododatku. 
Przy niszych stopniach krystalicznoci i mniejszych rozmiarach krystalitów 
zawartych we włóknach z alginianu cynkowego ich porównywalne z włóknami  
z alginianu wapniowego właciwoci wytrzymałociowe wynikaj głównie ze 
znaczco wyszej podatnoci tworzywa na deformacje w etapie rozcigu. 
3.9. Kompozyty polimerowo-włókniste na bazie modyfikowanych  
ceramicznymi nanododatkami włókien alginianowych  
i poli--kaprolaktonu 
Zgodnie ze sprecyzowanym celem pracy badania realizowane w drugim jej 
obszarze tematycznym (dotyczcym wytwarzania biomateriałów z udziałem nano-
kompozytowych włókien alginianowych) obejmowały okrelenie właciwoci 
biokompozytu o unikatowej konstrukcji, którego planowane działanie zostało 
uwidocznione na rysunku 3.1.  
Z usytuowaniem nanokompozytowych włókien alginianowych w matrycy,  
z trudniej resorbowalnego polimeru poli-	-kaprolaktonu, wiza si bd nastpu-
jce cechy takiego biomateriału: 
• nieregularne rozmieszczenie w matrycy włókien o właciwociach anizotropo-
wych nadawa bdzie całemu biokompozytowi cechy anizotropowe, podobne 
do naturalnych tkanek; 
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• wczeniejsza resorbcja składnika włóknistego kompozytu przyczyni si do 
wytworzenia dodatkowego systemu porów o rozmiarach mikrometrycznych 
wynikajcych ze rednicy włókien alginianowych; 
• nanododatki uwalniajce si stopniowo ze składnika włóknistego sprawi, i 
taki biokompozyt bdzie wykazywa (w zalenoci od budowy chemicznej 
nanododatku) właciwoci osteokonduktywne bd osteoinduktywne; 
• stosowanie MMT, jako nanododatku wprowadzonego do włókien alginiano-
wych, powinno dodatkowo przyczyni si do wzmocnienia biokompozytu, 
powodujc jednoczenie szybsz jego resorbcj, zwizan ze stwierdzonym 
[170, 171] takim działaniem MMT; 
• uwalniajce si podczas resorbcji włókien alginianowych jony wapnia oraz 
znane właciwoci biologiczne alginianów bd sprzyja przyspieszeniu pro-
cesu regeneracji tkanki kostnej. 
3.9.1. Otrzymywanie materiałów kompozytowych  
Matryc biokompozytu stanowił resorbowalny polimer z grupy poliestrów  
alifatycznych poli-	-kaprolakton (PCL) firmy Sigma –Aldrich. Stosowany polimer 
charakteryzował si do wsk krzyw rozkładu mas czsteczkowych, wyznaczon 
metod chromatografii elowej (SEC/GPC) i przedstawion na rysunku 3.108. redni 
stopie polidyspersyjnoci tego polimeru wyznaczony stosunkiem Mw/Mn wynosił 4.8.  
 
 
Rysunek 3.108. Krzywa SEC/GPC dla poli-	-kaprolaktonu 
Składnik włóknisty biokompozytu stanowiły włókna alginianowe, charaktery-
zujce si najwysz wartoci wytrzymałoci właciwej:
 
 
• z alginianu wapnia (AC), 




• z alginianu wapnia z 3% wag. udziałem bioszkła (AB), 
• z alginianu wapnia z 3% wag. udziałem krzemionki (AS), 
• alginianu wapnia z 3% wag. udziałem montmorylonitu (AM), 
• alginianu wapnia z 3% wag. udziałem trójfosforanu wapnia (AT). 
Folie kompozytów hybrydowych, polimerowo-włóknistych zostały otrzymane 
metod odlewania (ang. tape casting). Zarówno kompozyty, jak i badania ich wła-
ciwoci zostały wykonane w Katedrze Biomateriałów AGH-Kraków. Wytworzono 
trzy rodzaje kompozytów rónicych si udziałem wagowym składnika włókni-
stego. Zastosowano: 2%, 5% i 10% udziały wagowe włókien, spodziewajc si, e 
takie iloci składnika włóknistego w matrycy polimerowej mog wpłyn w sposób 
znaczcy, na parametry fizykochemiczne powierzchni kompozytu, jego parametry 
mechaniczne oraz parametry biologiczne. 
3.9.2. Właciwoci kompozytów polimerowo-włóknistych 
Wprowadzenie do matrycy z PCL dyspersji nieregularnie rozmieszczonego  
w niej składnika włóknistego w postaci krótkich (długo około 20-30 mm) włókien 
alginianowych w iloci 2, 5, i 10% wag. moe wpływa na właciwoci mecha-
niczne i fizykochemiczne biokompozytu.  
Badania właciwoci mechanicznych uzyskanych biokompozytów wykazały, 
e w wikszoci przypadków wprowadzenie do matrycy PCL nanokompozytowych 
włókien wpływa na obnienie wartoci wytrzymałoci na rozciganie (rysunek 3.109). 
Wyjtkiem jest kompozyt z 2% udziałem wagowym włókien alginianowych za-
wierajcych 3% MMT, który wykazuje blisko 15% wzrost wytrzymałoci kompo-
zytu w odniesieniu do folii z PCL, bez udziału fazy włóknistej. Równie wysz 
wytrzymałoci charakteryzuje si kompozyt z 2% udziałem wagowym włókien 
zawierajcych SiO2. Ciekawe zachowanie wykazuj pozostałe kompozyty polime-
rowo-włókniste (zwierajce włókna z alginianu wapnia oraz nanokompozytowe 
włókna alginianowe zawierajce HAp, TCP i bioszkło). Niezalenie od iloci 
wprowadzanej fazy włóknistej wykazuj one zbliony zakres wytrzymałoci na 
rozciganie na poziomie 10-15 MPa. Jest on niszy w porównaniu do folii polime-
rowej z PCL, ale nadal mieszczcy si w podstawowych wymaganiach materiałów 
przeznaczonych do regeneracji tkanki kostnej [90, 229, 230]. 
Obnieniu wytrzymałoci na rozciganie towarzyszy radykalne zmniejszenie 
odkształcalnoci materiałów kompozytowych (rysunek 3.110). Wysze wartoci 
tego parametru obserwuje si dla kompozytów wytworzonych z 2% udziałem 
wagowym włókien alginianowych zawierajcych MMT i SiO2. Przewyszaj one 




















Rysunek 3.109. Zestawienie wartoci wytrzymałoci na rozciganie  
dla serii hybrydowych materiałów kompozytowych (2, 5 i 10% wag. fazy włóknistej)  






















Rysunek 3.110. Zestawienie wartoci odkształce (e-fmax) przy maksymalnej  
sile zrywajcej dla hybrydowych materiałów kompozytowych  
(2, 5 i 10% wag. fazy włóknistej) oraz folii z poli-	-kaprolaktonu 
Analiza wartoci modułu Younga badanych biokompozytów (rysunek 3.111) 
wykazała, i niezalenie od rodzaju i iloci składnika włóknistego wystpuje 
wzrost wartoci modułu Younga, przekraczajcy warto tego parametru dla czy-
stej folii z poli-	-kaprolaktonu. Warto modułu Younga jest wysza o ok. 25%,  
w przypadku 5% wagowych udziałów w kompozycie włókien zawierajcych na-
nododatki HAp, TCP, bioszkło, jak równie w przypadku gdy jako faz włóknist 
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zastosowano włókna z alginianu wapnia bez nanododatku. Najwysze wartoci 
modułu Younga wystpuj dla 10% udziału w kompozycie fazy włóknistej.  
W przypadku włókien zawierajcych HAp, TCP i bioszkło, wzrost wartoci modułu 
Younga jest bardzo zbliony. Jednoczenie, warto modułu Younga jest znaczco 































Rysunek 3.111. Wartoci modułu Younga dla hybrydowych materiałów kompozytowych  





































Rysunek 3.112. Wartoci pracy zniszczenia dla hybrydowych materiałów kompozytowych  
(2, 5 i 10% wag. fazy włóknistej) oraz folii z poli-	-kaprolaktonu 
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Wzmacniajce działanie włókien alginianowych z MMT oraz z nanododatkiem 
SiO2 uwidacznia si wyranie w wartociach pracy zniszczenia biokompozytu 
wytworzonego z udziałem tych włókien (rysunek 3.112). Warto tego wskanika 
kształtuje si na wyszym poziomie w przypadku kompozytów zawierajcych 2% 
udział włókien z nanododatkiem MMT i SiO2 w porównaniu do PCL.  
Celem bada fizykochemicznych powierzchni kompozytów było wstpne 
okrelenie reakcji organizmu na badany biomateriał. W literaturze przedmiotu 
badania takie zwane s badaniami wstpnymi, które pozwalaj na przewidy-
wanie odpowiedzi komórkowej na powierzchni biomateriału. Wprowadzenie 
fazy włóknistej do matrycy polimerowej powoduje nieznaczne zmiany w cha-
rakterze hydrofilowoci powierzchni badanych kompozytów. Jak wynika  
z zamieszczonych rysunków 3.113-3.115, kt zwilenia waha si w granicach 
72-80,8°, przy czym folia polimerowa PCL charakteryzuje si powierzchni, 
dla której kt  jest na poziomie 75°. Najwiksze zmiany zwilalnoci po-
wierzchni obserwuje si dla kompozytów, w których faz włóknist stanowiły 
włókna alginianowe zawierajce MMT i SiO2. Wyniki te naley łczy z wy-
nikami kolejnego badania – profilometrii. 
 




















Rysunek 3.113 Zestawienie rednich wartoci kta zwilania dla serii materiałów  
kompozytowych z 2% udziałem wag. fazy włóknistej. Materiał odniesienia folia PCL 
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Rysunek 3.114. Zestawienie rednich wartoci kata zwilania dla serii materiałów  
kompozytowych z 5% udziałem wag. fazy włóknistej.  

























Rysunek 3.115. Zestawienie rednich wartoci kata zwilania dla serii materiałów 
 kompozytowych z 10% udziałem wag. fazy włóknistej.  
Materiał referencyjny folia PCL 
 
Jak wykazały przeprowadzone badania, przy 10% udziale iloci fazy włóknistej 
uzyskane kompozyty polimerowo-włókniste zawierajce włókna z alginianu wapnia  
z nanododatkiem SiO2 wykazuj najwyszy stopie chropowatoci powierzchni Ra 
(rysunek 3.116). W takich warunkach pomiar kta zwilania jest obarczony jednak 
wikszym błdem ze wzgldu na rozpływanie si kropli pomiarowej w zalenoci 
od nierównomiernoci powierzchni. Istotnym jest fakt, e wówczas gdy faz 
włóknist w kompozycie stanowiły włókna zawierajce HAp i TCP, wpływ ich 
 171 
rónych udziałów w matrycy na chropowato powierzchni oraz jej zwilalno 





















Rysunek 3.116. Zestawienie rednich wartoci chropowatoci  
(Ra rednia arytmetyczna odchylenia profilu)  
dla serii materiałów kompozytowych z 2, 5 i 10% udziałem wag. fazy włóknistej.  
Materiał referencyjny folia PCL 
Natomiast w przypadku kompozytów zawierajcych włókna alginianowe  
z nanododatkami SiO2, MMT oraz bez nanododatków ze zwikszeniem udziału 
fazy włóknistej zwizany jest znaczcy wzrost chropowatoci powierzchni Ra  
w porównaniu do folii wzorcowej. Profil chropowatoci jest najwyszy dla po-
wyszych kompozytów przy 10% udziale w nich fazy włóknistej. Uzyskiwanie 
zblionych wartoci chropowatoci powierzchni w przypadku rónych udziałów 
składnika włóknistego, który stanowiły włókna alginianowe z nanododatkiem 
HAp, TCP, MMT i bioszkło, moe wiadczy o ich najlepszej dyspersji w matrycy 
polimerowej. Generalnie, wszystkie uzyskane materiały kompozytowe wykazuj 
znacznie wysz warto Ra w porównaniu do folii polimerowej z PCL. Zakres 
chropowatoci dla ich udziałów w matrycy, wynoszcy 2% i 5% wag., mona 
uzna za odpowiedni dla materiałów kompozytowych, a szczególnie wysokie  
wartoci Ra kompozytów z 10% udziałem składnika włóknistego zawierajcego 
nanododatek SiO2 mog wynika z powstawania wikszych skupisk tych włókien 
w matrycy polimerowej. 
Z analizy wartoci chropowatoci Rt (rysunek 3.117) wynika, i podobnie jak 
w przypadku wartoci Ra, kompozyty zawierajce nanododatek HAp oraz TCP 
wykazuj dla wszystkich jego udziałów w matrycy polimerowej zblion warto 
tego wskanika. Obserwuje si nawet niewielkie obnienie wartoci Rt wraz ze 
wzrostem udziałów wagowych tych włókien w kompozycie. Stanowi to potwierdzenie 
wczeniej wysunitego wniosku, e kompozyty te charakteryzuj si najbardziej 
 172 
jednorodnym rozłoeniem włókien w matrycy (brak drastycznych rónic midzy 






















Rysunek 3.117. Zestawienie rednich wartoci chropowatoci pionowej  
(Rt maksymalna wysoko midzy punktem max wysokim, najwyszym szczytem,  
a min niskim, najnisz dolin na badanym odcinku pomiarowym)  
dla serii materiałów kompozytowych z 2, 5 i 10% udziałem wag. fazy włóknistej.  




















Rysunek 3.118. Zestawienie wartoci profilu chropowatoci  
(Rz wysoko profilu chropowatoci według 10 punktów)  
dla serii materiałów kompozytowych z 2, 5 i 10% udziałem wag. fazy włóknistej. 
 Materiał referencyjny folia PCL 
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Pozostałe materiały kompozytowe zachowuj si zgodnie z oczekiwaniami, 
przy wikszym udziale wagowym włókien nanokompozytowych systematycznie 
ronie warto profilu chropowatoci pionowej (rysunek 3.117). Odnoszc si do 
wyników profilu chropowatoci według 10 punktów pomiarowych, mona zauway 
e kompozyty z 10% udziałem wagowym fazy włóknistej w postaci włókien  
zawierajcych SiO2, MMT oraz bez nanododatku s grup o niejednorodnym  
rozłoeniu składnika włóknistego (due wartoci parametru Rz, rysunek 3.118). 
Badania stabilnoci materiałów polimerowo-włóknistych zawierajcych  
nanododatki ceramiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy ISO 10993-5, 
dotyczcej bada degradacji w rodowisku in vitro. Wykazały one, i kompozyty  
z 2% dodatkiem fazy włóknistej odznaczaj si stabilnoci w zakresie obojtnym 
pH, medium immersyjnego, przez cały czas eksperymentu (rysunek 3.119).  
Prowadzona równolegle obserwacja jonów migrujcych do roztworu – okrelana 
zmian przewodnoci jonowej, wykazała, i materiały te s trwałe do ok. 9 tygodni 
inkubacji (ponad 2 miesice). Po tym czasie nastpuj procesy degradacji, co prze-
jawia si wystpowaniem skoku przewodnioci jonowej orodka (wody), uwi-
docznionym na rysunku 3.120. Kompozytem, który wydaje si by najmniej stabilny, 
jest kompozyt wytworzony z udziałem włókien z alginianu wapnia niezawieraj-
cych nanododatku. W jego przypadku wzrost przewodnoci wystpuje ju po  
2 tygodniach inkubacji. Jak wida z zalenoci przedstawionych na rysunkach 
3.119-3.121, zwikszenie iloci fazy włóknistej (udziału wagowego) nie powoduje 
zmian medium immersyjnego, bowiem zarówno pH, jak i przewodnoci pozostaj 
na stałym poziomie. Pozwala to przypuszcza e materiały zaimplantowane  
w postaci hybrydowego kompozytu polimerowo-włóknistego do ywego organizmu 
nie bd przyczyn stanów zapalnych (pH na poziomie obojtnym), a migrujce 





















Rysunek 3.119. Zmiany pH medium immersyjnego (woda)  
w trakcie bada degradacji (37ºC/4 miesice) dla kompozytów z 2% udziałem wag.  







































Rysunek 3.120. Zmiany przewodnoci jonowej medium immersyjnego (woda)  
w trakcie bada degradacji (37°C/4 miesice) dla kompozytów z 2% udziałem wag.  


















Rysunek 3.121. Zmiany pH medium immersyjnego (woda) w trakcie bada degradacji  
(37°C/4 miesice) dla kompozytów z 5% udziałem wag. fazy włóknistej.  




































Rysunek 3.122. Zmiany przewodnoci jonowej medium immersyjnego (woda)  
w trakcie bada degradacji (37°C/4 miesice) dla kompozytów z 5% udziałem wag.  
fazy włóknistej. Materiał referencyjny folia PCL 




















Rysunek 3.123. Zmiany pH medium immersyjnego (woda) w trakcie bada degradacji  
(37 0C/4 miesice) dla kompozytów z 10% udziałem wag. fazy włóknistej.  




































Rysunek 3.124. Zmiany przewodnoci jonowej medium immersyjnego (woda)  
w trakcie bada degradacji (37 0C/4 miesice) dla kompozytów z 10% udziałem wag.  
fazy włóknistej. Materiał referencyjny folia PCL 
Badania kinetyki uwalniania jonów miały na celu sprawdzenie zachowania si 
wytworzonych materiałów kompozytowych w warunkach in vitro (osocze syntetycz-
ne, SBF). Eksperyment prowadzono pod ktem okrelenia potencjalnych zdolnoci 
tworzywa do wytwarzania wizania chemicznego na linii tkanka-implant. Zaob-
serwowane zmiany w koncentracji jonów wapnia, Ca2+, odpowiedzialnych za  
nukelacj apatytu, wskazuj, e przez pierwsze 3 dni wspomniane jony przechodz  
z tworzywa do medium immersyjnego (SBF) (rysunek 3.125). Wzrost stenia 
jonów wapniowych w przypadku wszystkich kompozytów zawierajcych włókna 
alginianowe ze stosowanymi nanododatkami bd bez nanododatku przewysza 
zawarto tych jonów w inkubowanym równolegle SBF-ie. Po siedmiu dniach 
inkubacji stenie jonów Ca2+ spada, co zwizane jest z akumulacj tych jonów na 
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powierzchni kompozytu. Sytuacja taka ma miejsce niezalenie od rodzaju fazy 













































































































































Rysunek 3.125. Zmiany stenia jonów wapniowych  
po 3 (A) i 7 (B) dniach inkubacji kompozytów w SBF (37°C) 
 
Analogiczne dowiadczenie, w którym prowadzono monitoring zmian stenia 
jonów fosforanowych, wykazało, e koncentracja tych jonów w medium w duym 
stopniu zaley od rodzaju fazy włóknistej (rysunek 3.126). Jeli do matrycy poli-
merowej wprowadzi si włókna zawierajce nanododatek HAp, TCP, bioszkło, to 
zawarto jonów PO43- wzrasta w wikszym stopniu w porównaniu do SBF-u. 
Wówczas gdy składnikiem włóknistym biokompozytu s włókna zawierajce 











zblionym poziomie w porównaniu do SBF-u. Dłuszy kontakt tworzywa kompo-
zytowego (7 dni) z SBF-em wykazuje, e stenie jonów fosforanowych spada, 
podobnie jak to wystpowało w przypadku jonów Ca2+ (rysunek 3.126). Moe to 























































































































































Rysunek 3.126. Zmiany stenia jonów fosforanowych  
po 3 (A) i 7 (B) dniach inkubacji kompozytów w SBF (37°C) 
Podsumowanie 
Przeprowadzone badania wykazały zrónicowany wpływ obecnoci poszcze-
gólnych rodzajów fazy włóknistej na właciwoci wytrzymałociowe, właciwoci 
fizykochemiczne powierzchni oraz stabilno materiałów kompozytowych podczas 











przypuszcza, i wytworzone materiały kompozytowe na bazie nanokompozytowych 
włókien alginianowych, bdcych nonikami substancji czynnych, bd powodowa 
wytworzenie dogodnych warunków do krystalizacji apatytu w ywym organizmie. 
3.9.3. Badania komórkowe kompozytów polimerowo-włóknistych 
Badania komórkowe maj due znaczenie w prognozowaniu skutecznoci 
działania nowego typu kompozytów polimerowo-włóknistych wytworzonych  
z udziałem włókien alginianowych zawierajcych ceramiczne nanododatki. Badania 
te były wykonane w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagieloskiego w Krakowie. 
Naley jednake zwróci uwag na fakt, i w przypadku nowego typu materiałów 
implantacyjnych miarodajn ocen skutecznoci ich działania s badania in vivo, 
niebdce przedmiotem niniejszej pracy. Przeprowadzone badania komórkowe na 
kompozytach polimerowo-włóknistych przy uyciu linii komórek osteoblastopo-
dobnych MG-63 wykazały, i liczebno komórek hodowlanych na badanych 
podłoach róni si znacznie midzy poszczególnymi kompozytami w zalenoci 































































































































Rysunek 3.127. Liczebno komórek osteoblastycznych MG-63  
w 3 i 7 dniu hodowli rosncych na powierzchni kontrolnej TCPS (ctr) i PCL  
oraz na powierzchniach krków kompozytowych z PCL z dodatkiem 2%  
włókien alginianowych 
W trzecim dniu hodowli, tylko na kompozycie wytworzonym z udziałem  
włókien alginianowych zawierajcych nanohydroksyapatyt (2% AH), liczba  
komórek jest wysza ni na kontrolnej powierzchni TCPS (polistyrenowe krki 
hodowlane). Natomiast ju w siódmym dniu, liczba komórek jest wysza lub równie 
wysoka jak na próbce kontrolnej, w przypadku kompozytów z udziałem włókien 
zawierajcych SiO2, HAp, MMT. Na podobnym poziomie kształtuje si liczebno 
komórek na folii z PCL. Natomiast kompozyty z udziałem włókien bez nanodo-
datku oraz zawierajce bioszkło (2% AC i 2% AB) wykazuj nisz liczebno 
komórek. Oceniajc tempo wzrostu komórek, w przedziale czasowym pomidzy 
trzecim a siódmym dniem hodowli, na podstawie wskanika okrelonego umownie 
jako wskanik dynamiki wzrostu komórek, mona stwierdzi, i najwysz jego 
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wartoci odznacza si kompozyt wytworzony z udziałem włókien alginianowych 
zawierajcych MMT. W przypadku wszystkich kompozytów polimerowo-
włóknistych wskanik ten jest zdecydowanie wyszy w porównaniu do próby 
kontrolnej z TCPS oraz PCL. Jedynie kompozyty z włóknami zawierajcymi HAp 
wykazuj nisz warto tego wskanika w odniesieniu do stosowanych wzorców. 
Przyleganie komórek do powierzchni kompozytu jest istotne ze wzgldu na 
liczne zjawiska zachodzce w ywym organizmie, takie jak odpowied immuno-
logiczna, procesy gojenia i integracji tkanek z biomateriałami. 
Przyleganie, adhezja i rozpostarcie komórek nale do pierwszej fazy interakcji, 
zachodzcej na styku komórka/biomateriał. Prawidłowy przebieg tych procesów 
wpływa z kolei na proliferacj i rónicowanie si komórek na powierzchni bioma-
teriałów. Materiały projektowane dla regeneracji tkanki kostnej powinny sprzyja 
przyleganiu i proliferacji osteoblastów. Implant ortopedyczny lub stomatologiczny 
jest skuteczny, jeli uda si osign całkowit integracj pomidzy jego po-
wierzchni a tkank kostn. Stosowany test CV do oceny przylegania komórek, 
pozwala równie wnioskowa o ich proliferacji – przy czym na warto wyników 
testu wpływa moe take liczba komórek znajdujcych si na powierzchni bio-
materiału. Uzyskane na podstawie testu CV wyniki wykazuj popraw zdolnoci 
przylegania komórek na wikszoci kompozytów, w stosunku do próbki kontrolnej 
TCPS po trzech dniach. Wyjtek stanowi kompozyt wytworzony z udziałem włókien 
zawierajcych MMT. Nisze wartoci tego wskanika uzyskiwane w przypadku 
kompozytów zawierajcych włókna alginianowe bez nanododatku (2% AC) bd 
zawierajce bioszkło (2% AB) zwizane s przede wszystkim z mniejsz liczeb-
noci komórek rosncych na ich powierzchni. Natomiast przyleganie komórek na 
kompozytach wytworzonych z udziałem włókien z nanododatkami SiO2 i HAp 



















Rysunek 3.128. Przyleganie do podłoa komórek osteoblastycznych MG-63  
w 3 i 7 dniu hodowli na powierzchni kontrolnej TCPS i PCL  
oraz na powierzchniach krków z PCL zawierajcych włókna alginianowe  
(OD − gsto optyczna mierzona przy długoci fali 570 nm) 
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W tecie ywotnoci MTT obserwuje si tak sam aktywno komórek na 
wszystkich podłoach, w trzecim dniu hodowli (rysunek 3.129). Natomiast  
w siódmym dniu hodowli na wszystkich materiałach kompozytowych wystpuje 
istotne obnienie aktywnoci w porównaniu do próbki kontrolnej TCPS. Jedno-
czenie, w siódmym dniu hodowli, w przypadku kompozytów zawierajcych 
włókna z alginianu wapnia bez nanododatku oraz zawierajcych włókna z nano-
dodatkiem HAp, bd SiO2, nastpuje wzrost aktywnoci komórek w stosunku do 





















Rysunek 3.129. ywotno komórek osteoblastycznych MG-63 w 3 i 7 dniu hodowli 
rosncych na powierzchni kontrolnej TCPS i PCL oraz na powierzchniach krków  
z PCL modyfikowanych włóknami alginianowymi 
Przeprowadzone badania aktywnoci wydzielniczej komórek, okrelone  
poziomem produkcji białek, nie uległy poprawie na materiałach kompozytowych 
























Rysunek 3.130. Produkcja białek przez komórki osteoblastyczne MG-63  
w 3 i 7 dniu hodowli rosncych na powierzchni kontrolnej TCPS i PCL  
oraz na powierzchniach krków z PCL zawierajcych włókna alginianowe  
(OD − gsto optyczna mierzona przy długoci fali 570 nm) 
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Uwidacznia si to szczególnie w siódmym dniu hodowli. W porównaniu natomiast 
do folii z czystego PCL podobnymi wartociami charakteryzowały si kompozyty 
z udziałem włókien alginianowych zawierajcych SiO2 i bioszkło. Natomiast wy-
sze wartoci uzyskano wówczas, gdy składnikiem włóknistym kompozytu były 
włókna bez nanododatku (AC). Naley jednak pamita, e w przypadku tych 
dwóch ostatnich kompozytów (2% AB i 2% AC) stosunkowo niska jest liczebno 
rosncych na nich komórek (rysunek 3.127). Mona wic sdzi, e komórki rosnce 
na tych materiałach wykazuj si najwysz produkcj białek. 
Oddziaływania wystpujce midzy biomateriałem i komórkami mog wpływa 
równie na produkcj cytokin. Poziom pro- i antyzapalnych cytokin, wydzielonych 
przez komórki bdce w kontakcie z biomateriałami, oznaczono w nadsczu z ho-
dowli komórek MG-63. Cytokiny (czsteczki, za pomoc których komórki si 
porozumiewaj) s niezwykle istotne dla rozwinicia odpowiedzi immunologicznej. 
Czsto wydzielane s przez komórki, które zetknły si z patogenem, w celu 
aktywacji i przycignicia komórek odpornociowych i zintensyfikowania odpo-
wiedzi ustroju. Odgrywaj one równie istotn rol w inicjowaniu procesów rege-
neracji tkanki. Produkcja cytokin wskazuje na nieco inny mechanizm inicjowania 
stanu zapalnego w przypadku poszczególnych kompozytów wytworzonych  
z udziałem włókien alginianowych (rysunek 3.131). Obecno w kompozycie 
włókien z alginianu wapnia spowodowała zwikszenie odpowiedzi prozapalnej 
poprzez interleukiny IL-1 i IL-6. Natomiast nisza w porównaniu do folii z PCL 
była produkcja czynnika TNF. Charakterystyczny jest wysoki poziom cytokin 
wystpujcy w trzecim dniu. Jednake w wielu przypadkach jest on niszy  
w siódmym dniu eksperymentu. wiadczy to o wystpowaniu ostrego, ale nie-
chronicznego charakteru odpowiedzi. Zbyt wysoki, długo si utrzymujcy poziom 
cytokin prozapalnych, takich jak TNF, IL-6 czy NO, mógłby by niekorzystny  



















Rysunek 3.131. Produkcja cytokin prozapalnych (a, b, c) i przeciwzapalnych (d)  
















































Rysunek 3.131 (cd.). Produkcja cytokin prozapalnych (a, b, c) i przeciwzapalnych (d)  






























Aktywno cytokin jest zwizana ze wzrostem poziomu NO, którego wysokie 
stenie wywiera działania cytotoksyczne na komórki. Jednak jak wynika z prze-
prowadzonych bada, poziom NO wydzielonego przez komórki hodowane na 
kompozytach polimerowo-włóknistych był niszy w porównaniu do próbki kon-
trolnej TCPS. Tylko kompozyt zawierajcy włókna alginianowe z nanododatkiem 

















Rysunek 3.132. Wydzielanie NO przez komórki osteoblastyczne MG-63  
w 3 i 7 dniu hodowli na powierzchni kontrolnej TCPS i PCL oraz na powierzchniach  
krków PCL modyfikowanych dodatkiem włókien alginianowych 
Morfologia komórek hodowanych na biomateriałach wytworzonych na bazie 
PCL oraz kompozytów z udziałem włókien alginianowych w pierwszym okresie 
inkubacji (trzy dni) wykazywała niekorzystne cechy − cz komórek była za-
okrglona (rysunek 3.133). Jednake w siódmym dniu obserwowano ju znaczn 
popraw, czego wynikiem był prawidłowy kształt komórek i dobre rozpostarcie na 
powierzchni biomateriału (rysunek 3.134). 
 
 
PCL      2% AC 
Rysunek 3.133. Obraz z optycznego mikroskopu fluorescencyjnego komórek hodowanych 
przez 3 dni na powierzchni krków PCL i krków z PCL zawierajcych włókna alginianowe 
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2% AH     2% SiO2 
Rysunek 3.133 (cd.). Obraz z optycznego mikroskopu fluorescencyjnego komórek  
hodowanych przez 3 dni na powierzchni krków PCL i krków z PCL zawierajcych  
włókna alginianowe 
 
PCL      2% AH 
Rysunek 3.134. Obraz z optycznego mikroskopu fluorescencyjnego komórek hodowanych 
przez 7 dni na powierzchni krków z PCL i krków z PCL zawierajce włókna  
alginianowe z nanododatkiem 3% HAp 
Podsumowanie 
Wykonane badania komórkowe potwierdzaj potencjalne moliwoci zasto-
sowa kompozytów na bazie PCL zawierajcych nanokompozytowe włókna algi-
nianowe. Cechy powierzchniowe otrzymanych tworzyw polimerowo-włóknistych 
(energia powierzchniowa, zwilalno, chemia powierzchni) poprawiaj ywotno 
komórek (testy CV, liczebno komórek), wpływajc na ich aktywny metabolizm.  
Takie zachowanie komórek kostnych sprzyja ich proliferacji i stwarza szans na 
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szybsz odbudow tkanki kostnej w miejscu ubytku. Przeprowadzone badania 
wykazały, i materiałem o najwikszych moliwociach osteoinduktywnych s 
kompozyty, w których jako faz włóknist zastosowano włókna z udziałem nano-
metrycznego hydroksyapatytu lub nanometrycznej krzemionki. Na wskazanych 
materiałach stwierdzono nie tylko wzrost liczebnoci komórek, ale równie ak-
tywny ich metabolizm (test MMT), którego wynikiem s liczne powizania mi-
dzykomórkowe (tzw. bridge cells), skutkujce wytworzeniem konfluentnej war-
stwy komórek ju po 7 dniu hodowli. Przeprowadzone badania poziomu interleukin 
(IL6, IL10, THN-), bdcych markerami stanu zapalnego, wykonane w dwóch 
interwałach czasowych (3 i 7 dni) wykazały spadek wydzielania tych interleukin. 
Na podstawie niniejszych obserwacji naley przypuszcza, e stan zapalny bdzie 
miał w ich przypadku charakter krótkotrwały, charakterystyczny dla kadego pro-
cesu implantacji. Materiałem, który odbiegał od powyszej charakterystyki, jest 
kompozyt z udziałem włókien alginianowych modyfikowanym nano-krzemionk. 
O ile we wszystkich tworzywach notowano spadek poziomu interleukin po 7 dniu 
kontaktu tworzywa z komórkami, to w przypadku materiału oznaczonego symbolem 
2% AS w 7 dniu hodowli nastpował wzrost poziomu IL. Jednake czas prowa-
dzonych bada był zbyt krótki, aby zdyskwalifikowa ten materiał ze wzgldu na 











4. DYSKUSJA WYNIKÓW I WNIOSKI KOCOWE 
Wykorzystanie nanotechnologii w procesie wytwarzana włókien alginianowych 
doprowadziło do nadania im nowych cech, predysponujcych do wytwarzania  
z ich udziałem nowej generacji biomateriałów przeznaczonych do leczenia ubytków 
tkanki kostnej. Właciwoci osteokonduktywne i osteoinduktywne tych biomate-
riałów wynikaj z obecnoci w tworzywie włókien alginianowych uwalniajcych 
si stopniowo nanododatków o takim działaniu. Proces wczeniejszej resorbcji 
włókien alginianowych (stanowicych składnik włóknisty w biokompozycie)  
poprzedzony jest ich przejciem w posta elu, czemu sprzyja budowa chemiczna 
polimeru (alginian wysokomannuronowy). Efektem tego procesu jest wytworzenie 
w biomateriale struktury porowatej o charakterze sprzyjajcym proliferacji i adhezji 
nowo powstałych komórek. 
W oparciu o wyniki uzyskane podczas realizacji całoci bada, ich szczegółow 
analiz i dyskusj oraz podsumowania zawarte w poszczególnych rozdziałach 
pracy mona wycign nastpujce wnioski kocowe o znaczeniu aplikacyjnym, 
jak równie sprecyzowa ogólne prawidłowoci dotyczce wytwarzania nano-
kompozytowych włókien z alginianu wapnia. 
1. Oprócz znaczenia poznawczego, technologicznie wanym jest stwierdzenie  
i opisanie wystpowania współzalenoci pomidzy charakterystyk polimeru, 
charakterystyk roztworu przdzalniczego, warunkami procesu formowania  
i rozcigu, powstajc w tych etapach struktur a właciwociami nanokompo-
zytowych włókien alginianowych. Wystpowanie powyszych współzalenoci 
stanowi o złoonoci procesu formowania włókien metod z roztworu na mokro, 
przy czym dodatkowym czynnikiem jest obecno w roztworze przdzalniczym i 
w zestalajcej si strudze nanododatków ceramicznych o rónej budowie che-
micznej i oddziaływaniach z polimerem w roztworze i fazie stałej. 
Uzyskanie nanokompozytowych włókien alginianowych o załoonej struktu-
rze i właciwociach, dostosowanych do roli, jak spełnia bd w biokompo-
zycie, wymagało odpowiedniego doboru parametrów procesowych na wszyst-
kich etapach ich wytwarzania. 
• Wybór alginianu wysokomannuronowego o podanej charakterystyce (roz-
dział 3.3.1) jako polimeru do otrzymywania nanokompozytowych włókien 
był podyktowany łatwiejszym przechodzeniem w posta elu uzyskanych  
z takiego tworzywa włókien. Trafno wyboru potwierdził fakt, i pomimo 
niszej masy czsteczkowej, w porównaniu do alginianu wysokoguluro-
nowego oraz rónic w polimolekularnoci, właciwoci włókien uzyskanych  
z obu rodzajów polimeru, kształtowały si na porównywalnym poziomie. 
Przyczyn tego stanowi wysza podatno na deformacje włókien z tego po-
limeru w etapach rozcigu plastfikacyjnego, zwizana z przewag w łacuchu 




• W etapie sporzdzania roztworu przdzalniczego korzystne ze wzgldu na 
jednorodno roztworu jest stosowanie ultradwikowego rozpraszania na-
nododatków w rozpuszczalniku (za pomoc sondy ultradwikowej) przed 
wprowadzeniem ich do roztworu przdzalniczego. Dobrany podczas bada 
wstpnych czas rozpraszania nanododatków w rozpuszczalniku 15 min  
w temp. 20°C (przy mocy wejciowej sondy ultradwikowej równej 100 W) 
jest właciwy, poniewa prowadzi do (ocenionego mikroskopowo) znaczce-
go zmniejszania iloci wikszych ich skupisk i aglomeratów. Zwikszenie 
mocy sondy i przedłuenie czasu jej działania nie powodowało widocznej po-
prawy stopnia rozproszenia nanododatków. 
• Stenie roztworu przdzalniczego dobrane na poziomie 7,4% nie wymaga 
korekty w zwizku z wprowadzeniem rónego typu ceramicznych nanodo-
datków w iloci 3-7%. Pomimo stwierdzonego wpływu iloci, rodzaju  
nanododatków oraz wielkoci ich czstek (ziaren) na warto parametrów 
reologicznych n i k, poziom lepkoci dynamicznej pozornej rzdu 33-70 Pas 
jest odpowiedni do ich przerobu na włókna metod z roztworu na mokro. 
Najwysze wartoci parametru k wystpujce dla 5% zawartoci poszcze-
gólnych nanododatków w roztworze (z wyjtkiem TCP) plasuj si w gór-
nej granicy przerobowoci roztworów t metod. We wszystkich przypad-
kach w badanym przedziale wycigu filierowego zostaje zachowana 
cigło strugi i stabilno procesu formowania. Nie wystpuj zrywy 
włókien elementarnych przy filierze, nie dochodzi take do sklejania si 
włókien elementarnych w wizce. Jednoczenie stwierdzono, i z (uzale-
nion od rodzaju nanododatku i stopnia jego rozdrobnienia) charakterysty-
k reologiczn płynu zwizany jest przebieg procesu formowania (warto 
rozcigu całkowitego i wielko naprenia w procesach deformacyjnych), co 
w konsekwencji wpływa na rónice we właciwociach wytrzymałociowych 
rónych typów nanokompozytowych włókien z alginianu wapniowego. 
• W etapie formowania włókien skład kpieli zestalajcej o 3% zawartoci 
CaCl2 (ustalony w oparciu o wyniki bada wstpnych) zapewnił uzyskanie 
zadowalajco wysokiego podstawienia jonów sodu jonami wapniowymi. 
Zawarto jonów wapnia na poziomie 9,2% była tylko niewiele nisza  
w porównaniu do wartoci teoretycznej, wynoszcej 10,27%. Jest to istotne, 
bowiem z uzalenion od zawartoci wapnia iloci połcze pomidzy 
makroczsteczkami (wizaniami chemicznymi poprzez wap) zwizane s 
właciwoci wytrzymałociowe włókien. Temperatura kpieli zestalajcej, 
wynoszca 40°C, zapewnia odpowiedni szybko procesu wymiany jonów  
i prawidłowy przebieg procesu zestalania włókien. 
• Stosowanie dwuetapowego procesu rozcigu: w kpieli plastyfikacyjnej  
o analogicznym składzie jak kpiel zestalajca i podwyszonej do 70°C 
temperaturze, a nastpnie w przegrzanej parze wodnej o temperaturze 
135°C stwarzało korzystne warunki do zwikszania ruchliwoci moleku-
larnej makroczsteczek i stopniowego uplastycznienia wizki włókien. 
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Stosowanie w obu etapach procesu wartoci rozcigu zblionej do wartoci 
maksymalnej moliwej do uzyskania, przy danej wartoci wycigu filerowe-
go, sprzyjało wykorzystaniu potencjalnych moliwoci tworzywa w kolejnych 
procesach deformacyjnych. Parametrem zmiennym, podlegajcym procesowi 
doboru, była warto wycigu filierowego i zwizana z tym wielko de-
formacji w etapie rozcigu. Jego zmiany w zakresie dodatnich wartoci 
sprzyjały deformacji płynnej strugi podczas jej zestalania, narastaniu po-
dłunego gradientu prdkoci i wstpnej orientacji elementów struktural-
nych w kierunku osi włókna. Okazało si, i dla wszystkich nanokompozyto-
wych włókien z alginianu wapniowego, zawierajcych stosowane ceramiczne 
nanododatki o zdefiniowanej budowie chemicznej (z wyjtkiem bioszkła), 
jak równie układ dwóch nanododatków, właciwym ze wzgldu na uzy-
skanie najwyszych właciwoci wytrzymałociowych jest prowadzenie 
procesu formowania przy dodatniej wartoci wycigu filierowego wynoszcej 
+70%. Analogiczna prawidłowo dotyczy take włókien z alginianu  
wapniowego niezawierajcych nanododatku.  
Fakt ten ma wane znaczenie technologiczne, gdy zmiana rodzaju włó-
kien nanokompozytowych nie wymaga zmiany podstawowych parametrów pro-
cesowych ich wytwarzania, z wyjtkiem wartoci rozcigu całkowitego, co jest 
czynnoci prost technologicznie. 
Moliwo uzyskania w tych samych warunkach włókien bez nanododatku 
zwikszy wielko produkcji, gdy istnieje szansa ich wykorzystania do wytwa-
rzania rodków opatrunkowych. 
 
2. Ogóln zasad formowania nanokompozytowych włókien z alginianu wapnia  
     mona sformułowa nastpujco. 
Uzyskanie zawierajcych ceramiczne nanododatki włókien z alginianu 
wapniowego, jak równie włókien z tego tworzywa bez nanododatków, charak-
teryzujcych si wysokimi właciwociami sorpcyjnymi, przy właciwociach 
wytrzymałociowych odpowiednich do wytworzenia biokompozytu wymaga: 
• prowadzenia procesu zestalania w kpielach o odpowiedniej zawartoci 
chlorku wapniowego w podwyszonej temperaturze przy stosowaniu 
umiarkowanie dodatniej wartoci wycigu filerowego (+70%); 
• prowadzenia procesu rozcigu, w układzie technologicznym dwuetapowym, 
w rónych mediach o wzrastajcej temperaturze. Pierwszy etap powinien 
by realizowany w kpieli plastyfikacyjnej o analogicznym składzie jak 
kpiel zestalajca, w podwyszonej do 70°C temperaturze. Drugi etap rozci-
gu powinien by prowadzony w przegrzanej parze wodnej, w temperaturze 
wyszej o 60-70°C w porównaniu do temperatury kpieli plastyfikacyjnej; 
• stosowania w kolejnych etapach rozcigu, deformacji zblionych do mak-
symalnych, moliwych do uzyskania dla danego typu nanokompozytowych 
włókien z alginianu wapnia; 
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• prowadzenia procesu suszenia w warunkach izometrycznych w tempe-
raturze do 40°C. 
3. Zgodnie z ogóln zasad szczegółowe warunki wytwarzania nanokompozytowych  
    włókien z alginianu wapnia s nastpujce: 
• zestalanie (kpiel zestalajca o 3% zawartoci CaCl2 i temp. 40°C, wycig 
filierowy na poziomie +70% − wyjtek włókna z bioszkłem, dla których 
optymalna warto wycigu filierowego wynosiła +110%); 
• rozcig dwuetapowy  
• I etap − kpiel plastyfikujca o 3% zawartoci CaCl2 i temp. 70°C; 
• II etap − przegrzana para wodna o temp. 135-140°C; 
• płukanie w H2O i suszenie w warunkach izometrycznych w temp. 25°C. 
Wytworzone w wytypowanych, powyszych warunkach nanokompozytowe 
włókna z alginianu wapniowego odznaczaj si nastpujc struktur i właci-
wociami:  
• • całkowita objto porów 0,163-0,222 cm3/g 
• • całkowita powierzchnia wewntrzna porów 8,44-14,95 m2/g 
• • stopie krystalicznoci 24-27% 
• • sorpcja wilgoci w 65% RH 24,01-25,47% 
• • sorpcja wilgoci w 100% RH 44,03-47,85% 
• • retencja wody 90,15-104,65% 
• • wzgldne wydłuenie przy zerwaniu 7,20-10,63% 
• • wytrzymało właciwa 26,03-22,86 cN/tex 
Wytrzymało poszczególnych typów włókien w zalenoci od stosowanych 
maleje w szeregu: 
 
Alg(Ca)>Alg(Ca HAp)>Alg(Ca MMT)>Alg(Ca bioszkło)> 
Alg(Ca TCP)>Alg(Ca SiO2) 
4. Wyniki bada nad wpływem wycigu filierowego i zwizanej z tym deformacji  
w etapie rozcigu na struktur i właciwoci nanokompozytowych włókien  
z alginianu wapniowego wykazały słuszno przyjtej hipotezy, i o właciwo-
ciach wytrzymałociowych tych włókien decyduje nie tylko wielko rozcigu 
całkowitego, ale równie deformacja jeszcze płynnej strugi (zachodzca w wy-
niku działania podłunego gradientu prdkoci) oraz wartoci napre, pod 
wpływem których realizowane s procesy deformacyjne. 
Prawidłowo ta dotyczy nanokompozytowych włókien zawierajcych  
w tworzywie poszczególne nanododatki, takie jak HAp, TCP, SiO2, bioszkło – 
jak te układ dwóch nanododatków HAp + SiO2 bd TCP + SiO2. O ich naj-
wyszych właciwociach wytrzymałociowych decyduje bowiem wysoka war-
to napre, pod wpływem których zachodzi wytworzenie struktury w etapie 
zestalenia oraz warto napre, pod wpływem których zachodzi przebudowa 
tej struktury w etapie rozcigu plastyfikacyjnego. W tym drugim przypadku, nie 
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moe by przekroczona warto napre krytycznych, czego efektem jest  
obnienie właciwoci wytrzymałociowych włókien (efekt podobny do efektu 
przecignicia). Natomiast w przypadku włókien z alginianu wapniowego  
niezawierajcych nanododatku oraz zawierajcych MMT czynnikiem decydujcym 
o najwyszych właciwociach wytrzymałociowych tych włókien jest wielko 
rozcigu całkowitego. Odmienne zachowanie si włókien z nanododatkiem 
MMT wynika zarówno z jego warstwowej budowy, jak i stwierdzonego wpływu 
na właciwoci wytrzymałociowe włókien, zjawiska eksfoliacji jego pakietów. 
Z wprowadzeniem do tworzywa włókien z alginianu wapnia ceramicznych 
nanododatków zwizane jest obnienie podatnoci na deformacje i zwizanej  
z tym wartoci napre w etapie rozcigu, w stopniu uzalenionym od iloci, 
rodzaju i budowy chemicznej nanododatku. Efektem tego s nisze wartoci 
wytrzymałoci właciwej włókien nanokompozytowych w porównaniu do włókien 
niezawierajcych nanododatków. 
Jednoczenie dla wszystkich typów włókien z alginianu wapnia zawierajcych 
ceramiczne nanododatki – o zdefiniowanej budowie chemicznej (z wyjtkiem 
bioszkła) lub układ dwóch nanododatków, warto wycigu filierowego sprzy-
jajca korzystnej deformacji płynnej strugi i uzyskiwaniu optymalnej wartoci 
podłunego gradientu prdkoci, kształtuje si na poziomie +70%. Powstała  
w tych warunkach struktura zestalajcych si włókien jest właciwa i korzystna 
ze wzgldu dalszy przebieg procesów deformacyjnych w etapie rozcigu plasty-
fikacyjnego. 
5. Przeprowadzone badania upowaniaj do sformułowania prawdopodobnego 
mechanizmu procesu zestalania i rozcigu nanokompozytowych włókien  
alginianowych. 
O mechanizmie procesu zestalania włókien z alginianu wapniowego decyduj 
szybkoci i wzajemna relacja trzech procesów: dyfuzji jonowej, elowania  
i rozdziału fazowego. Na ich przebieg i kształtowanie si struktury w tym etapie 
wpływa fakt, i zachodz one w polu napre zwizanych z wystpowaniem  
podłunego gradientu prdkoci, uzalenionego od wartoci wycigu filiero-
wego i zwizanego z sił odbioru włókna. Istotn rol w kształtowaniu si 
struktury włókien w procesie zestalania odgrywaj czynniki kinematyczne  
i dynamiczne. Na przebieg zestalania wpływa take obecno w zestalajcej si 
strudze, rónych pod wzgldem budowy chemicznej, ceramicznych nanododat-
ków. W rozpatrywanym przypadku przdzenia na mokro włókien alginiano-
wych bilans sił odzwierciedlajcy ogólne zalenoci dynamiczne tego procesu 
mona przedstawi nastpujco: 
Fodb = Fin + Faero + Freo                                       (7) 
gdzie: Fodb − siła odbioru włókna, 
Fin − siła zwizana z przyspieszeniem strugi zestalajcego si polimeru, od 
prdkoci pocztkowej do prdkoci odbioru i szybkoci wymiany 
masy, 
Faero − siła tarcia powierzchni strugi o otaczajcy orodek, 
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Freo − siła zalena od napre normalnych wytworzonych w czasie prze-
pływu cieczy przez kanaliki filiery oraz napre wywołanych dzia-
łaniem przyłoonej siły odbierajcej. 
Sił grawitacji i siły oddziaływa powierzchniowych mona dla tego układu 
pomin, ze wzgldu na ich mał warto. 
Przy niewielkich prdkociach formowania (prdko wzgldna włókna  
w kpieli około 4 m/min) ronie znaczenie siły reologicznej, a towarzyszca zesta-
laniu synereza elu daje efekt podobny jak silny strumie dyfuzji rozpuszczalni-
ka, zwikszajc warto siły inercji. Tym niemniej najistotniejsz składow siły  
odbioru pozostaje siła oporu aerodynamicznego. Wiadomo, e opór ten ronie  
w miar wzrostu długoci drogi włókna w kpieli, a zatem w pobliu po-
wierzchni czołowej dyszy przdzalniczej przybiera najnisze wartoci. W efekcie, 
zmieniajc wycig filerowy, mona porednio wpływa na naprenia, pod 
wpływem których przebiegaj najistoniejsze dla analizowanego układu procesy 
tworzenia struktury wieo zestalonych włókien. 
Ocena napre dokonana w oparciu o pomiar siły odbioru daje tylko przybli-
ony obraz wartoci rzeczywistych, ale pozwala na dostrzeenie pewnych za-
lenoci i umoliwia głbsz analiz ich współzalenoci z innymi parametrami 
procesu formowania. W oparciu o uzyskane wyniki oraz uwzgldniajc znane 
prawidłowoci dotyczce formowania włókien z roztworu na mokro [196], 
mona poda nastpujcy mechanizm zestalania nanokompozytowych włókien 
alginianowych. 
W momencie kontaktu strugi roztworu przdzalniczego z kpiel zestalaj-
c dochodzi do dyfuzji jonów wapnia i wizania si ich z grupami kwasowymi 
alginianu. Powstałe połczenia jonowe s słabo zdysocjowane. Poniewa jony 
wapnia s dwuwartociowe, tworz równie połczenia midzy makroczstecz-
kami polimeru. Po przekroczeniu pewnej krytycznej granicy stenia tych wi-
za powstaje w omawianym układzie rodzaj sieci przestrzennej nadajcej mu nowe 
właciwoci, takie jak brak płynnoci i pewna elastyczno. Powstajce ele ma-
j charakter tzw. eli "mikkich", co jest typowe dla zastosowanego polimeru  
o przewadze w makroczsteczkach bloków pochodzcych od kwasu mannuro-
nowego. Nie wpływaj one w istotny sposób na szybko dyfuzji jonów wapnia. 
Dalsze działanie kpieli zestalajcej prowadzi do "zagszczenia" sieci połcze, 
powoduje synerez, czyli wycinicie kpieli, skurcz sieci i powstanie jedno-
rodnego układu. Zjawiska te poprzedzaj rozdział faz. Za takim przebiegiem ze-
stalania przemawia kształt przekroju poprzecznego otrzymanych włókien (jest 
on zbliony do kołowego) oraz porowato, wysza ni w przypadku jednorod-
nej struktury włókien otrzymanych w warunkach, kiedy przemiana fazowa nie 
zachodzi (np. włókna formowane z roztworu "na sucho").  
Wystpujce w strukturze elu wzły sieci mog stanowi zarodki powstawa-
nia struktury krystalicznej. Tak rol wzłów sieci stwierdzono bowiem w sze-




Na wzajemne zblienie makroczsteczek i deformacj wzłów sieci wpły-
wa obecno nanododatków. Jednak wpływ ten w odniesieniu do włókien nie-
zawierajcych nanododatku jest niewielki i tylko nieznacznie uwidacznia si  
w ich nieco wyszym stopniu krystalicznoci. Mona przypuszcza, i obecno 
w zestalajcej si strudze nanododatków ceramicznych tylko nieznacznie bd 
wcale nie wpływa take na szybko wymiany jonów, w przeciwiestwie do 
efektu spowalniajcego stwierdzonego w przypadku zestalania zachodzcego  
w wyniku wymiany masy [201]. Z technologicznego punktu widzenia silne e-
lowanie i synereza elu, poprzedzajce rozdział faz, s zjawiskami podanymi. 
Pozwalaj bowiem otrzyma włókna o strukturze korzystnej ze wzgldu na ich 
dalsz przebudow w etapie rozcigu. Mona sdzi, i decydujca jest struktu-
ra elu oraz warto napre, pod wpływem których zachodzi kształtowanie 
si tej struktury. Z jednej strony musz by one na tyle wysokie, aby umoliwiły 
zacienianie „ sieci" i zblienie jej wzłów, z drugiej strony naprenia te nie mog 
by zbyt wysokie, aby nie dochodziło do uszkodzenia struktury elu. Zjawisko 
takie moe wystpowa przy stosowaniu zbyt wysokich wartoci wycigu filie-
rowego. Jak wynika z przeprowadzonych bada, powstawanie „ optymalnej”  
struktury elu jest zwizane ze stosowaniem podczas formowania nanokompo-
zytowych włókien z alginianu wapniowego wycigu filierowego na poziomie 
+70%, z wyjtkiem bioszkła. W procesie rozcigu plastyfikacyjnego dochodzi 
do przebudowy tej struktury. Ma miejsce orientacja zarówno obszarów krysta-
licznych, jak i makroczsteczek znajdujcych si w obszarach amorficznych.  
Fakt ten potwierdza załoenie, i po wstpnej orientacji krystalitów,  
zachodzcej w etapie ich powstawania, etapem decydujcym o wartoci wska-
nika orientacji obszarów krystalicznych jest etap rozcigu plastyfikacyjnego. 
6.  Kompozyty polimerowo-włókniste wytworzone na bazie poli-  -kaprolaktonu  
(PCL) oraz nanokompozytowych włókien z alginianu wapnia stanowi interesujcy 
biomateriał ze wzgldu na moliwo projektowania cech materiałowych w za-
lenoci od udziału wagowego fazy włóknistej oraz od charakteru zastosowanego 
nanododatku. W przypadku zastosowania fazy włóknistej zawierajcej nanodo-
datki ceramiczne o charakterze bioaktywnym naley spodziewa si silnego  
potencjału osteoinduktywnego (HAp, bioszkło, TCP czsto równie SiO2) lub 
osteokonduktywnego (SiO2, czsto MMT). Obecno nanoczstek ceramicznych 
wpływa bezporednio na zmian stenia jonów odpowiedzialnych za nukleacje 
apatytu. Jednoczenie posta fazy modyfikujcej (krótkie włókna nanokompo-
zytowe) zmienia chropowato powierzchni materiałów polimerowo-włóknistych 
(PCL/włókno alginianowe z nanododatkiem). Wzrost redniego poziomu chro-
powatoci (najlepiej widoczny w układzie, PCL/AS gdzie Ra ronie w kierunku 
2%5%10%) powoduje, e materiał stymuluje narastanie (proliferacj) ko-
mórek kostnych do powierzchni tego materiału. Wysok dyspersj materiału 
wykazuj natomiast kompozyty, w których jako faz modyfikujc zastosowa-
no włókno alginianowe zawierajce nanododatek HAp. Niskie wartoci Rt i Rz, 
w obrbie zmiennej wartoci udziału wagowego składnika włóknistego, jak 
równie brak zmiany wartoci kta zwilania skutkuj popraw parametrów 
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mechanicznych tego rodzaju kompozytów. Warto modułu Younga jest wy-
sza ni warto tego parametru dla niemodyfikowanej folii z PCL. Najlepsze 
właciwoci mechaniczne wykazuj kompozyty polimerowo-włókniste zawierajce 
krótkie włókna alginianowe z nanododatkiem MMT. Kompozyty te odznaczaj 
si lepszymi parametrami wytrzymałociowymi, wyszym modułem Younga  
i prac zniszczenia. Otrzymane kompozyty powinny wykazywa dobre właci-
woci osteokonduktywne ze wzgldu na dwustopniow chropowato po-
wierzchni i moliwo tworzenia powierzchni domenowych (mikronowo-
nanometrycznych). Niezalenie od uytej fazy włóknistej matryca z PCL wyka-
zuje stabilno w warunkach in vitro. Stałe wartoci pH, jak równie niewielkie 
wahania przewodnictwa jonowego wody wskazuj, e materiały te ulegaja 
stopniowej, ale powolnej degradacji. Dodatkowym dowodem zgodnego z ocze-
kiwaniami przebiegu procesu degradacji jest fakt, e w trakcie jego trwania do 
otaczajcego rodowiska (w warunkach in vitro jest nim medium immersyjne) 
mog dostawa si jony lub submikronowe czstki bdce skutkiem defragmen-
tacji nanokompozytowych włókien alginianowych. Tak wic cechy materiałowe 
kompozytów, a przede wszystkim zwilalno, jak i chropowato oraz nie-
wielkie zmiany pH medium imersyjnego mog wpływa na przyspieszenie ad-
hezji i proliferacji komórek kostnych oraz działa stymulujco na proces szyb-
szej fiksacji materiału implantacyjnego w organizmie ywym. Otrzymane 
kompozyty polimerowo-włókniste mog by stosowane jako membrany 2D, 
charakteryzujce si nieznacznym wzrostem parametrów mechanicznych, ale 
aktywn powierzchni i szybszym czasem degradacji jednej z faz, umoliwiajcym 
izolowanie ubytku kostnego, z jednoczesn moliwoci przerastania materiału 
tkank, w warunkach in vivo. Otrzymane kompozyty mog stanowi równie 
grup materiałów bdcych nonikami substancji bioaktywnych, a wiec materiała-
mi o przyspieszonej akceptacji ze strony ywego organizmu i z moliwoci wy-
tworzenia połcze na linii ko-implant. Biomimetyczna struktura (włókno − 
nanododatek − matryca polimerowa) moe bowiem wpływa na dopasowanie 
parametrów powierzchniowych implantu, jak równie modyfikowa cał obj-
to kompozytu, czynic go atrakcyjnym biologicznie na wielu poziomach. 
Przeprowadzone badania komórkowe wykazały pozytywne wyniki zarówno 
przylegania komórek, jak te ich przeywalnoci na otrzymanych materiałach 
kompozytowych. Wystpujcy stan zapalny w trzecim dniu inkubacji, ustpujcy  
w dniu siódmym, nie ogranicza moliwoci stosowania tego rodzaju biomateria-
łów w warunkach in vivo. Natomiast prawidłowy kształt komórek i dobre ich 
rozpostarcie na powierzchni biomateriałów w siódmym dniu inkubacji wiadczy 
o otrzymaniu kompozytów polimerowo-włóknistych charakteryzujcych si do-
brymi właciwociami biologicznymi z punktu widzenia inynierii tkankowej, jak 
równie medycyny regeneracyjnej. Uzyskane kompozyty polimerowo-
włókniste o budowie zgodnej z zastosowanym modelem spełniaj warunki  
nowej generacji wielofunkcyjnego materiału implantacyjnego przeznaczonego 
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The use of nanotechnology in the production of alginate fibres has made it 
possible to give them unique osteoconductive and osteoinductive properties, which 
depend on the type of ceramic nanoadditive introduced into the material. These 
fibres are used for the production of biocomposites together with a less easily re-
sorbable polymer, poly-  -caprolactone (PCL). According to the polymer-fibrous 
composite model described in the paper, the presence in it of the more easily re-
sorbable fibrous components will cause a system of pores to form in the implant 
material, facilitating the proliferation of cells. 
As a result of work in two subject areas relating to the production of nano-
composite fibres and of biocomposites containing them, conditions were worked 
out for the production of fibres from calcium alginate, containing the nanoaddi-
tives HAp, TCP, SiO2, bioglass and MMT. A determination was made of their 
supramolecular structure, porosity, sorption properties and strength. The biocom-
posites made from these fibres were evaluated in terms of their mechanical and 
physicochemical properties and their stimulating effect on cell growth processes. 
Based on analysis of the properties of the polymer and of the nanoadditives 
used, rheological properties of the spinning solutions, conditions of the fibre form-
ing process and the structure and properties of alginate fibres, a general rule was 
developed concerning the production of nanocomposite calcium alginate fibres 
intended for making polymer-fibrous composites. It was found that, for the ob-
tained nanocomposite calcium alginate fibres containing ceramic nanoadditives 
with defined chemical structure (with the exception of bioglass), it is advanta-
geous, with regard to the achievement of a tenacity of 22–24 cN/tex, to carry out 
the forming process with a positive value of pull-out at the as-spun draw ratio of 
+70% and with the maximum deformation achievable for the fibres in question at 
the drawing stage. 
The hypothesis adopted in the work has been proved: that the properties of 
nanocomposite calcium alginate fibres are determined not only by the total defor-
mation, but also by the deformation of the still liquid stream and the value of the 
stresses under which the deformation processes (solidification and drawing) take 
place at the various stages of fibre production. The basis for proof of the hypothe-
sis is provided by comparative analyses of the effect of pull-out at the as-spun 
draw ratio and deformation at the drawing stage on the structure and properties of 
alginate fibres containing different types of ceramic nanoadditive. 
The tests carried out have made it possible to formulate a probable mecha-
nism for the solidification process and to describe the process of drawing of nano-
composite alginate fibres. The progress of the solidification of alginate fibres de-
pends on the speed and mutual relations of three processes: ion diffusion, gel 
formation and phase separation. Their course, and the formation of the structure at 
this stage, are affected by the fact that they take place within the field of stresses 
resulting from the presence of a lengthwise velocity gradient, which is dependent 
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on the value of pull-out at the as-spun draw ratio and related to the force with 
which the fibre is collected. 
In the second subject area, relating to the production of biocomposites, a hy-
pothesis was proved involving the assumption that the obtained polymer-fibrous 
composites display features of a multifunctional composite, with good mechanical 
properties. It was shown that polymer-fibrous composites based on poly-  -
caprolactone and nanocomposite fibres made from calcium alginate constitute an 
interesting biomaterial, due to the possibility of designing material properties de-
pending on the content by mass of the fibrous phase and on the nature of the na-
noadditive used. In this subject area, tests were made of the stimulating action of 
nanoadditives (present in the material of the alginate fibres) on the process of cell 
growth, using a cell line of osteoblasts. Simultaneously conducted tests of the level 
of interleukins (IL6, IL10, THN-), being markers of inflammation, showed a fall 















CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA AUTORA 
Dr in. Maciej Bogu ukoczył w 2003 roku studia na Wydziale Inynierii  
i Marketingu Tekstyliów, uzyskujc dyplom mgr in. ze specjalizacj Towaroznaw-
stwo Włókiennicze. Tematyka jego pracy dyplomowej realizowanej w Katedrze Włó-
kien Sztucznych dotyczyła wytwarzania włókien alginianowych i zatytułowana była 
"Zawierajce nanododatki włókna alginianowe do zastosowa medycznych". 
Od 2003 roku mgr in. Maciej Bogu był doktorantem Studium Doktoranckiego 
uruchomionego na Wydziale. W roku 2006 uzyskał stypendium Programu WIDDOK 
współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Bu-
detu Pastwa, a w roku 2007 otrzymał stypendium krajowe dla młodych uczo-
nych "Start" Funndacji na rzecz Nauki Polskiej. 
Prac doktorsk zatytułowan "Nowej generacji prekursorowe włókna PAN  
z nanododatkami ceramicznymi" wykonan pod kierunkiem dr hab. Teresy Miko-
łajczyk, prof. PŁ  obronił w 2007 roku. Praca ta została uznana za wyróniajc si. 
Jego zainteresowania naukowe dotycz głównie dziedziny formowania włókien na-
nokompozytowych z rónych polimerów włóknotwórczych oraz wytwarzanie  
z ich udziałem biokompozytów przeznaczonych do zastosowa w medycynie re-
generacyjnej. Wiedz z dziedziny inynierii biomateriałowej pogłbił w ramach 
ukoczonego w 2006 roku z wynikiem bardzo dobrym Studium Podyplomowego 
"Biomateriały − materiały dla medycyny" na Wydziale Inynierii Materiałowej  
i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. W 2005 roku 
ukoczył take Studium Podyplomowe "Sieci komputerowe Microsoft" organizo-
wane przez Wysz Szkoł Humanistyczno-Ekonomiczn w Ł odzi. Był uczestni-
kiem Szkoły Analizy Termicznej w 2008 r. prowadzonej przez Wydział Inynierii 
Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 
oraz Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. witosław-
skiego. W roku 2005 był słuchaczem Summer School w Libercu (Czechy). 
Od 2007 roku jest zatrudniony w Katedrze Włókien Sztucznych na stanowisku 
technologa w ramach Grantów badawczych. Był głównym wykonawc 7 projek-
tów badawczych realizowanych w Zespole Formowania Włókien i Biomateriałów 
Katedry Włókien Sztucznych, przy współpracy z AGH Kraków. Projekty te dotyczyły 
opracowania warunków wytwarzania nanokompozytowych włókien z polialkoholu 
winylowego, włókien alginianowych oraz uzyskanych z ich udziałem biomateriałów 
na bazie rónych resorbowalnych polimerów. Uczestniczył take w realizacji projek-
tów dotyczcych wytwarzania włókien poliakrylonitrylowych modyfikowanych na-
nododatkami ferromagnetycznymi, bd nanorurkami wglowymi. Jest kierownikiem 
bdcego na ukoczeniu projektu badawczego habilitacyjnego. W 2009 roku uzy-





Dorobek naukowy Autora w latach 2004-2009 obejmuje 26 prac opublikowanych 
(we współautorstwie bd samodzielnie) w renomowanych czasopismach z Listy 
Filadelfijskiej, 14 pełnotekstowych publikacji pokonferencyjnych (we współautor-
stwie bd samodzielnie) oraz 7 komunikatów na konferencjach krajowych bd 
midzynarodowych (we współautorstwie bd samodzielnie). Autor jest równie 
współautorem 1 zgłoszenia patentowego. 
Dorobek naukowy zwizany z prac habilitacyjn obejmuje 8 prac opubliko-
wanych (we współautorstwie bd samodzielnie) w renomowanych czasopismach 
z Listy Filadelfijskiej, 3 pełnotekstowe publikacje pokonferencyjne (we współau-
torstwie bd samodzielnie) oraz 4 komunikaty na konferencjach krajowych bd 
midzynarodowych (we współautorstwie bd samodzielnie). 
Autor był take recenzentem prac  w Journal Applied Polymer Science i Fibres& 
Textiles in Eastern Europe, jak równie jest recenzentem projektów POIG. 
Uczestniczył aktywnie w pracach organizacyjnych Wydziału dotyczcych  
rekrutacji. Jest take kierownikiem Studium Podyplomowego "Nanotechnologie  
w Inynierii Materiałów Polimerowych, Biomateriałach i Włókiennictwie.  
ISSN 0137-4834
 
ZESZYTY NAUKOWE Nr 1062
MACIEJ BOGUŃ
NANOKOMPOZYTOWE WŁÓ KNA ALGINIANOWE 
I KOMPOZYTY Z ICH UDZIALEM 
DO ZASTOSOWAŃ  W INŻYNIERII BIOMATERIAŁOWEJ
ŁÓ DŹ 2010
